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Reinigungs- und Pflegeanweisung fiir versiegelte Parkett-, Holz- und KorkfuRboden

Allgemeines
Diese Pflegeanweisung ist gliltig fir alle HolzfuBbdden gemal der DIN 18356 (Parkettarbeiten) und DIN 18367
(Holzpflasterarbeiten) und KorkfuRoden, die versiegelt und mit einer Dispersion-Emulsionen gepflegt werden.
Durch die Oberflachenbehandlungen sind Holz- und Korkfubéden auch vor eindringender Feuchte geschiitzt.

1. Bauschlussreinigung
Der neu verlegte und fertig oberflachenbehandelte Bodenbelag wird vor der ersten Nutzung oder unmittelbar vor
Bezug der Raumlichkeiten meist einer Bauschlussreinigung unterzogen. Die Bauschlussreinigung beinhaltet die
Entfernung samtlich festhaftender Verunreinigungen, aber auch die Entfernung z.B. von Umbauarbeiten stam-
menden Bauschutt, Folien, Mértelflecken u.w. Dies erfolgt u.a. durch manuelles Kehren mit Besen oder Sche-
renmopp. Der Reinigungsaufwand ist abhangig vom Grad der Verschmutzung. Unmittelbar nach der
Bauschlussreinigung muss eine separat zu bezahlende Basis- bzw. Ein- oder Erstpflege durchgefiihrt werden.

2. Erstpflege oder Vollpflege
Der saubere bzw. gereinigte Parkett-, Holz- und KorkfuBboden wird vor der ersten Benutzung oder immer nach
einer Grundreinigung mit dem unverdlinnten Pflegemittel vom Benutzer oder gegen Kostenersatz eingelassen.
Das Pflegemittel wird auf den Boden gegeben und von Hand oder mit einem weichen, nicht fusselnden Lappen
aber besser mit einem Wischwiesel (Fellstrip) aufgetragen. Wichtig ist ein gleichmaRiger Auftrag, um Matt- oder
Glanzstellen zu vermeiden. Bei dem Auftrag mit dem Wischwiesel wird das Auftragsgeréat schrag auf den Ful3-
boden angeordnet. Beim Pflegemittelauftrag wird das Wischwiesel so gefiihrt das die Fliissigkeit schrag zu dem
Auftragenden lauft und damit die schon eingepflegte fertige Teilflache nicht ein weiteres Mal beschichtet werden.
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Auftragsweise eines wéssrigen Pflegemittels Pfiegemittels

3. Reinigung und Pflege
Die Oberflachen aller versiegelten Fubdden unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natirlichen Ver-
schlei. Deshalb ist eine regelmafige Reinigung und Pflege zum Werterhalt erforderlich. Die Reinigung erfolgt
mit dem Reinigungs- und Pflegemittel Everclaer der Firma Berger + Seidle oder gleichwertig. entsprechend
der Vorgaben des Herstellers.

Unterhaltsreinigung / Unterhaltspflege
Grobverschmutzungen wie Sand und Schmutz werden mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger mit Burst-
aufsatz entfernt. Haufig wirken diese Verschmutzungen wie Schmirgelpapier und sind deshalb umgehend zu
beseitigen.

Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Feuchtwischverfahren durchgeflinrt.
Dem Wasser wird der Reiniger entsprechend der Dosierangabe gegeben. Reinigungstuch in Reinigungslosung
tauchen und anschliefend auspressen bzw. auswringen. Das Reinigungstuch darf nicht mehr tropfen. Stehende
Néasse auf der Oberflache kann zur Schadigung der Holz und Korkoberflache fiihren. Nachwischen mit einem
trockenen Reinigungstuch nimmt zuséatzlich noch den Restschmutz und Feuchtigkeit auf und minimiert die Ge-
fahr von Schaden.

Zur Auffrischung eines angegriffenen Pflegefilms wird dem Wischwasser das o. g. Pflegemittel entsprechend der
Dosierangabe zugegeben. Das Reinigungstuch in die Reinigungslésung mit Pflegemittelzusatz tauchen und
auspressen.

Zum Staubaufnehmen nur nebelfeucht wischen, der Moppbezug bzw. Tuch darf nicht mehr tropfen.
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Die Haufigkeit der notwendigen Pflege, d.h. in welcher Zeitfolge ein Parkett, Holz —oder KorkfuBboden mit einem
Pflegemittel gepflegt werden muss, ist abhangig von der Nutzung des Raumes und der gewiinschten Optik.

4. Grundreinigung

Die Grundreinigung wird bei Bedarf durchgeftihrt, z.B. wenn fest anhaftender Schmutz sich nicht mehr durch die
Unterhaltsreinigung entfernen Iasst oder sich eine unansehnliche Schicht aufgebaut hat. Sie kann trocken mit
Reinigungspad oder nass mit einem Grundreiniger fr Parkett, Holz und KorkfuBbdden durchgefiinrt werden. Die
Grundreinigung erfolgt mit dem Grundreiniger: Ever-Claener der Firma Berger + Seidle oder gleichwertig

entsprechend der Vorgaben des Herstellers.

Héufigkeit der Reinigungs- und PflegemalBnahme

Beanspruchung Pflege Unterhaltsreini- Unterhaltspflege Grundreinigung
unverdiinnt gung verdiinnt

Normale beanspruchte Mindestens alle 3-6 Wéchentlich oder | Je nach Beanspru- Je nach Bedarf,
Boden, z.B. Wohn-, Schlaf- | Monate oder nach nach Bedarf 6fter | chung, alle 1-2 Mo- | mindestens alle 12
raume Bedarf 6fter nate Monate

Mittelstark beanspruchte Mindestens alle 2 Mindestens 2 mal | Je nach Beanspru- Je nach Beanspru-
Boden z. B. Korridore, Monate oder nach pro Woche oder chung, alle 2-4 Wo- | chung oder alle 6-12
Treppen, Biiros Bedarf dfter nach Bedarf 6fter | chen Monate

Sehr stark beanspruchte
Boden, z. B. Gaststatten,
Geschifte, Schulen, etc.

Mindestens alle 4
Wochen oder nach
Bedarf ofter

Taglich oder nach
Bedarf dfter

Je nach Beanspru-
chung, mindestens 1
mal pro Woche

Je nach Beanspru-
chung oder alle 3-6
Monate

Turnhallen- und Mehrzweck-

hallen

Nach jeder Grundreini-

gung od. nach Bedarf

Taglich oder nach
Bedarf

Je nach Beanspru-
chung

Je nach Beanspru-
chung

5. Hinweise

Neu versiegelte HolzfuRbdden sind erst am nachsten Tag vorsichtig zu begehen. Die Beliiftung eines neu ver-
siegelten Raumes ist bis zum Erreichen der Endharte (ca.10-14 Tage) sicher zu stellen. Je mehr der versiegelte
Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto hoher ist die Lebensdauer der Versiegelung.

In den ersten Tagen nur behutsam trocken reinigen und keine Teppiche auslegen. Teppichunterlagen (Rutsch-
bremsen) miissen weichmacherfrei sein.

Die versiegelte Oberflache ist eine handwerkliche Arbeit. Kleine Stérungen in der Oberflachenbehandlung in
Form von Staub- und Schmutzeinschliissen enthalten keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Oberflache.

Holzbdden verandern unter dem Einfluss von Tageslicht bzw. UV-Strahlen mehr oder minder ihre Farbe. Dieses
Aufhellen oder auch Nachdunkeln ist hinzunehmen, ist auch ein Beweis fiir die Echtheit des Holzes.

Moébel und andere schwere Einrichtungsgegenstande vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfiile sind mit ge-

Bei Verwendung von Stuhlen mit Laufrollen nur weiche zweifarbige Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwen-
den, zusatzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

Der gréBte Teil der Verschmutzung (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebaude eingetragen. Bereits bei
der Planung sollte ein Konzept flir Schmutzschleusen vorliegen. Die Eingangsbereiche sind so auszubilden,
dass sowohl Grob- als auch Fein- und Nassschmutz festgehalten werden. Beim Grobschmutz geschieht dies
durch Abstreifgitter. Fein- und Nassschmutz werden z. B. durch Textil-Schmutzfangschleusen zuriickgehalten.
Die Lange der Schleuse hat mindestens vier Schrittldngen zu betragen. Die Schmutzfangschleusen sind regel-
maRig zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen. Dies gilt besonders wéhrend der Bauphase.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des HolzfuRbodens und der Holzmdbel erfordern die
Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von
ca. 50% ist das ideale Raumklima erreicht. Hohere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, wahrend bei
niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder groRe Fugen bilden konnen.
Je warmer Sie wahrend der Heizperiode lhre Raume Uber langere Zeit aufheizen, umso mehr sinkt die relative
Luftfeuchte ab, umso groRer / breiter werden sich Fugen wegen fehlender Luftfeuchte im Parkett ausbilden.

Die relative Luftfeuchte kann mit an Heizkdrpern angebrachten, wassergefiillten GefalRen durch unterstitzendes

Bei Heizestrichen darf aus gesundheitlichen Griinden eine Oberflachentemperatur des Holzbodens von 25°C
nicht dberschritten werden.



