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Reinigungs- und Pflegeanweisung fur textile Bodenbe lage

Allgemeines
Diese Pflegeanweisung ist giiltig fiir alle Teppichbdéden gemalk DIN 18365. Die fachgerechte Reinigung ist wichtig flir die
Erhaltung aber auch fiir die Hygiene und Optik. Die Teppichbodenbelége unterscheiden sich von allen anderen Bodenbela-
gen dadurch, dass sie grundsatzlich nur gereinigt werden. Ein Auftrag eines schichtbildenden Pflegemittels wie bei Parkett,
Gummi oder anderen Belégen erfolgt nicht. Es wird lediglich wenn notwendig u.a. ein antistatisches Mittel aufgebracht.

1. Bauschlussreinigung
Die Bauschlussreinigung wird unmittelbar vor Bezug der Raumlichkeiten durchgefiihrt und beinhaltet die Entfernung samtli-
cher fest haftender Verunreinigungen, aber auch die Entfernung von Bauschutt, Folien, Mértelflecken, usw. Der Reini-
gungsaufwand ist abhangig vom Grad der Bauverschmutzung. Die Reinigungs- und Pflegeempfehlung des Teppichboden-
herstellers ist zu beachten.

2. Reinigung
Unterhaltsreinigung  wird durchgefiihrt, wenn eine Gesamtreinigung der Teppichbodenflachen noch nicht erforderlich
ist. Die wichtigste Aufgabe der Unterhaltsreinigung ist das Entfernen von Schmutz und Staub bzw. das Entfernen von Lauf-
straBen durch Biirstsaugen.

Burstsaugen: Tief sitzender Staub, speziell auf hochflorigen Teppichbodenbelégen, wird mit einem Biirstsauger ent-
fernt. Dieser holt mit einer oder zwei gegeneinander rotierenden Biirsten und durch seine hohe Saugleistung den Staub und
Schmutz an die Oberflache und richtet gleichzeitig den Flor auf.

Es empfiehlt sich ein Biirstsauger mit folgenden Ausstattungen:

- eine auf Florhéhe einstellbaren Biirstenwalze, mit variabler Héhenverstellung

- Borstenfilamente aus Nylon- bzw. Perlon oder Fiber- oder Naturhaar in V- Form und auswechselbare Blirstenwalze

- eine Saugleistung mit mehr als 55 | Luftleistung/sec und Biirstendrehzahl im niedrigen, Drehbereich von 350 - 650
U/min mit einer gentigenden Arbeitsbreite des Blirstensaugers zum rationellen Arbeiten

Stark frequentierte Bereiche sind nach Bedarf aber mindestens zweimal wdchentlich mit dem Birstsauger zu reinigen. Es
sind tagliche Kontrollen auf Flecken durchzufiihren. Zur Fleckenentfernung oder Entfernung von Verschmutzungen stehen
Fleckenapotheken mit verschiedenen Reinigungsfliissigkeiten zur Verfligung.

Haufigkeit der Reinigungs- und PflegemalRnahme

Beanspruchung

Unterhaltsreinigung

Zwischenreinigung

Grundreiniw

Normale beanspruchte B 6-
den, z.B. Wohn-, Schlaf-

raume

Wadchentlich oder
nach Bedarf ofter

Je nach Bean-
spruchung, alle
1-2 Monate

Je nach Bedarf,
mindestens alle
12 Monate

Mittelstark beanspruchte

Boden z. B. Korridore,
Treppen, Blros

Mindestens 2 mal
pro Woche od.
nach Bedarf ofter

Je nach Bean-
spruchung, alle
2-4 Wochen

Je nach Beanspru-
chung oder alle 6-
12 Monate

Sehr stark beanspruchte
Boden, z. B. Gaststatten,

Taglich oder nach
Bedarf ofter

Je nach Bean-
spruchung, min-

Je nach Beanspru-
chung oder alle 3-

Geschafte, Schulen, Ka- destens 1 mal 6 Monate
sernen, etc. pro Woche

Turn - und Mehrzweckha |- | Taglich oder nach Je nach Bean- Je nach Beanspru-
len Bedarf spruchung chung

3. Zwischenreinigunq

Pulverreinigung: Das meist Idsungsmittelhaltige Trockenpulver (auf Tauglichkeit in mobelverstellten Bodenflachen
iberpriifen) wird auf den Teppichbelag aufgestreut und in die obere Florzone maschinell einmassiert. Dies kann mit der
Biirsten- oder der Ein- oder Mehrscheibenmaschine durchgefiihrt werden. Im Randbereich sind weiche (weilt oder beige)
Pads zu verwenden, da hier die Strapazierung meist geringer ist als in der ibrigen Bodenflache. In strapazierten, stark be-
gangenen Flachen sind besser etwas aggressivere, meist griine oder rote Pads einzusetzen. Nach der vom Reinigungsmit-
telhersteller vorgegebenen Einwirkzeit wird das Pulver durch Birstsaugen entfernt. Es darf kein Riickstand des Pulvers
mehr vorhanden sein.

Es besteht sonst die Gefahr einer schnelleren Wiederanschmutzung. Die Pulverreinigung ist nicht fiir Nadelvlies, Kugelgarn,
hochflorige Belége und Berber (Wolle) geeignet. Die Pulverreinigung wird durchgefiihrt mit dem

Spezial Reinigungsmittel der Firma oder gleichwertig.




Faserpadmethode
Bei diesem Verfahren werden Faser Padscheiben verwendet, die meist mit einer Reinigungsflotte befeuchtet werden. Es hat sich
auch bewahrt, den Teppichboden mit einem Spriihgerat nebelfeucht zu besprihen. Die Flache wird danach mit einer Einschei-
benmaschine bearbeitet. Diese Arbeitsweise hat sich bei kurzfloorigeren Teppichbdden als Intensivreinigung bewahrt. Diese Ar-
beitsweise ist flir Nadelvlies- oder Kugelgarnbelage sowie Teppiche aus Wolle oder stark strukturierten Teppiche nicht geeignet.
Die Faserpadmethode wird durchgeflihrt mit dem

Reinigungsmittel der Firma oder gleichwertig.

4. Grundreinigung
Die Grundreinigung ist nach den hygienischen Erfordernissen und den gewtinschten optischen Vorstellungen durchzufiihren. Die
Haufigkeit der Grundreinigung richtet sich nach der Nutzung des Raumes und nach der Verschmutzung des Teppichbodens.
Eine Grundreinigung von Teppichbodenbelagen sollten so wenig wie mdglich durchgefiihrt werden. Ein zu oft grundgereinigter
Teppichboden verliert seine im Werk eingebrachten schmutzabweisenden Ausriistungen. Auch die antiseptische Ausristung, ge-
gen Hausstaubmilben, die so genannten Akrazide, gehen oft zum Teil verloren.
Wird ein Teppichboden zu oft grundgereinigt, wird er auch schneller anschmutzen und eventuell seine chemische Ableitfahigkeit
verlieren. Deshalb missen antistatisch ausgertistete Teppichbodenbelage nach einer Grundreinigung oft erneut antistatisch im-
pragniert werden. Die Grundreinigung wird durchgefiihrt mit dem

Spezialmittel der Firma oder gleichwertig.

Nassschaumverfahren / Nassshampoonierverfahren
Bei diesem Verfahren wird mit einer Ein- oder Mehrscheiben- Shampooniermaschine mit aufgesetztem Laugentank gearbeitet. Der damit
erzeugte Reinigungsschaum wird mit rotierenden Biirsten in den Teppichboden einmassiert und muss kurzfristig einwirken. Der Reini-
gungsschaum wird sofort, noch vor dem Zusammenfallen, mit einem Nasssauger abgesaugt. Diese Reinigungsmethode ist flir Wolltep-
pichbdden, Nadelvlies und Kugelgambelage nicht geeignet. Das Nassschaumverfahren / Nassshampoonierverfahren wird durchgefthrt

mit dem Spezialmittel der Firma oder gleichwertig.

Spruhextraktionsverfahren
Bei diesem Verfahren wird eine Reinigungsflotte mit hohem Druck in den Teppichpol eingespriiht und sofort wieder abgesaugt. Die Sprilh-
als auch die Saugduise werden parallel gefihrt. Diese Arbeitsweise hat den Vorteil, dass nur der Teppichpol befeuchtet und die tiberschis-
sige Reinigungsflotte sofort abgesaugt wird. Das Spriihextraktionsverfahren ist fiir alle Standardteppichbdden geeignet. Die besten Rei-
nigungsergebnisse erzielt man mit der Kombination aus:
- Nassschaumverfahren und Spriihextraktionsverfahren oder
- dervorgenannten Faserpadmethode und dem Spriihextraktionsverfahren

Das Spriihextraktionsverfahren wird durchgeflihrt mit dem
Spezialmittel der Firma oder gleichwertig.

9. Hinweise
« Die heute in der Regel nur noch zulassigen I6sungsmittelfreien bzw. Idsungsmittelarmen Dispersionsklebstoffe erreichen ihre
Endfestigkeit in Abhangigkeit zum Untergrund und zu den raumklimatischen Bedingungen nach 3 bis 10 Tagen. Dies kann
sich ungtinstigen Bedingungen auch auf 10 Tage verlangern. Bis zum Erreichen der Klebstoffendfestigkeit muss eine Punkt-
belastung durch z. B. MobelfliRe, Leitern, rollende Lasten usw. zwingend unterbleiben, um bleibende Eindruckstellen zu ver-
meiden.

» Der groRte Teil der Verschmutzung eines Teppichbodenbelages (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebaude eingetra-
gen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, den Eingangszonen der Gebaude die grofiite Aufmerksamkeit zu widmen. Bereits
bei der Planung sollte ein Konzept fiir Schmutzfangschleusen vorliegen. Es wird empfohlen, diese Eingangsbereiche so auszubil-
den, dass sowohl Grob- als auch Fein- und Nassschmutz festgehalten werden. Beim Grobschmutz geschieht dies durch Abstreifgitter.
Fein- und Nassschmutz werden z. B. durch Schmutzfangschleusen zurlickgehalten. Dabei muss beachtet werden, dass die Lange der
Schleuse mindestens 4 Schrittlangen zu betragen hat. Aufterdem sind diese Schmutzfangschleusen regelmaRig zu reinigen und bei
Bedarf auch auszutauschen. Dies gilt besonders wahrend der Bauphase.

« Tische und StuhlfiRe sind mit geeigneten Gleitern, auch Teflongleiter, zu bestlicken. Bei Verwendung von Stiihlen mit Laufrol-
len diirfen nur harte Rollen nach DIN EN 12529, Typ H, verwendet werden, zuséatzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigne-
ten Unterlagen, z.B. Polycarbonat—Platten.

» Pflege, Reinigung und Reinigungsverfahren sind mit den vom Hersteller vorgeschriebenen oder gleichwertigen Produkten
durchzuflihren. Die Vertraglichkeit der Reinigungsmittel (Chemie) muss an einer Probe, einem Musterstlick oder in einem mit
Mébel verstellten Bereich berprift werden.

« Lose liegende, fixierte oder auf Klebeband verlegte Teppichbodenbeldge konnen nicht feucht bzw. nass grundgereinigt wer-
den. Nur fest verklebte oder nach den Regeln des Faches verspannte Teppichbdden kénnen feucht gereinigt bzw. grundge-
reinigt werden. Die Wasserfestigkeit der Klebverbindung und des Untergrunds sind vorab zu priifen. Nassgereinigte Teppich-
bodenbelage kdnnen schrumpfen.




