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maxit FlieBestriche

Drauftreten und sich wohlfihlen.

Um sich in den eigenen vier Wanden so
richtig wohlzufihlen, ist die Wahl der
richtigen Baumaterialien entscheidend.

Eine FuBBbodenheizung in Verbindung

mit maxit FlieBestrichen zum Beispiel,
gewinnt den Kampf um warme Fif3e.

Die hervorragenden FlieBeigenschaften
garantieren ein festes UmschlieBen der
Heizrohre und sorgen so firr eine optimale
Warmeabgabe und -verteilung in den
Raum. Und dabei bendtigen maxit
FlieBestriche nur etwa die Halfte der Auf-
warmzeit wie konventioneller Estrich. Das
wiederum erlaubt niedrigere Vorlauftem-
peraturen im Heizkessel und eine hohere
Energieeffizienz. Freuen Sie sich also auf
eine deutliche Energieeinsparung.

Schlank, stark, schnell

Auch in Sachen Aufbau und Konstruktion
spielt der FlieBestrich seine Vorteile aus.
Er kann deutlich schlanker aufgebaut
werden. Fir Sie bedeutet das gewonnene
Schichtstarken, die Sie beispielsweise fir
eine zusatzliche Wéarme- oder Trittschall-
ddmmung verwenden kdnnen.

maxit FlieBestriche punkten auch in Sa-
chen Stabilitat. Absenkungen des Bodens
im Randbereich, Schmutzfugen, in denen
sich Staub und Putzwasser sammeln kann
gehdren der Vergangenheit an.

Zeit spart Geld. Wahrend konventionel-
le Zementestriche erst nach 21 Tagen
aufgeheizt werden kénnen, sind maxit
FlieBestriche in der Regel bereits nach
ca. 7 Tagen aufheizbar. So kénnen Sie
lhre Raumlichkeiten mit einem deutlichen
Zeitvorteil nutzen.
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Ganz nach lhrem Geschmack

Schén soll er sein, individuell und beson-
ders funktionell. Das ist die Herausforde-
rung an den Untergrund fir lhre Wohn-
oder Geschdftsrdume.

Mit den maxit FlieBestrichen kénnen Sie
jede Art von Belag verwenden. Besonders
gut geeignet ist er fir hochwertige Boden-
beldge wie Holz, Naturstein oder Kera-
mik. Natirlich kénnen Sie hrem Umfeld
einen ganz modernen Charakter verleihen
und entscheiden sich fir FlieBestriche mit
mineralischer Beschichtung. lhrer gestalte-
rischen Freiheit sind mit maxit FlieBestri-
chen keine Grenzen mehr gesetzt.
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Felsenfest

maxit FlieBestrich verlauft von selbst.

Bei groBformatigen Belagen ist das ein
entscheidender Vorteil, ldsst er sich doch
bei gedrungenen Flichen (ohne Tirdurch-
gdnge etc.) nahezu fugenfrei verlegen.
Das bringt enorme Vorteile beim Einbau
einer FuBbodenheizung. maxit Flief3-
estrich zeigt eine hohe Ebenheit und ist
ideal geeignet fiir groBformatige Fliesen-
und Plattenbelége fir Keller-, Bad- und
Wohnbereich.

Ob Kinder auf dem Boden spielen, schwe-
re Gegenstdnde verriickt, oder Birostihle
verschoben werden, egal was und wie
viel sich auf lhrem maxit FlieBestrich
bewegt, lhrem Untergrund kénnen Sie
vertrauen — felsenfest.

maxit FlieBestriche verfigen iber eine
daverhaft hohe Festigkeit. Sie werden
fertig im Trockenmértelwerk gemischt und
die Produktion stetig auf gleichbleibend
hoher Qualitét hin Gberwacht.

Fakten, Fakten, Fakten:
maxit FlieBestriche

Angenehme und gesunde Wohnatmosphdre
Perfekte Eignung fir FuBbodenheizungen

Optimale Wéarmeabgabe und -verteilung

Energie- und dadurch kostensparend

Hohe Festigkeit

Gute Warmeleitung

GroBflachige und nahezu fugenlose Verlegung
Ebene Fléchen, kein Schisseln, keine Schmutzfugen
Maximale Gestaltungsfreiheit fir alle Bodenbelége
Einfache, saubere und schnelle Verarbeitung
Schneller Baufortschritt durch kurze Einbauzeiten, Trocknung und frihe Begeh-
und Belastbarkeit

Uberwachte Produktqualitat

bauen ist mGXIE
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Das kleine FlieBestrich 1 x 1

Bindemittel

Bei der Herstellung von maxit Calcium-
sulfat-FlieBestrichen wird — wie der Name
schon verrat — Calciumsulfat als Binde-
mittel eingesetzt. Ausgangsstoff ist hier
Naturanhydrit, der in groflen Mengen aus
eigenen Rohstoffquellen unter Tage ab-
gebaut wird. Dieses Bindemittel reagiert
mit Wasser zu Calciumsulfatdihydrat und
damit zu einer hochfesten Form des Gips.

Bei der Produktion von maxit Zement-
FlieBestrich ist dagegen Zement das
Bindemittel fir feste Oberfléchen.

maxit FliePestriche | Das kleine FlieBestrich1x1

Mortel

Die Herstellung des Mértels erfolgt unter
Verwendung von Bindemittel, minerali-
schen Zuschlagstoffen und Wasser. Der
Estrichmortel ist pump- und flieBfdhig,
selbstverlaufend und selbstverdichtend.
maxit FlieBestrich auf Calciumsulfatbasis
hat eine ausreichend lange Verarbeitungs-
zeit von mindestens 45 Minuten. So kén-
nen auch grofBe Flachen in einem Guss
hergestellt werden. maxit FlieBestrich

ist raumbesténdig, bindet spannungsarm
ab, schisselt nicht und kann groBfléchig
fugenlos verlegt werden.
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Arbeitsvorbereitung

Die vorbereitenden Arbeiten am Rohbo-
den sind mit denen von konventionellen
Estrichen nahezu identisch. Oberhalb
der Dammschicht wird eine Abdeckung
wannenfdrmig verlegt. Die Estrichschicht
wird in der erforderlichen Dicke mit vor-
geschriebener Konsistenz gegossen. Das
Nivellieren und Entliiften erfolgt leicht und
einfach mit einer Schwabbelstange.
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Bodenbeléage

maxit FlieBestrich bildet einen ebenen,
glatten Untergrund ohne Trennfugen.
Nach entsprechender Vorbereitung ist er
geeignet fir alle Belage wie Textil-, PVC-,
Parkett-, Laminat- und Korkbdden, Fliesen,
Platten und Naturstein.

Festigkeit

Die Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit
ist bei maxit FlieBestrichen wesentlich
héher als bei konventionellem Estrich. In
Abhdngigkeit von den Anforderungen der
Nutzung kdnnen die Festigkeitsklassen
CAF-C25-F5, CAF-C30-F6 und CAF-C40-
F7 erreicht werden. Auf eine Bewehrung
kann auch bei schwimmendem Estrich
véllig verzichtet werden.

Einbauleistung

Mit maxit FlieBestrich kénnen Einbauleis-
tungen je Kolonne von mehr als 1.000 m?2
pro Tag realisiert werden. Das verkiirzt
die Verlegezeit und ist Grundlage fiir
einen schnellen Baufortschritt.

Fir das Mischen und Férdern des Estrichs
und Gief3en der Estrichschicht werden Si-
lomischpumpen genutzt, die das Material
auch Gber gréBere Entfernungen direkt
an den Einsatzort pumpen. maxit Flief3-
estrich braucht nach dem Entlisften mit der
Schwabbelstange nicht geglattet werden.

Heizestrich

Bei FuBbodenheizungen liegen die
Vorteile von maxit FlieBestrich auf der
Hand. Der Estrich ,umflieBt” quasi die
Heizleitungen und schlieBt sie homogen
ein. Aufgrund seiner hohen Druck- und
Biegezugsfestigkeit kann die Estrichschicht
diinner ausgefiihrt werden. Die gute
Warmeleitfahigkeit (keine Lufteinschlisse)
fordert die Warmeabgabe an den Raum
und hilft dadurch beim energiesparenden
Heizen.
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Feucht- und Kellerréiume

maxit FlieBestrich wird ohne Einschrén-
kung im gesamten Wohnbereich verlegt.
Das gilt auch fir hdusliche Feuchtréume
wie Kiichen, Toiletten und Béder ohne
Gefdlle und Bodenabléufe. Da in B&dern
mit Spritzwasser zu rechnen ist, wird der
Estrich von oben durch eine Abdichtung
zusétzlich geschiitzt. maxit FlieBestrich
kann dariber hinaus nach normgerechter
Abdichtung problemlos auch in Keller-
rédumen und erdberihrten Baubereichen
verlegt werden.

bauen ist mGXIE
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maxit Calciumsulfat-FlieBestrich vs. konventioneller Estrich

konventioneller Zement-Estrich in

Baustellenmischung

Die Einbaustdrke des Estrichs betrdgt mindestens 45 mm.
Damit ergibt sich eine gréBere Aufbauhshe bei gleicher
Trittschall- und Wéarmeddmmung.

Biegezug- und Druckfestigkeitswerte bei herkdmmlichem
Zementestrich CT-C20-F4 und Anhydritestrich CA-C20-F4:
Biegezugfestigkeit: ca. 4 N/mm?

Druckfestigkeit: ca. 20 N/mm 2

Konformitatserklarung und CE-Kennzeichnung ist —
falls vorhanden — erforderlich.

Begehbar erst nach 3 Tagen, belastbar erst nach 7 Tagen.
Folgegewerke missen warten. Die Bauzeit verlangert sich.

<
<

maxit Calciumsulfat-FlieBestrich

Die Einbaustérke von 35 mm eines CAF-FlieBestrichs ist
geringer als bei herkémmlichem Estrich. Damit steht mehr
Platz fir eine bessere Trittschall- und Warmedémmung bei
gleicher Aufbauhdhe zur Verfigung.

Biegezug- und Druckfestigkeit z. B. bei maxit plan 490
CAF-C25-F5:

Biegezugfestigkeit: ca. 5 N/mm?

Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm?2

Konformitatserklarung und CE-Kennzeichnung fir maxit
plan liegt vor.

Begehbar bereits nach 24 Stunden, belastbar nach
3 Tagen. Folgegewerke kénnen friher begonnen werden.

Unebene Oberfléchen, z. B. durch Kellenschlage. >< Saubere, planebene Estrichflachen.

Grof3e Gefahr von Aufschisselungen, Randabsenkungen
und Verformungen im Randbereich.

Notwendige Fugenausbildung bei allen Tirdurchgéngen,
Zimmerwechsel und gréBeren Fléchen generieren zusatzli-

Kein Aufschiisseln,
keine Randabsenkungen,
perfektes Oberfldchenergebnis.

Bei gedrungenen Fldchen nahezu fugenlos verlegbar,
daher dort keine Kosten fir die Fugenausbildung.

che Kosten fir Fugenausbildung.

Bewehrung bei allen keramischen Beldgen nach
DIN 18353 notwendig.

Einbauleistung von versierter Verlegekolonne ca. 30 m2/h.
Der Einbau davert wesentlich langer.

Heizestrich

Bei Heizestrich werden HohlrGume durch mangelnde Ver-
dichtung und gréBere Gesteinskdrnung eingebaut, somit
hat der Estrich wesentlich geringere Warmeleitfahigkeit.

Anheizen des Heizestrichs erst nach 21 Tagen méglich.
Dadurch léngere Phase der Austrocknung und weitere
Bauzeitverlangerung.

maxit FlieBestriche | 8

>< Keine Bewehrung notwendig, dadurch Kosteneinsparung.

Bauzeitverkirzung durch grofie Einbauleistung,

ca. 100 m2/h.

Heizestrich

Hohlraumfreie Rohrummantelung gewdhrleistet optimale
Waérmeleitféhigkeit und Energieeinsparung.

Anheizen des Heizestrichs schon nach 7 Tagen méglich.
Dadurch erheblicher Zeitgewinn fir die Belegung.

Baubiologisch unbedenklich gem. Untersuchungsbericht
des Instituts fiir Bautenschutz, Welden.

Kein Larm, kein Abfall, kein Restmaterial, kein Schmutz,
keine Verpackungsreste auf der Baustelle.
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Calciumsulfat-FlieBestriche - Naturlich natirlich

Der Name ist Programm

Schon die Bezeichnung des Grundstoffes
fir unsere Calciumsulfat-FlieBestriche
bringt es auf den Punkt. NATUR-Anhydrit!
Alle bekannten Naturgips- und Naturan-
hydrit-Vorkommen gehen auf natirliche
Ablagerungsprozesse zuriick. Fir die
Gewinnung des Naturanhydrits zur
FlieBestrichherstellung beschrénkt sich der
Abbau auf die reinsten Lagerstatten. Diese
werden bei maxit in eigenen Vorkom-
men schonend untertagig abgebaut. Die
Veredelung des Naturanhydrits zu einem
Calciumsulfat-Binder beinhaltet im Wesent-
lichen die Zerkleinerung und Feinvermah-
lung des Rohanhydrits aus dem Abbau.
Die erforderlichen Anreger werden in
Mértelmischanlagen zugegeben, in denen
der FlieBestrich fertig konfektioniert wird.
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Gesundheitlich unbedenklich

Calciumsulfat ist ein sicherer, umweltver-
tréglicher und praxiserprobter Baustoff,
der seit Jahrtausenden eingesetzt wird. Er
besteht aus mineralischen Rohstoffen und
ist dadurch gesundheitlich véllig unbe-
denklich. So sind zum Beispiel Kalk und
Gips auch als Mineralien in unserem Trink-
wasser enthalten. Das Institut fir Bauten-
schutz- und Bautensanierung Welden stellt
fest, dass maxit plan 490 baubiologisch
unbedenklich ist und von diesem Estrich
keine negativen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Geb&udebenutzer ausgehen.
In Verbindung mit Wasser bildet Calcium-
sulfat stabile Kristalle, die die mineralische
Gesteinskérnung eng umschlieBen und so
eine feste Einheit bilden.

bauen ist mGXIt
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maxit plan 490/486
Der Okonomische

maxit plan 490 und 486 sind calcium-
sulfatgebundene FlieBestriche mit einer
Kérnung von O — 2 mm (Sackware) bzw.
0 - 4 mm (Siloware). Sie erfillen alle
Anforderungen der DIN EN 13813 und
DIN 18560. Sie sind besonders span-
nungsarm, sehr gut flieBfahig und schaf-
fen planebene Oberfléchen.

Anwendungsbereich
maxit plan 490/486 werden im Woh-

nungsbau und fir Biroflachen als Estrich
im Verbund, auf Trennlage, auf Démm-
schicht, auf FuBbodenheizung und auf
Hohlraumboden eingesetzt.

Produkteigenschaften

* Biegezugfestigkeit > 5 N/mm?
® Spannungsarm

e Schwindarm

¢ GroBe Feldgréfien méglich

* Baubiologisch unbedenklich

¢ Schnell begehbar

e Fiir FuBbodenheizung geeignet

"7%l~®
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maxit plan 480
Der Kraftige

maxit plan 480 ist ein calciumsulfatge-
bundener FlieBestrich CAF-C30-Fé nach
DIN EN 13813 und DIN 18560 fiir hohe
Belastungen. Er bietet hohe Biegezug-
festigkeitswerte > 6 N/mm?2 und schafft
planebene Oberflachen.

Anwendungsbereich
maxit plan 480 wird im Wohnungs- und

Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf
Trennlage, auf Ddmmschicht, auf Fu3-
bodenheizung und auf Hohlraumboden
eingesetzt.

Produkteigenschaften

® Hohe Biegezugfestigkeiten
> 6 N/mm?
® Spannungsarm
e GroBe Feldgréfien méglich
¢ Schnell begehbar
e Fir FuBbodenheizung geeignet
¢ Hohe Oberflédchenzugfestigkeit

maxit FlieBestriche| 10
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maxit plan 470
Der Belastbare

maxit plan 470 ist ein calciumsulfatge-
bundener FlieBestrich CAF-C40-F7 nach
DIN EN 13813 und DIN 18560 fiir hohe
Verkehrslasten und als tragenden Estrich
fir die maxit Designbéden. Der maxit
plan 470 zeichnet sich durch seine hohe
Biegezugfestigkeit von > 7 N/mm?2 aus,
ist fir hohe Belastungen geeignet und
sorgt fir planebene Oberfléchen.

Anwendungsbereich
maxit plan 470 wird im Wohnungs- und

Gewerbebau mit hdheren Verkehrslasten

als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf
Dammschicht, auf FuBbodenheizung und

auf Hohlraumboden eingesetzt.

Produkteigenschaften

¢ Sehr hohe Biegezugfestigkeit von
> 7 N/mm?2

® Spannungsarm

o Grof3e FeldgréBen méglich

o Als Unterlagsestrich fir Designbo-
den maxit floor 4650 DuroColour
geeignet

o Schnell begehbar

o Fir FuBbodenheizung geeignet

¢ Hohe Oberflachenzugfestigkeit
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maxit floor 4491 turbo*
Der Turbo-Schnelle

maxit floor 4491 ist ein calciumsulfat-
gebundener, schnelltrocknender, flieB3fa-
higer und laboriiberwachter FlieBestrich
CAF-C30-F5 mit Kérnung von 0-2 mm

fir die Sackware und 0-4 mm fir die
Siloware. Er erfillt alle Anforderungen der

EN 13813 und der DIN 18560.

Anwendungsbereich
maxit floor 4491 wird im Wohnungsbau

und fiir Biirofldchen als schneller Estrich

auf Trennlage, auf Démmschicht, auf Hohl-

raumboden und als Heizestrich eingesetzt.

* Nach ca. 7 Tagen belegreif

* Bringt wenig zusétzliche Baufeuchte
ein

¢ Spannungs- und schwindarm

* FlieBfahig

¢ FeldgréBen bis 200 m2 méglich

e Fiir FuBbodenheizung geeignet

*Der maxit floor 4491 turbo ist nur regional verfiigbar!

4{Werte, die sich sehen lassen kénnen

Druckfestigkeit
Biegezugfestigkeit

Wasserbedarf
Rohdichte nass
Rohdichte trocken
Schwindmaf}
Begehbar
Teilbelastbar
Vollbelastbar
Baustoffklasse
Belegreife
Schiittdichte
Anwendung auflen
Anwendung innen
Verarbeitungszeit
Materialverbrauch

Nenndicke mind.

> 30 N/mm?
(28 Tage)

> 5 N/mm?

(28 Tage)

ca. 14-16 %

ca. 2,2 kg/dm?
ca. 2,1 kg/dm?
< 0,2 mm/m
nach 24 Stunden
nach 2 Tagen
nach ca. 14 Tagen
Al

nach ca. 7 Tagen
ca. 1,8 kg/dm?
nein

ja

25-35 Min.

ca. 18 kg pro m?
und cm Schicht-
dicke

35 mm

¢
©
®
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maxit floor 4193
Der Extradinne

maxit floor 4193 Alpha Dinnestrich ist
eine selbstverlaufende, calciumsulfatge-
bundene Ausgleichsmasse von 10-30 mm
und bildet einen tragfahigen Untergrund
fir alle géngigen Bodenbeldge.

Anwendungsbereich
maxit floor 4193 Alpha Dinnestrich wird

insbesondere bei der Renovierung von
Wohn- und Gewerbebauten als Ausgleich
fir Beton, Zementestrich, Calciumsulfat-
estrich, Magnesiaestrich, Steinholzestrich,
auf Gussasphalt und zum VergieBen von
dinnschichtigen Warmwasser-FuBboden-
heizungssystemen im Verbund mit
Uberdeckung ab 10 mm im Innenbereich
eingesetzt. Er ist auch geeignet fir héusli-
che Bader und Keller mit entsprechender
Abdichtung, jedoch nicht fir Nassréume.

Produkteigenschaften
o Sehr gut maschinell verarbeitbar
o Hoch flieBfshig
¢ Stuhlrollengeeignet unter Belagen
¢ Schwind- und spannungsarm
o Sehr wirtschaftlich bei groBen

Flachen

¢ Schon nach 6 Stunden autheizbar

bauen ist mGXIE
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flgpestricn

Trocknung von Calciumsulfat-

2 Flieflestrichen

Calciumsulfat-Fliefestriche
in Feuchtriumen

Sie wollen genauer hinschauven?
Bitte sehr!

Weiterfihrende Informationen und die
Technischen Merkbldtter zu den maxit
Calciumsulfat-FlieBestrichen erhalten Sie
unter der Website www.franken-maxit.de
bzw. www.maxitkroelpa.de. Hinweise &Y || S
und Richtlinien fir die Planung und Aus-
fihrung von Calciumsulfat-FlieBestrichen
erhalten Sie jeweils ganz aktuell in den
Merkblattern der Industriegruppe Estrich-
stoffe im Bundesverband der Gipsindustrie
e.V., Berlin und des Industrieverbandes
WerkMértel e.V., Duisburg unter der

Website www.pro-fliessestrich.de.

Beurteilung und Behandlung
4 der Oberflichen von

Calciumsulfat-FlieBestrichen

Fugen in Calciumsulfat-
Fliefestrichen

Farbige FlieBestriche

Calciumsulfat-FlieBestriche
fir Sanierung, Renovierung und
Modernisierung

Leichtausgleichmértel
unter FlieBestrichen

I —— manxit FlieBestriche | 12 I —
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Zement-FlieBestriche -
Auch wenn’s nass wird.
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maxit floor 4442 turbo
Der Sprinter

Zement-FlieBestrich schnelltrocknend —
nach 10 - 14 Tagen belegreif.

Schnell war gestern — heute heif}t es turbo.
Zeit ist Geld und Bauzeitverkirzung spart
Geld. Das bietet massive Kosteneinspa-
rung, mehr Flexibilitat im Bavablauf und
einen willkommenen Puffer fir Verzégerun-
gen bei anderen Gewerken.

Und so einfach kann’s gehen: Der neue
maxit Zement-FlieBestrich manxit floor
4442 turbo ist zuverldssig nach nur

10 — 14 Tagen belegreif. Er ist erstaunlich
unempfindlich gegeniber ungiinstigen
Trocknungsbedingungen und weist dabei
alle positiven Eigenschaften eines Flief3-
estrichs auf. Selbstverstandlich ist maxit
floor 4442 turbo auch als Heizestrich
einsetzbar. Eine hohe Einbauleistung und
die sichere Trocknung machen den ,tur-
bo” zu der wirtschaftlichsten Alternative
im Vergleich mit herkémmlichen Schnell-
estrichen. Dabei besteht kein Zwang zur
sofortigen Belegung wie bei Schnellestri-
chen meist Gblich.

Produkteigenschaften
* Die wirtschaftlichste Alternative zu

herkdmmlichen Schnellestrichen

* Belegreif nach ca. 10 - 14 Tagen

¢ Kein sofortiger Belegezwang

¢ Zementgebundener Werktrockenmér-
tel nach DIN 18560

¢ Schnelltrocknend ohne Bautrockner

¢ Spannungs- und schwindarm

* FeldgréBen bis 100 m?

® Hohe Verlegeleistung

¢ Nicht brennbar

¢ Frilhe Nutzung durch schnelle
Belegreife

* Keine zusdtzliche Baufeuchte

e Als Heizestrich geeignet

¢ Kein Nachfeuchten

Werte, die sich sehen lassen kénnen

Druckfestigkeit
Biegezugfestigkeit
E-Norm 13813
Wasserbedarf
Rohdichte nass
Rohdichte trocken
Quellmaf’
Schwindmaf3
Begehbar
Teilbelastbar
Beheizbar

Baustoffklasse
Belegreife
Nicht beheizte Fléchen

Beheizte Flachen

Anwendung auf3en
Anwendung innen
Verarbeitungszeit
Materialverbrauch
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> 30 N/mm? (28 Tage)

> 5 N/mm? (28 Tage)
CT-C30-F5

ca. 10 %

ca. 2,1 kg/dm?®

ca. 2,0 kg/dm?

max. 0,2 mm/m

max. 0,3 mm/m

nach 24 Stunden

nach 2 Tagen

nach frihestens 9 Tagen
gemdf maxit Aufheizprotokoll
Al

nach ca. 10 - 14 Tagen

< 2,0 CM % gem. Standard-CM-Messung
nach BEB, efc.

< 1,8 CM % gem. Standard-CM-Messung
nach BEB, efc.

nein

ja

30 Min.

ca. 19 kg pro m? und cm
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maxit plan 440/446
Der Universelle

maxit plan 440/446 sind zementge-
bundene, faserarmierte FlieBestriche
CT-C20-F5 nach DIN 13813 und

DIN 18560, die besonders fir Nassbe-
reiche geeignet sind.

Anwendungsbereich
maxit plan 440/446 wird vorwie-

gend als Verbundestrich, als Estrich auf
Trennlage und Démmschicht, beheizt und
unbeheizt, eingesetzt. Er ist ausschlief3-
lich zementgebunden und daher auch
fir Nassbereiche im Innenbereich des
Wohnungs- und Gewerbebaus geeignet,
wie z. B. in gewerblichen Waschkichen
und Garagen.

Produkteigenschaften
® Auch fir Nassbereiche im Innenbe-

reich

¢ Fiir FuBbodenheizung geeignet

* Faserarmiert

e Koérnung 0 —4 mm, O — 6 mm bei
Siloware

¢ Normal trocknend

* FeldgréBen bis max. 100 m? maglich

¢ Nach 24 Stunden begehbar

¢ Fiir FuBbodenheizung geeignet

¢ Hohe Einbauleistung durch Silotech-
nik

¢ Geringes Schwindmaf} von
< 0,3 mm/m bei Siloware

Werte, die sich sehen lassen kénnen

Materialverbrauch

Begehbar

Teilbelastbar
Vollbelastbar
Verarbeitungstemperatur

Anwendung auf3en
Anwendung innen
Ergiebigkeit
Wasserbedarf
Rohdichte nass
Rohdichte trocken
Verarbeitungszeit
Belegreife

Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen
Minimale Nenndicke
Brandverhalten

Funktionsheizen

Quellmaf
Schwindmaf3
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1 Tonne ergibt ca. 530 Liter Frischmortel

Materialverbrauch pro 1 ¢m Estrichstarke
ca. 19 kg/m2.

Flachengewicht nach Austrocknung pro

1 cm ca. 20 kg/m?

FlieBmaf3 1,3 | Dose 34 — 38 cm (Siloware)
nach ca. 48 Tagen

nach ca. 3 Tagen

nach 28 Tagen

Raumluft: +5 °C bis +25 °C

Untergrund: +5 °C bis +25 °C

Nein

Ja

ca. 5301/1000 kg

ca. 11 %

ca. 2,1 kg/dm?

ca. 2,0 kg/dm?

ca. 30 Minuten

beheizte und nicht beheizte Flachen

< 3,0 CM % bei allen Belagen.

> 20 N/mm? EN 138922

> 5 N/mm? EN 13892-2

30 mm im Verbund 45 mm auf Dédmmung
Al,EN 13813

nach frihestens 21 Tagen gem&B maxit

Aufheizprotokoll

max. 0,2 mm/m

max. 0,3 mm/m

bauen ist mmﬁ
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ZementflieRestrich

i

M, Einba,

Sie wollen genauer hinschaven?
Bitte sehr!

Weiterfihrende Informationen und die
Technischen Merkblatter zu den maxit
= Zement-FlieBestrichen erhalten Sie unter

der Website www.franken-maxit.de bzw.

www.maxitkroelpa.de. Hinweise und

Richtlinien fir die Planung und Ausfiih-
y rung von Zement-FlieBestrichen erhalten
Sie jeweils ganz aktuell im Merkblatt der
Industriegruppe Estrichstoffe im Bundes-
verband der Gipsindustrie e.V., Berlin und
des Industrieverbandes WerkMértel e.V.,
Duisburg unter der Website
www.iwm.de.

I —— manxit FlieBstriche | 16 I —
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Estrich. Davor, danach, dazwischen.

Leicht ausgleichen mit Leichtaus-
gleich.

Dammplatten-Puzzle war gestern.

Ein alltaglicher Anblick auf dem Bau: Ver-
sorgungsleitungen, die léngst nicht mehr
in der Wand untergebracht werden kén-
nen. War es bisher iiblich, die Zwischen-
rdume mit zugeschnittenen Dammplatten
auszufiillen, stéBt man mit zunehmender
Leitungsdichte hier in Grenzbereiche vor,
bei denen dieses Verfahren technisch und
wirtschaftlich nicht mehr zu verantworten
ist.

Auch DIN 18560 macht hier eine ein-
deutige Aussage: ,Falls Rohrleitungen auf
dem tragenden Untergrund verlegt sind,
missen sie festgelegt sein. Durch einen

maxit FlieBestriche | 17

Ausgleich ist wieder eine ebene Ober-
fliche zur Aufnahme der Dammschicht,
mindestens jedoch der Trittschalldammung
zu schaffen. Die dazu erforderliche
Konstruktionshdhe muss eingeplant sein.
Ausgleichsschichten missen im eingebau-
ten Zustand eine gebundene Form aufwei-
sen”. (Auszug aus DIN 18560 - Teil 2)

bauen ist mOXIt
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Ausgeglichen bleiben

o

” /
“'Ié@
‘sl Cr.. 'l°°.. -

maxit floor 4520 Leichtausgleich rapid
Der Schnelle

maxit floor 4520 Leichtausgleich rapid ist
eine schnell belegbare, zementgebunde-
ne, pumpbare Leichtausgleichsmasse zur
Anwendung im Wohnungs-, Objekt und
Gewerbebau als Rohrhdhenausgleich,
Ausgleichsschicht auf Holzbalkendecken,
zur Reprofilierung von Flachdéchern, fir
Sauberkeitsschichten und als Geschosshé-
henausgleich.

maxit floor 4520 Leichtausgleich rapid
ist sowohl fir den Innen- als auch fiir den
AuBenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

¢ Rationelle Ausgleichsarbeiten

* Warmedédmmeigenschaften

e Frostsicher nach Aushdrtung,
deshalb auch im AuBenbereich
einsetzbar

e Sehr schnell mit Estrich belegbar

® Begehbar nach 1 -2 Stunden

* Hohe Verlegeleistung

¢ Sehr geringes Eigengewicht

®  Geringe Zusammendriickbarkeit

*  Maschinell misch- und férderbar

e Schichtdicken 3 - 25 cm

¢ Trockenrohdichte ca. 120 kg/m?

¢ Baustoffklasse B2

’fof.,,%l 6@ A

maxit floor 4514 Kombidémmung
Der Universelle

maxit floor 4514 Kombiddmmung ist
eine zementgebundene Leichtausgleichs-
masse mit warme- und trittschalldédmpfen-
den Eigenschaften fir Schichtdicken von
2-10 cm auf Basis Zement-Styropor.

Sie findet ihre Anwendung in der
Altbausanierung, im Wohn-, Objekt und
Gewerbebau als Rohrhéhenausgleich,
Ausgleichsschicht auf Holzbalkendecken,
zur Reprofilierung von Flachdéchern, fir
Sauberkeitsschichten, als Geschossho-
henausgleich und Gefdlleddmmschicht.
maxit floor 4514 kann sowohl fir den
Innen- als auch fir den AuBenbereich
eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

e Gute Wérme- und Trittschall-
démmung

e Sehr geringes Eigengewicht

e Einfache Verarbeitung

¢ Schnell begehbar und mit Estrich
belegbar

* Hohe Verlegeleistung

*  Maschinell misch- und férderbar

e Schichtdicken 2 — 10 cm

e Fir Trittschall ab 4 cm

® Trockenrohdichte ca. 100 kg/m?

sk
LEI CLs. fI°°. .

maxit floor 4515 Leichtausgleich
Der Starke

maxit floor 4515 ist eine zementgebun-
dene, pumpbare Leicht-Ausgleichsmasse
in der Altbausanierung, im Wohn-,
Obijekt- und Gewerbebau, zum Rohrhs-
henausgleich, als Ausgleichsschicht auf
Holzbalkendecken, als Geschosshohen-
ausgleich, zur Reprofilierung von Flachdé-
chern sowie fir Sauberkeitsschichten.

Produkteigenschaften

¢ Fir hohe Verkehrslasten geeignet

¢ Geringes Flachengewicht

¢ In hohen Schichtdicken einsetzbar

*  Maschinell misch- und férderbar

¢ Nicht brennbar

e Leicht verarbeitbar

e Fir leichten Baustellenbetrieb nutzbar

e Warmeleitfhigkeit ca. 0,05 W/mK

Das althergebrachte Dammplatten-Puzzle

Unterschiedliche Dicken der Dammplatten ergeben unter-
schiedliche Estrichdicken.

Unterschiedliche Démmplatten-Qualitéten durch Restever-
wertung.

Hohlréume unter dem Estrich.

Abwandern loser Schiittungen und verrutschende Zuschnit-
te beim Estricheinbau.

Kaum begehbar zum Estricheinbau.

Laufgdnge fir unerwiinschte ,Haustiere”.

Hoher Zeitaufwand durch aufwendige Zuschnittarbeiten.

Gefahr von Schallbriicken durch Verrutschen der Démm-
platten und Randstreifen.

Mihsamer Transport der sperrigen Démmplatten auf die
Baustelle.

>
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Waérmeleitféhigkeit ca. 0,05 W/mK

maxit floor Leichtausgleich

GleichmaBig plane Oberfléiche Gber die gesamte
Bodenfléche.

Gleichbleibende Qualitat durch das gebundene
Styropor-Zementgemisch.

Fillt jeden Spalt und Zwischenraum.

Kein Abwandern und Verrutschen, da in gebundener
Form.

Gut begehbar und belegreif mit Estrich oder Démmung
nach 1 — 2 Stunden (bei maxit floor 4520)

Keine Laufgéinge méglich, verrottungssicher.

Grof3e Zeitersparnis, da maschinell misch- und férder-

bar.

Randstreifen sind stabil eingebettet. Dadurch keine

Schallbriicken.

Maschinelle Férderung des gemischten Materials auf die
Baustelle.
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FlieBestrich verarbeiten -
Schnell, sauber, sicher
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FlieBestrich verarbeiten

Reinigen

Der Rohboden ist zu reinigen, Beton- und
Mértelreste sind zu entfernen. Gréfere
Unebenheiten sind zu iiberprifen und
eventuell auszubessern. Rohrleitungen ein-
schlieBlich Befestigungen sind durch den
Einbau eines gebundenen Leichtausgleichs
auszugleichen.

Randstreifen

An Waénden und anderen aufgehenden
Bauteilen, z. B. Tirzargen, Rohrleitungen
oder Heizungssténdern, sind vor dem
Einbau des Estrichs schalldammende
Randstreifen mit angeklebter Folie anzu-
ordnen. Die Randstreifen miissen vom tra-
genden Untergrund bis zur Oberkante des
Belages reichen und 10 mm dick sein. Um
sicherzustellen, dass keine Spachtel- oder
Kleberreste Schallbriicken erzeugen, darf
der Randstreifen erst nach Fertigstellung
des FuBBbodenbelages abgeschnitten
werden.

Démmschichten

Die Ddmmschichten dirfen nur aus
Dammstoffen nach DIN 18164 Teil 1 und
Teil 2 oder nach DIN 18165 Teil 1 und
Teil 2 bestehen. Bei einer kombinierten
Anwendung von Trittschall- und Wérme-
démmplatten ist die Trittschalldammplatte
als erste Lage einzubauen. Ausnahme: Bei
Ausgleich von Rohrleitungen folgt erst die
Waérmedammung mit PS 20 oder mit
maxit plan 4514 Kombidémmung bzw.
mit maxit plan 4520 Leichtausgleich
rapid. Die Démmplatten sollen vollflachig
auf der Unterlage aufliegen. Hohlstellen

Abdeckung der Démmlage

Bei FlieBestrichen wird als Abdeckung der
Déammlage ein verschweiBbares gewachs-
tes Papier (Schrenzlage) empfohlen. Die
Schrenzlage ist so zu verlegen, dass die
Bahnen quer zur FlieBrichtung liegen und
die Verlegerichtung entgegengesetzt zur
FlieBrichtung verlduft, so dass der flieBen-
de Estrich die einzelnen Bahnen schindel-
artig ibereinander presst. Es empfiehlt
sich, die Uberlappungen zu verschweif3en
oder mit einem Klebeband zu verkleben.

maxit FlieBestriche | 20

sind durch geeignete MafBnahmen zu
beseitigen.

Die Démmstoffe missen mit dichten
StiBen verlegt werden, dabei sind die
Déammplatten im Verbund anzuordnen.
Mehrlagige Ddmmschichten sind so zu
verlegen, dass die Stéf3e gegeneinander
versetzt sind. Dabei diirfen hchstens
zwei Lagen aus Trittschallddmmstoffen
bestehen. Die oberste Dammlage ist unter
der Folie des Randstreifens zu ziehen.

Die Uberlappung sollte 10 cm betragen.
Im Wandanschlussbereich ist die Abde-

ckung auf die Folie des Randstreifens zu
legen (nicht am Rand hochstehen lassen).
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Meterriss / Nivellierbock

Vor dem GieBen

Verarbeitungskonsistenz

Estricheinbau

Der FlieBestrich ist immer so einzubrin-
gen, dass die FlieBrichtung des Materials
stets von der oberen Schrenzlage auf

die untere Schrenzlage verléuft. Dadurch
wird ein UnterflieBen der Schrenzlage
vermieden. Der Estrich ist mit dem Hin-
und Herschwenken des Gieschlauches
gleichmaBig auf den Untergrund zu vertei-
len, um einen gleichméBigen Kornaufbau
zu gewdhrleisten. Es ist deshalb falsch,
den Schlauch in die Raummitte zu legen
und darauf zu warten, dass ein ebener
Estrich mit gleichméBig guter Oberfléche
entsteht. Nach dem Erreichen des erfor-
derlichen Niveaus ist der Estrich

Meterrisse sind gute Hilfen am Rand
und sollten alle 2-3 m angebracht sein.
Ideal ist eine Schlauchwaage. Um auf
die gewinschte Estrichhdhe zu kommen,
empfiehlt es sich, einige Nivellierbécke
aufzustellen.

Einen Eimer Schlédmme (Anhydritbinder,
bzw. Zementschlédmme) fertigstellen und
durch die Schlauche pumpen, damit diese
geschmiert sind und der Mértel besser
flieBt. Die Schlémme ist wieder mit einem
GefaB aufzufangen, sie darf nicht mit
eingebaut werden.

Das FlieBverhalten des Estrichs wird

durch die Wassermenge bestimmt. Die
Konsistenz ist so einzustellen, dass der
Estrich gut flieBt und dabei keine wassrige
Schldmme oder Wasser absondert (Was-

sermenge zu hoch). Durch die Uberwésse-

rung entsteht eine weiche Oberfléche. Die
Konsistenz wird mit der 1,3 | Konsistenz-
prifdose gemessen.

sofort mit der Schwabbelstange oder mit
einem Estrichbesen durchzuschlagen. Mit
der Schwabbelstange ist die gegossene
Flache langs und quer durchzuschlagen,
wobei beim ersten Schwabbeln die
Stange etwas kréftiger in den Estrich zu
schlagen ist. Beim letzten Schwabbeln
soll das Durchschlagen etwas leichter
erfolgen. Durch das Durchschlagen des
Estrichs mit der Schwabbelstange entsteht
eine Wellenbewegung, die fiir eine sehr
gute Ebenheit des FlieBestrichs wichtig
ist. Bei diesem Arbeitsvorgang wird der
Estrich homogenisiert und entlijftet.
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Von Grund auf - Estrichanwendungen in der Praxis
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Von Grund auf
Estrichanwendungen in der Praxis

Maverwerk

tragender Untergrund

Estrich im Verbund

Untergrund muss ausreichend fest, ober-
flachenrau, fettfrei, rissfrei, trocken und
sauber sein. Generell Haftgrund vorstrei-
chen. Nenndicke 30 mm.

Estrich.

Randstreifen
10/150 mm
mit Folienlasche

Heizelement

Abdeckung

tragender Untergrund

Démmung

Estrich auf FuBB-
bodenheizung

Méglich auf allen Systemen mit

max. 55 °C Systemtemperatur. Randstrei-
fen mind. 10 mm dick, mit angeklebter
Folie. Bei aufschwimmenden Systemen
muss in 2 Lagen gegossen werden.
Mindestrohriberdeckung ab 30 mm,
abhéngig von der Ddmmstoffdicke und
der Zusammendriickbarkeit.

Maverwerk

Randstreifen
10/120 mm
mit Folienlasche

tragender Untergrund
Schrenzlage

Estrich auf Trennlage

Auf Schrenzlagen nach DIN 18560.
Randstreifen mind. 10 mm dick, mit ange-
klebter Folie. Nenndicke 30 mm.

Maverwerk

Randsireifen
10/150 mm

tragender Untergrund

Estrich auf Hohl-
raumboden

Einsatz bei allen géingigen Hohlraumbo-
densystemen méglich. Einbauhshen sind
systemabhdangig.

maxit FlieBestriche | 23

mit Folienlasche

Maverwerk

Randstreifen

10/120 mm

Innenputz mit Folienlasche

tragender Untergrund Schrenzlage

Estrich auf Démm-

schicht

Auf allen iblichen Dédmmungen méglich
mit dichter Abdeckung, z. B. Schrenzlage
nach DIN 18560. Randstreifen mind.

10 mm dick, mit angeklebter Folie.
Nenndicke ab 30 mm, abhéngig von der
Dammstoffdicke und der Zusammendriick-
barkeit.

bauen ist mGXIE
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Logisch. Logistik.
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Logisch. Logistik.

maxit FlieBestriche aus dem Silo
oder als Sackware

maxit FliePestriche | Llogisch. logistik.

Das maxit Silo

Die Silo-Logistik ist eine besondere Starke
aus dem Hause maxit. Mehr als 4.500
Silos auf 65 unternehmenseigenen
Spezial-Fahrzeugen sind tagtaglich im
Einsatz. Dabei stellt hnen maxit fir die
Verarbeitung von maxit FlieBestrichen
zwei gangige Silo-Varianten zur Wahl.

Verarbeitung von Sackware mit der
Maschine

Die Mischpumpe m-tec duo-mix ist die
ideale Maschine zum Verarbeiten von
maxit FlieBestrichen als Sackware.

Und so funktioniert’s:

Das besondere Merkmal der m-tec duo-
mix ist das duale Mischsystem, das immer
optimal aufgemischten Estrich ohne Kon-
sistenzschwankungen liefert. Das Trocken-
material wird vom Sackeinwurftrichter aus
genau dosiert in den ersten waagerechten
Mischbereich geférdert und mit der exakt

maxit FlieBestriche | 25

a) maxit Trockenmértelsilo mit angebau-
ter, betriebsbereiter Silomischpumpe
SMP-FE zur rationellen Verarbeitung
von maxit plan FlieBestrichen.

b) maxit Trockenmértelsilo mit angebau-
tem Modul L zur rationellen Verarbei-
tung von maxit plan Kombidémmung*.

*nur regional verfiigbar

gesteverten Wassermenge vorgemischt.
Von dort fdllt es in den zweiten, senkrech-
ten Mischteil, wo es weiter aufgemischt
und dann von der Schneckenpumpe durch
die Mértelschlauche zur Verarbeitungsstel-
le gepumpt wird.

Natirlich kénnen maxit FlieBestriche
auch mit allen géngigen Putzmaschinen
und Mischpumpen, die fir FlieBestrich
geeignet sind, verarbeitet werden. Kleine
Mengen kdnnen auch mit dem Quirl
angemischt werden.

bauen ist mGXIE
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Technische Information zur Silostellung

rcsmmaies Ercemich
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Tipps und Tricks -
Von Profis, fur Profis
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Einen entscheidenden Einfluss auf
die Austrocknung des Estrichs hat
die Schichtdicke!

Eine Verdopplung der Estrichdicke hat
eine drei- bis vierfache Austrocknungs-
zeit zur Folge (siehe Diagramm, 100 %
bedeutet ca. 4 Wochen Trocknungszeit bis
zur Belegreife bei 4 cm Estrichdicke und
bei optimalen Verhaltnissen). Daher ist es
wichtig, den FuBBbodenaufbau so zu wéh-
len, dass die Estrichdicke — entsprechend
den giiltigen Normen — méglichst gering
gewdhlt wird.

700 %

600% |- — — — —

500 %

400 %

200 %

Trocknungsdauer

100 %

0%

300 % - — — — — — — —

—d_L -

6 7 8

O

10

Estrichdicke in cm

90 dick wie nétig,
so dinn als méglich!”

Trocknung von Estrichen

Die Austrocknungszeit von Estrichen
hangt von vielen Faktoren ab. Tempera-
tur, Feuchte und Beliiftung spielen eine
entscheidende Rolle. Allgemeingiltige
Richtwerte kdnnen daher nicht angegeben
werden. Die Belegreife kann nur mittels
Feuchtigkeitsmessung festgestellt werden,
fir Baustellenmessungen ist nach

DIN 4725 Teil 4 dafiir ein CM-Gerdt not-
wendig. Die Restfeuchte ist grundsatzlich
vor dem Belegen zu messen.

Belegbar gilt dabei ein Calciumsulfat-
FlieBestrich bei einer gemessenen Rest-
feuchte von < 0,5 CM % bei Belegung mit
dampfdichten Belégen fir unbeheizte und
0,3 CM % fiir beheizte Konstruktionen.
maxit Zement-FlieBestriche gelten in der
Regel als belegbar bei einer gemessenen
Restfeuchte < 3 CM %.

Die Faustregel: Pro cm Schichtdicke
unbeheizt ca. 1 Woche bei 20 °C und
65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ab 4 cm
Schichtdicke verléngern sich die Trock-
nungszeiten Uberproportional.
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Folgende Faustregeln sind einzuhalten

* Vermeidung von unnétig grofen
Estrichdicken

e gleichméBige Estrichdicke, evil.
vorheriger Ausgleich mit
maxit floor 4514, 4520, 4515

® Beginn des Liftens bzw. Aufheizens
méglichst frihzeitig (Herstelleranga-
ben beachten)

e Estrichoberfléche nicht abdecken
bzw. vollstellen

* 2 -3 mal taglich StoBliften (bitte
BEB-Merkblatt beachten) ist besser als
Dauerlisften mit gekippten Fenstern

® Trocknen im Sommer




maxit FliePestriche | Tipps und Tricks — Von Profis, fur Profis

-10 °C, 30 % Feuchte

ca. 7,5 g Wasser

10 °C, 80 % Feuchte

ca. 7,5 g Wasser

@ Aufen

Erganzende Hinweise zur Trocknung
von Estrichen

Die Anordnung der Messstellen ist durch
den Heizungsplaner im Plan auszuweisen,
vom Heizungsbaver zu markieren und
vom Estrichleger zu Gbernehmen. Pro
Raum ist dabei eine Messstelle zu planen,
bei gréBeren Rdumen > 50 m? entspre-
chend mehr. Um den Messpunkt herum
sollte sich im Abstand von 10 cm kein
Heizungsrohr befinden.

Mit dem Beliiften der Baustelle sollte

24 Stunden nach dem Estricheinbau
angefangen werden, das Aufheizen der
Bodenkonstruktion hat méglichst nach

7 Tagen zu beginnen. Wird mit die-

sen MaBBnahmen verspdtet begonnen,
verlangert sich die Austrocknungszeit des
Estrichs Uberproportional.

Zum Abschdatzen der Restfeuchtigkeit des
Estrichs nach dem kombinierten Funktions-
und Belegreifheizen sollte der genannte
JFolientest” durchgefihrt werden. Eine
ausreichende Trockenheit ist dabei
ndherungsweise erreicht, wenn sich bei
maximaler Vorlauftemperatur unter einer
aufgelegten und an den Réndern mit
Klebeband abgeklebten ca. 50x50 cm
grofen PE-Folie innerhalb von 24 Stunden
keine Feuchtespuren zeigen. Der Folientest
ersetzt aber keinesfalls die abschlieBende
CM-Messung, diese ist auf jeden Fall

25 °C, 30 % Feuchte

ca. 15 g Wasser

25 °C, 30 % Feuchte

ca. 15 g Wasser

@ Innen

durchzufihren.

Sollte nach dem Funktions-/Belegreifhei-
zen die Restfeuchte des Estrichs noch zu
hoch sein, kann ein sogenanntes Inter-
vallheizen durchgefiihrt werden. Hierzu
wird die FuBbodenheizung fiir ca. 2 Tage
komplett ausgeschaltet und anschlieBend
wieder auf die maximale Vorlauftempera-
tur (= 55 °C) hochgefahren. Dieser Vor-
gang kann je nach Erfordernis mehrfach
wiederholt werden.

Beim Einsatz von Wdarmepumpen ist zu

bedenken, dass durch die in der Regel ge-

ringeren maximalen Vorlauftemperaturen
dieser Systeme, sich die Trocknungszeiten
des Estrichs deutlich verldngern kénnen.
Die zu ergreifenden MafBnahmen zur
Erzielung einer méglichst schnellen
Trocknung des Estrichs sind abhéngig von
Baustellenbedingungen und den klimati-
schen Verhdltissen. Generell sollte auf
der Baustelle fir relativ frockene warme
Raumluft gesorgt werden. Wir verweisen
hierzu auf die im folgenden genannten
Merkblatter der Verbénde.
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Wasseraufnahme

Fihrt man der Raumluft trockene und kalte
Aufenluft durch Lisften zu, kann diese

Luft durch Aufheizen sehr grofle Mengen
Wasser binden, wie Grafik 1 zeigt. Hier
kann 1 m® Luft 15,0 g-0,7 g = ca. 14,3
g Wasser aufnehmen.

Aber auch bei nicht so giinstigen klima-
tischen AuBenbedingungen (z. B. 10 °C
und 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) kann durch
Liffen und Heizen ein positiver Effekt er-
zielt werden, wie in Grafik 2 zu erkennen
ist. In diesem Beispiel kann 1 m? Luft
15,0g9-7,5g=7,5g Wasser aufneh-
men.

Wichtig ist es, den Luftaustausch mittels
StoBliften zu gewdhrleisten, um den oben
beschriebenen Prozess zu erméglichen!
Die relative Raumluftfeuchte sollte generell
unter 65 % liegen, um eine gute Trock-
nung sicherzustellen!

Relevante Merkbldtter
und Informationen:

® BEB-Merkblatt ,Hinweise zur be-
schleunigten Trocknung von Calcium-
sulfatestrichen”, Januar 2007

e BEB-Merkblatt ,Bauklimatische
Voraussetzungen zur Trocknung von
Estrichen”, August 2009

e BEB-Merkblatt ,CM-Messung”, Januar
2007

e BEB-Merkblatt ,Hinweise fiir den
Auftraggeber fiir die Zeit nach der
Verlegung von Calciumsulfatestri-
chen”, Juni 2010

e  Schnittstellenkoordination bei
Flachenheizungs- und Fléchen-
kihlungssystemen in bestehenden
Gebduden”, Ausgabe Januar 2009,
vom Bundesverband Fléchenheizung
e.V. (BVF)

e, Schnittstellenkoordination bei Fl&-
chenheizungs- und Fléchenkihlungs-
systemen in Neubauten”, Ausgabe
Mai 2011

* IWM-Merkblatt Nr. 2, Austrocknung
von FlieBestrichen auf Calciumsulfat-
basis”, 2007

e BEB-Merkblatt ,Hinweise fiir den
Auftraggeber fiir die Zeit nach der
Verlegung von Zement-Estrichen”,
Juni 2010
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Zahlen, Daten, Fakien:
Verkehrslast

Verkehrslastentabelle nach DIN 1055-3 und DIN 18560-2
Estrichnenndicken auf Trittschallddmmung bzw. Rohriberdeckung bei FuBbodenheizung Typ A in Abhédngikeit von Nutzlast und Festigkeit.

CAF-F5 CAF-F6

Nutzung (Beispiele) Kategorie Flachenlast Einzellast maxit plan 490/486  mexi plan 480
Wohnungsbau A2/3 < 2 kN/m? < 1kN 35 mm* 35 mm*
Biiro/Arztpraxen ohne B1 < 2 kN/m? = 2 kN 45 mm 45 mm
Behandlungsrdume

Krankenhduser/

Seniorenheime

Betten-, Stationsrdume, Béder A2/3 < 2 kN/m? < 1kN 35 mm* 35 mm*
Flure/Behandlungsrdume/OP’s ohne B2 < 3 kN/m? < 3 kN 50 mm 50 mm
schweres Gerdat

Wie B2, jedoch mit schwerem Gerat B3 < 5 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Schulen/Internate

Schulrdume/Lese-, Speisesdle Cl1 < 3 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Flure B2 < 3 kN/m? < 3 kN 50 mm 50 mm
Hérsdle mit fester Bestuhlung C2 < 4 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Hotels

Zimmer A2/3 < 2 kN/m?2 < 1 kN 35 mm* 35 mm*
Flure B2 < 3 kN/m? < 3 kN 50 mm 50 mm
Wie B2, jedoch mit schwerem Gerat B3 < 5 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Restaurant/Café Cl < 3 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Kongresssale C2 < 4 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Eingangsbereich C3 < 5 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Verkaufsrdume

Flachen bis 50 gm in Wohn-/ D1 < 2 kN/m? <2 kN 45 mm 45 mm
Birogebduden

Flachen in Warenhdusern/ D2 < 5 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Einzelhandel

Theater/Kinos/Kirchen C2 < 4 kN/m? <= 4 kN 55 mm 55 mm
Museen/Ausstellungsflachen/ C3/5 < 5 kN/m? < 4 kN 55 mm 55 mm
Konzertsdle
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CTF5 Herkémmliche CT/CA
E;:if: lan 470 maxit plan 440/446

pia maxit floor 4442 turbo F5 F7

35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm 35 mm*

40 mm 55 mm 65 mm 55 mm 50 mm

35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm 35 mm* * bei Einsatz von Trittschallddmmstoffen
mit Zusammendriickbarkeiten = 3 mm

45 mm 60 mm 70 mm 60 mm 55 mm muss die Mindestdicke 35 mm betragen.
Bei Dédmmschichten < 40 mm und einer
Zusammendriickbarkeit < 3 mm kann die

50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm

Estrichnenndicke um 5 mm reduziert wer-
den, muss aber mind. 30 mm betragen.

Bei Flachenlasten < 3 kN/m? und Einzel-
50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm lasten < 2 kN darf die Zusammendriick-
barkeit der Démmschicht < 5 mm und bei
hsheren Lasten < 3 mm betragen.

45 mm 60 mm 70 mm 60 mm 55 mm

Bei Estrichen auf FBH muss die Rohrijber-
50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm deckung bei CT/CA-F4 mind. 45 mm und
bei CAF-F5 mind. 40 mm betragen. Die
Nenndicke unter Stein und keramischen
Beldgen muss bei CAF mind. 40 mm und
35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm 35 mm* bei CT/CA:-Estrichen mind. 45 mm betra-
gen. Bei Estrichen mit geringerer Dicke
muss eine Prifung auf Tragféhigkeit und
bei Stein und keramischen Beldgen auch
auf Durchbiegung durchgefihrt werden.
50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm CAF-Estriche kénnen mit einer Mindestdi-
cke von 35 mm eingebaut werden.

50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm Da die Tabelle der DIN 18560-2 keine
Werte fir Estriche der Festigkeitsklasse F6
50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm angeben, sind die Estrichnenndicken mit
denen der Festigkeitsklasse F5 identisch.
Die Estriche der Festigkeitsklasse F6 ha-
ben jedoch hdhere Oberfléchenzugfestig-
keiten, Biegezugwerte und Stuhlrolleneini-
gung. Bei Nutzlasten > 5 kN/m? sind die
Estrichnenndicken vom Planer festzulegen.
40 mm 55 mm 65 mm 55 mm 50 mm Bei Einzellasten sind fir deren Aufstands-
flachen im Allgemeinen zusétzliche

50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm L.J.berlegungen erforderlich. Dasselbe gilt
fir Fahrbeanspruchung.

45 mm 60 mm 70 mm 60 mm 55 mm

50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm

Diese Druckschrift ist lediglich eine
Arbeitshilfe und unterliegt nicht der Bera-
50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm tUTgsthtung. Die genauen Estrichdicken
missen vom Planer im LV vorgegeben
werden.

50 mm 65 mm 75 mm 65 mm 60 mm

alle Angaben ohne Gewdhr

. ®
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