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1 Einleitung

Dieses Merkblatt gibt Hinweise fir den Bodenleger
zur Verlegung und Wiederaufnahme von selbstlie-
genden Teppichfliesen und -platten (nachfolgend
SL-Fliesen genannt). Diese SL-Fliesen werden ins-
besondere dort bevorzugt eingesetzt, wo Installati-
onen in Doppel- und Hohlbdden schnell erreichbar
sein missen oder wo der Bodenbelag schnell und
flexibel, partiell oder flichig ausgetauscht werden
soll. Es werden Angaben gemacht zu Eigenschaften
und Verwendungen von lose verlegbaren bzw. wie-
deraufnehmbaren SL-Teppichfliesen und -platten
sowie zur Verlegung, Wiederaufnahme und Pflege.

2 Untergrinde

Hinweise zur Untergrundprifung und Untergrund-
vorbereitung sind dem TKB-Merkblatt 8 ,,Beurteilen
und Vorbereiten von Untergriinden fir Bodenbelag-
und Parkettarbeiten“ zu entnehmen.

2.1 Estriche

Die gangigen Estricharten Zementestrich, Calcium-
sulfat(flieB)estrich und Magnesiaestrich sind flr die
Belegung mit SL-Fliesen geeignet. Voraussetzung
ist insbesondere die Belegereife und die Ebenheit
der Estriche. Bei Gussasphaltestrichen muss durch
eine ausreichend dicke Spachtelung (2 - 3 mm mit
Calciumsulfat- oder zementédren Spachtelmassen)
die gleichmaBige Saugfédhigkeit und Ebenheit her-
gestellt werden.

2.2 Fertigteilestrichkonstruktionen

Arten, Konstruktionen und Einbauweisen von Fer-
tigteilestrichkonstruktionen sowie die vor der Belag-
verlegung notwendigen Prifungen und MaBnahmen
sind im TKB-Merkblatt 8 ,Beurteilen und Vorberei-
ten von Untergriinden vor Bodenbelag- und Par-
kettarbeiten“ beschrieben. SL-Fliesen stellen keine
besonderen Anforderungen an Fertigteilestrichkon-
struktionen. Wichtig ist vor allem das Entfernen von
Uberstanden im StoBbereich, ggf. durch Glatten
der StoBe mit einer geeigneten Spachtelmasse.
Eventuell ist auch das vollflichige Spachteln der
Fertigteilestrichflache mit einer selbstverlaufenden
Spachtelmasse empfehlenswert.

2.3 Hohl- und Doppelbéden

Konstruktionsarten und Anwendungsbereiche von
Hohl- und Doppelbdden sind im TKB-Merkblatt 8
~Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden vor
Bodenbelag- und Parkettarbeiten® beschrieben.

SL-Fliesen sind insbesondere fiir Doppelbdden ein
geeigneter und haufig eingesetzter Bodenbelag, da
die Fliesen ebenso wie die Doppelbodenplatten leicht
aufzunehmen sind und dadurch die leichte Zugang-
lichkeit zur Installationsebene gewéahrleistet ist.
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2.4 Untergrundprifung

Die notwendigen UntergrundprifungsmaBnahmen
und deren Ausfihrung vor der Verlegung von SL-
Fliesen sind im TKB-Merkblatt 8 ,Beurteilen und
Vorbereiten von Untergrinden vor Bodenbelag-
und Parkettarbeiten” beschrieben. Insbesondere
sind wie bei der Verlegung anderer textiler oder
elastischer Bodenbeldge die Forderungen der DIN
18365 zu beachten.

2.5 Untergrundvorbereitung

Die einzelnen MaBnahmen zur Untergrundvorberei-
tung sind im TKB-Merkblatt 8 ,Beurteilen und Vor-
bereiten von Untergriinden vor Bodenbelag- und
Parkettarbeiten” beschrieben. Vor allem ist die Sau-
berkeit, Ebenheit und Trockenheit des Untergrundes
herzustellen. Bei Fertigteilestrichkonstruktionen
sind Uberstiande im StoBbereich zu beseitigen und
bei Doppelbéden sind Hohenversétze zwischen den
Platten zu vermeiden.

3 Lose und wiederaufnehmbare
Teppichfliesen und -platten

3.1 Aufbau

SL-Fliesen werden wie alle textilen Bodenbelége zu-
nachst nach ISO 2424 unterschieden nach textilen
Bodenbeldgen mit Pol und textilen Bodenbelagen
ohne Pol. Bei den textilen Beldgen mit Pol unter-
scheidet man auch bei SL-Fliesen nach solchen mit
Schlingenpol (Bouclé) und solchen mit Schnittpol
(Velours). Nadelvlies und Kugelgarn werden eben-
falls in Fliesenform angeboten und sind Beispiele fur
Textilbeldge ohne Pol.

Wie bei allen textilen Bodenbeldgen dominiert heute
das Tuftingverfahren. Das Tuftingverfahren gehdrt
zu den Nadelverfahren, nach dem genadelte Belage
ohne Pol (Nadelvlies) oder genadelte Belage mit Pol
(Polvliesbelag) oder genadelte Polteppiche (Tufting-
teppichbéden) hergestellt werden. Daneben werden
SL-Fliesen auch im Webverfahren hergestellt, wo-
bei nur gewebte Polteppiche als Fliesen angeboten
werden.

Bei der Herstellung von Nadelvliesbeldgen werden
kurze, aus einem Monofilgarn geschnittene Stapel-
fasern in einer oder mehreren Schichten vernadelt.
Als Nutzschicht wird zumeist Polyamid eingesetzt,
es kdnnen auch andere synthetische Fasern bzw.
Naturfasern, wie z.B. Ziegenhaar, verwendet wer-
den. Das fertig genadelte, ein- oder mehrschich-
tige Vlies kann noch durch chemische Behandlung
weiter verfestigt werden. Polyvliesbeldge erhalten
durch eine spezielle Nadeltechnik strukturierte ve-
lour- oder schlingenartige Oberflachen.

Beim Tuftingverfahren wird der Pol in einen Trager
eingenadelt. Das Tragermaterial muss eine hohe

Festigkeit und MaBstabilitdt aufweisen und besteht
meist aus Polypropylen oder Polyester. Der Trager
ist in aller Regel ein sehr stabiles Spinnfaservlies.
Die Polfaden bestehen zumeist aus Polyamid oder
Polypropylen, aber auch Naturfasern, vor allem Wol-
le, finden Verwendung. Im Tuftingverfahren werden
sowohl Schlingenpol- als auch Schnittpolteppiche
hergestellt. Die Polfaden werden zur besseren Fi-
xierung zusétzlich unterseitig mit dem Trager ver-
klebt (eingebunden). Auf diese Einbindung wird eine
Fliesenschwerschicht oder &hnliches aufgebracht.
Bei der Fliesenschwerschicht handelt es sich meist
um Bitumen, PVC oder Kunststoffschaum. Von den
dabei Ublichen Abkirzungen SR (Schaumriicken),
TR (Textilriicken), VR (Vliesriicken), SB (Schwerbe-
schichtung) und VS (Verfestigungsstrich) sind flr
SL-Fliesen nur VR und vor allem SB bedeutsam.

Die alteste Methode der Teppichherstellung, das
Weben, findet bei der Herstellung von SL-Fliesen
nur in Form des gewebten Polteppichs Verwen-
dung. Das Tragergewebe wird aus Bindeketten
und den querlaufenden Schussfaden gebildet, die
parallel zu den Bindeketten verlaufenden Fillket-
ten erhdhen die Stabilitat. Die Polgarne werden im
gleichen Arbeitsgang mit eingearbeitet. Gewebte
Polteppiche werden ebenfalls mit Schlingen- und
Schnittpol hergestellt. Es gibt verschiedene Kon-
struktionen, die sich insbesondere durch die Anzahl
der Schussfédden und die Art der Bindung der Pol-
garne unterscheiden. Polfasern bestehen zumeist
aus Polyamid, die Binde-, Fill- und Schussfasern
auch aus Polyester und Polypropylen.

SL-Fliesen zeichnen sich durch eine besondere
Planlage auch bei unverklebter Verlegung aus. Vo-
raussetzung daflir ist ein besonders maBstabiler
Aufbau und ein hohes Flachengewicht. Der Anhang
A der DIN EN 1307 schreibt u.a. ein Flachengewicht
von > 3,5 kg/m? fir lose verlegte Fliesen und von
> 2,5 kg/m? (gepriift nach ISO 8543) fir wiederauf-
nehmbar verklebte Fliesen vor.

Diese Flachengewichte werden bei SL-Fliesen durch
eine Schwerbeschichtung erreicht, die aus Bitumen
oder PVC, heute auch zunehmend aus Polyurethan
(PUR), Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren (EVA) oder
auch Polyolefinen besteht.

Werden SL-Fliesen wiederaufnehmbar verlegt bzw.
fixiert, muss das Abdeckvlies der Fliesenschwer-
schicht mdglichst fest mit der Fliese verbunden
sein.

Vor dem Hintergrund der Wiederaufnahme ist es
sinnvoll, die Haftfestigkeit der Kombination aus Ru-
ckenausstattung und Fixierung zu prifen.

3.2 Eigenschaften
SL-Fliesen zeichnen sich insbesondere durch ihre

MaBhaltigkeit und durch die Féhigkeit aus, ohne Fi-
xierung plan zu liegen. Im Vergleich zu anderen tex-
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tilen Belagen besitzen SL-Fliesen ein hoheres Fla-
chengewicht, das die Planlage garantiert.

Die Verlegung erfolgt meist auf einem Haftmittel/ei-
ner Fixierung. Diese Fixierung soll das Verrutschen
und das Aufstellen von Kanten bei der Nutzung ver-
hindern.

Typische Kantenléngen von SL-Fliesen sind 50 x 50
cm? oder 60 x 60 cm2. Diese MaBe korrelieren mit
denen von Doppelbddenelementen, auf denen SL-
Fliesen bevorzugt verlegt werden. Gleichzeitig be-
glnstigt das relativ kleine Format eine gute Planlage
der Fliesen.

SL-Fliesen werden durch eine ganze Reihe von Pa-
rametern charakterisiert, z.B. die Kantenldnge, das
Flachengewicht (DIN EN 1307), die Gesamtdicke
(ISO 1765), das Herstellungsverfahren (ISO 2424),
die Konstruktion (ISO 2424), die Polart, das Pol-
einsatzgewicht (ISO 2424), die Polschichtdicke (ISO
1766), das Material von Pol, Trager und Riicken bzw.
von Pol, Binde- und Fillketten, die Noppenzahl (ISO
1763), den Durchgangswiderstand (ISO 10965), den
Oberflachenwiderstand (ISO 10965), das Trittschall-
verbesserungsmaB (ISO 140-8), die Schallreduktion
(EN ISO 354), den Warmedurchlasswiderstand (ISO
8302), das Brandverhalten (EN 14041).

Die MaBtoleranzen fir SL-Fliesen sind in der EN
1307 festgelegt. Innerhalb einer Partie soll die MaB-
genauigkeit eine Toleranz von +0,2 % nicht Uber-
schreiten, bezogen auf NennmaBe darf die Abwei-
chung nicht gréBer als +0,3 % sein (Prifung nach
EN 994).

In Bezug auf die MaBbestéandigkeit darf es bei Pri-
fung nach EN 986 fir lose verlegte und wieder-
aufnehmbar verklebte Fliesen in beiden Horizon-
talrichtungen nur zu einem Schrumpf oder einer
Ausdehnung von max. 0,2 % kommen. Bei der Pri-
fung nach EN 986 dirfen die SL-Fliesen max. 2 mm
schisseln oder sich wélben.

3.3 Verwendung

SL-Fliesen werden im Wohn- und Objektbereich
eingesetzt, bevorzugt immer dann, wenn Flexibilitat
in der Bodengestaltung gewlnscht ist, z.B.

e im Buro, fUr den einfachen Zugriff auf die Elek-
troinstallation unter Doppel- und Hohlbéden.

¢ in Hotel und Gastronomie, fur den leichten Aus-
tausch verschmutzter oder beschéadigter Fliesen
in stark strapazierten Bereichen.

e im Laden- und Messebau, fur einfache und
schnelle Verlegung bzw. Renovierung.

e Uberall dort, wo Individualitat, Gestaltungsvielfalt
und Variabilitdt im Bodendesign gewlnscht ist.

Die SL-Fliesen werden zu diesem Zweck auf eine
Fixierung aufgelegt, um sie gegen seitliches Ver-
rutschen zu sichern. Somit kdnnen sie einfach und

ohne Beschadigung aufgenommen und ggf. an-
schlieBend wieder verlegt werden, ohne Renovie-
rung des Untergrunds.

Fir die Verlegung bedeutet dies:

Der Belag, das rutschhemmende Fixiermittel und
der Untergrund missen nicht nur einzeln, sondern
vor allem im System den harten Anforderungen im
Objekt gewachsen sein und andererseits die flexible
und zerstdérungsfreie Wiederaufnahme der SL-Flie-
se sicherstellen. Dies erfordert Spezialprodukte und
das Einhalten besonderer Rahmenbedingungen vor,
wahrend und nach der Verlegung.

4 Verlegung
4.1 Lagerung und Klimatisierung

SL-Fliesen sind trocken zu lagern. Vor der Verlegung
muss, wenn vom Hersteller nicht anders gefordert,
eine Klimatisierung der Ware im ausgepackten Zu-
stand Uber einen Zeitraum von 1 - 2 Tagen bei 18
- 22 °C und 45 - 65 % relativer Luftfeuchte erfolgen.
Um eine zu hohe Belastung der unteren Fliesen zu
vermeiden, durfen die Stapel nicht zu hoch gesetzt
werden. Dies gilt, wenn vom Belagshersteller nichts
anderes gefordert wird.

4.2 Verlegebedingungen

Wahrend der Verlegung sowie im Anschluss daran
sollen mind. 7 Tage lang folgende klimatische Be-
dingungen eingehalten werden:

e Bodentemperatur: mind. 15 °C

e Materialtemperatur: mind. 15 °C

e Bodentemperatur bei beheizten FuBbodenkon-
struktionen: 18 - 22 °C (3 Tage vor, bis 7 Tage
nach der Verlegung)

e Raumlufttemperatur: mind. 18 °C

e relative Luftfeuchte: bevorzugt 40 - 65 %, max.
75 %

e Da SL-Fliesen insbesondere auf Verdnderungen
der relativen Luftfeuchte reagieren, sollte stets
auf die vorgenannten Rahmenbedingungen ge-
achtet werden.

4.3 Auftragen der Rutschbremse

SL-Fliesen sind, wie ihr Name besagt, aufgrund ih-
rer Konstruktion selbstliegend und bedirfen zu ihrer
Funktionsfahigkeit, abhangig vom Flachengewicht,
nicht notwendigerweise einer vollflachigen Verkle-
bung. Ein Vorteil von SL-Fliesen ist die Wiederauf-
nahmeféhigkeit, die sie vor allem fur die Anwendung
auf Hohl- und Doppelbdden empfiehlt. Infolgedes-
sen werden SL-Fliesen nur durch eine spezielle
Fixierung am Verrutschen gehindert. Es handelt
sich bei diesen Fixierungen um spezielle Polymer-
dispersionen, die oft als SL-Fliesen-Fixierung oder
Rutschbremsen bezeichnet werden. Sie bilden im
trockenen Zustand einen elastischen Film mit einem
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eingestellten, schwachen Haftungsverhalten firr die
SL-Fliesen, das die problemlose und zerstérungs-
freie Wiederaufnahme und Wiederverwendung der
Fliesen ermdglicht.

Die Haftfixierung ist, falls vom Hersteller nicht anders
gefordert, mit einer geeigneten feinporigen Schaum-
stoffwalze unter Verwendung eines Abstreifgitters
dinn aufzutragen. Dabei muss bei Doppelboden-
systemen darauf geachtet werden, dass die fllissige
Fixierung nicht zwischen die einzelnen Doppelbo-
denplatten gelangt, da dadurch die Plattenkanten
verkleben und die Aufnahme einzelner Doppelbo-
denplatten erschwert wird. Dieses kann verhindert
werden durch Abkleben der Fugen oder den Auftrag
der Fixierung sukzessive Platte fur Platte.

Der Haftfilm muss vollstandig abgeliftet und ge-
trocknet sein, wodurch eine dauerhafte Verklebung
des Belages vermieden wird. Zu frihes Einlegen
der SL-Fliesen erzeugt statt der rutschbremsenden
Wirkung eine feste Verklebung und kann bei der
Wiederaufnahme der SL-Fliesen zu deren Bescha-
digung fihren.

4.4 Belagsverlegung

Bei Anlieferung sind die Paletten mit den SL-Fliesen
oftmals nummeriert bzw. die Verlegereihenfolge der
Paletten ist vorgegeben. Die Kartons tragen in der
Regel Chargen-Nummern, die wegen mdoglicher
Farbtoleranzen zu beachten sind. Eine Vorklimati-
sierung der SL-Fliesen ist, wie in 4.1 beschrieben,
notwendig.

Die SL-Fliesen missen ohne Haftfilm plan liegen.
SL-Fliesen mit schisselnden Ecken oder mittiger
Aufwdlbung missen aussortiert werden.

Wahrend der Verlegung ist darauf zu achten, dass
keine signifikanten Farbabweichungen von Tep-
pichfliese zu Teppichfliese auftreten. Hierzu ist es
wichtig, die o.g. Nummerierung der Lieferung zu
beachten.

Die Verlegerichtung ist in der Regel auf der Rick-
seite der SL-Fliesen angegeben. Bezliglich Verlege-
richtung sind die Herstellerangaben zu beachten.

Bei der Verlegung im Raum ist darauf zu achten,
dass an gegenuberliegenden Wanden die ange-
schnittenen SL-Fliesen méglichst gleich groB sind.

Nach dem Ausmessen des Raumes beginnt die Ver-
legung in der Raummitte. Es hat sich bewahrt, dass
die Verlegung entlang eines exakt rechtwinkligen
Schnurschlages durchgeftihrt wird. Hier werden zu-
nachst 4 SL-Fliesen fixiert und dienen als Anschlag
fur die weitere Verlegung. Die weitere Verlegung
erfolgt stufenférmig und fugendicht. Insbesondere
ist darauf zu achten, dass Uberstehende Florkanten
von Velourfliesen nicht eingeklemmt oder abge-
knickt werden.

Bei der Verlegung auf Doppelbodenplatten wer-
den SL-Fliesen mit identischer Kantenldnge wie
die Doppelbodenplatten (in der Regel 60 x 60 cm?)
an dem vorhandenen Doppelbodenraster so aus-
gerichtet, dass der Mittelpunkt der SL-Fliese Uber
einem Kreuzungspunkt der Doppelbodenplatten
liegt. Durch diese versetzte Verlegung wird eine
optimale Abdeckung der Fugen in der Doppelbo-
denkonstruktion erreicht. Bei 50 x 50 cm? groB3en
SL-Fliesen ist eine partielle Uberdeckung der Fugen
zwischen den Fliesen und den Fugen zwischen den
Doppelbodenplatten unvermeidlich.

4.5 Ableitféhige Verlegung

Der Oberflachen- und Durchgangswiderstand von
SL-Fliesen betragt typischerweise ca. 108 bis 10° Q.
Fur eine ableitfahige Verlegung werden leitfédhige
Fixierungen eingesetzt. Oftmals wird dazu der nor-
malen SL-Fliesen-Fixierung ein Leitfédhigkeitszusatz
beigemischt. Die Flachenableitfahigkeit einer sol-
chen leitfahigen Fixierung liegt im Bereich 105 bis
107 Q. Die leitfahige Fixierung von antistatischen
SL-Fliesen resultiert in der Regel in einem Gesamt-
Durchgangswiderstand von 102 bis 10° Q.

Durch Einlegen eines blanken Kupferbandes (b = 10
mm, d = 0,1 mm) in die Fixierungsschicht ist eine
definierte Erdung mdéglich. Das Kupferband ist mit
einem Wandabstand von 25 cm umlaufend in dem
Raum zu verlegen. Zur Erdung von elektrisch ab-
leitféhigen Bodden ist je 30 m? Flache ein Potenti-
alausgleich (VDE 0107/3.68) erforderlich. Dazu wird
ein Kupferband auf mindestens 1 m Lange in die
Ableitschicht eingebettet und mit dem im Abstand
von ca. 25 cm an den Wanden verlegten Kupfer-
band Uberlappt. Das Kupferband muss gleichzeitig
mit 1 m Uberstand aus der Flache herausragen, um
als Anschlussfahne zu dienen, an der der Elektriker
den Potentialausgleich herstellt.

4.6 Aufnahme und Wiederverwendung

Um eine fachgerechte Wiederverlegung zu gewahr-
leisten, muss die Wiederaufnahme der Belage durch
einen Fachverleger durchgefuhrt werden. Hierzu
sind die SL-Fliesen sorgsam aufzunehmen und ge-
ordnet an einem klimatisierten Ort zu lagern. Beim
Aufnehmen der SL-Fliesen ist darauf zu achten,
dass die Fixierung nicht durch Staub oder andere
Verschmutzungen beeintréchtigt wird.

Die aufgedeckten Bodenflachen mit der freigelegten
Rutschbremse werden durch geeignete MaBnah-
men, z.B. Auflegen einer PE-Folie, vor Staub und
Verschmutzungen geschutzt.

Bei der Wiederverlegung der SL-Fliesen ist darauf
zu achten, dass jede SL-Fliese an ihrer urspriing-
lichen Stelle zur Wiederverlegung kommt, um das
urspringliche Gesamtbild wieder herzustellen. So-
mit wird gewahrleistet, dass die urspriinglichen
Farbnuancen im Gesamtbild erhalten bleiben.
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5 Reinigung und Pflege

Das Reinigen von SL-Fliesen ist nur im Trockenrei-
nigungsverfahren oder Pad-Verfahren mit speziellen
Reinigungspads durchzuflihren. Eine Nassreini-
gung, z.B. Spriuhextraxtionsverfahren oder Nass-
schamponieren, darf zur Vermeidung von Schaden
an Belag und Untergrund nicht eingesetzt werden.
Vorstehendes gilt, wenn der Belagshersteller keine
andere Empfehlung ausspricht.

6 Relevante Normen und Merkblatter

Im Folgenden sind relevante Normen und Merkbl&t-
ter aufgelistet. Sie geben den zur Drucklegung des
Merkblatts aktuellen Stand wieder.

6.1 Arbeitsschutz

Titel: Gefahrstoffverordnung (vom 26.08.1986)
Verordnung zum Schutz vor geféhrlichen Stoffen in
der glltigen Fassung vom 23. Dezember 2004
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 12-2004
Bundesgesetzblatt

Titel: GISCODE fur Verlegewerkstoffe
Erscheinungsdatum / Herausgeber: aktuelle Fas-
sung

Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenos-
senschaften der Bauindustrie; Frankfurt

Titel: EMICODE

Erscheinungsdatum / Herausgeber: aktuelle Fas-
sung

Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerk-
stoffe, Klebstoff und Bauprodukte e.V.; Diisseldorf

Titel: TRGS 600

Substitution

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 08-2008
Ausschuss flr Gefahrstoffe (AGS)

Bekanntgegeben durch Bundesministerium fir Ar-
beit und Soziales

Titel: TRGS 610

Ersatzstoffe und Ersatzverfahren fiir stark |6semit-
telhaltige Vorstriche und Klebstoffe fir den Boden-
bereich

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 03-1998
Ausschuss fir Gefahrstoffe (AGS)

Bekanntgegeben durch Bundesministerium fir Ar-
beit und Sozialordnung

Titel: TRGS 613

Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbe-
schrédnkungen flr chromathaltige Zemente, chro-
mathaltige zementhaltige Zubereitungen
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-2002
Ausschuss flr Gefahrstoffe (AGS)

Bekanntgegeben durch Bundesministerium fir Ar-
beit und Sozialordnung

Titel: TRGS 900

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 01-2006
Ausschuss fir Gefahrstoffe (AGS)

Bekanntgegeben durch Bundesministerium fir Ar-
beit und Sozialordnung

6.2 Technische Merkblatter der TKB

Titel: Merkblatt TKB-8

Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden flr
Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 06-2004
Technische Kommission Bauklebstoffe im Indus-
trieverband Klebstoffe; Disseldorf

Titel: TKB-Merkblatt 9

Technische Beschreibung und Verarbeitung von
Bodenspachtelmassen

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 04-2008
Technische Kommission Bauklebstoffe im Indus-
trieverband Klebstoffe; Dusseldorf

6.3 Normen fiir Belagarbeiten

Titel: DIN 18365

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleis-
tungen - Teil C: Aligemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fir Bauleistungen (ATV) - Bodenbelags-
arbeiten

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-2006

Titel: DIN 18202
Toleranzen im Hochbau
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-2005

6.4 Normen fir textile Bodenbelage

Titel: DIN ISO 2424
Textile Bodenbelédge - Begriffe
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 01-1999

Titel: DIN EN 685

Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage - Klas-
sifizierung

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 11-2007

Titel: DIN EN 14041

Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage — We-
sentliche Eigenschaften

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 05-2008

Titel: DIN EN 986

Textile Bodenbelage - Fliesen - Bestimmung der
MaBanderung infolge der Wirkungen wechselnder
Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertika-
le Flachenverformung

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 03-2006
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Titel: DIN EN 994

Textile Bodenbeldge - Bestimmung der Lédnge und
Geradheit der Kanten und der Rechtwinkligkeit von
Fliesen

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 08-1995

Titel: ISO 1765

Maschinell gefertigte textile FuBbodenbeldge - Di-
ckebestimmung

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 11-1986

Titel: ISO 1766

Textile Bodenbelédge - Bestimmung der Dicke Uber
der Grundschicht

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-1999

Titel: ISO 1763

Teppiche - Bestimmung der Knoten- und/oder
Schlingenanzahl je Langen- und Flacheneinheit
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 11-1986

Titel: ISO 10965

Textile Bodenbelage - Bestimmung des elektrischen
Widerstandes

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 11-1998

Titel: DIN CEN/TS 14159

Textile Bodenbeldge - Anforderungen fur Toleranzen
der (linearen) MaBe von abgepassten Teppichen,
Laufern, Teppichfliesen und Teppich-Auslegware
und des Musterrapports

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 07-2007

6.5 Sonstige Normen

Titel: DIN 18299

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleis-
tungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine
Regeln fUr Bauarbeiten jeder Art
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-2006

Titel: DIN 1960

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleis-
tungen - Teil A: Allgemeine Bestimmungen flr die
Vergabe von Bauleistungen

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 05-2006

Titel: DIN 1961

VOB Vergabe und Vertragsordnung fir Bauleis-
tungen - Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausflihrung von Bauleistungen
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 10-2006

Titel: DIN EN ISO 140-8

Akustik - Messung der Schallddmmung in Gebau-
den und von Bauteilen - Teil 8: Messung der Tritt-
schallminderung durch eine Deckenauflage auf ei-
ner massiven Bezugsdecke in Prifstidnden
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 03-1998

Titel: DIN EN ISO 354

Akustik - Messung der Schallabsorption in Hallrdu-
men

Erscheinungsdatum / Herausgeber: 12-2003

Titel: ISO 8302

Warmeschutz - Bestimmung des stationdren Wér-
medurchlasswiderstandes und verwandter Eigen-
schaften - Verfahren mit dem Plattengeréat
Erscheinungsdatum / Herausgeber: 08-1991

6.6 Weiter Fachbliicher und Kommentare

Harald Kaulen, Gunter Hahn, Ortwin Baumann
Erlduterungen zur DIN 18365 — Bodenbelagarbeiten
und DIN 18299

Holzmann Verlag, Bad Wérrishofen

Ausgabe 2002; 6. Auflage 2004

Hans Harald Kaulen, Norbert Strehle, Richard Kille
Kommentar und Erlduterungen VOB DIN 18299 —
Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art,
Band 1

Holzmann Verlag, Bad Wérrishofen

2008

Autorenteam Arbeitskreis Bodenbeldge im Bundes-
verband Estrich und Belag e.V.

Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
SN-Verlag, Hamburg

2006

Karl Remmert, Josef Heller, Horst Spang
Fachbuch fir Bodenleger

SN-Verlag Hamburg

2003
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Alle verfigbaren Merkblatter der Technischen Kommission
Bauklebstoffe (TKB) im Industrieverband Klebstoffe
finden Sie in der jeweils aktuell gultigen Fassung unter:
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Die Info-Plattform im Internet.
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Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen der Herausgeber nach derzeitigem Stand der Technik. Sie die-
nen als Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewahrleistungsanspriiche kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sind
entsprechende Probeverlegungen durchzufiihren. Die Empfehlungen der Belag- und Verlegewerkstoffhersteller sind vorrangig zu beachten.



