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1. Einleitung

Dieses Merkblatt gibt Hinweise zum Kleben von
Kork- Bodenbeldgen. Diese Hinweise sind einzu-
halten, sofern nicht verbindliche, anderslautende
Angaben der Kork- und Verlegewerkstoffhersteller
vorliegen.

2. Klassifizierung der Kork-Boden-
belage

Kork-Bodenbelage werden uberwiegend in Form
von Platten angeboten. Der Naturstoff Kork kann
darin als Korkschrot und/oder Korkfurnier mit
unterschiedlichen Bindemitteln und Kunststoffen
kombiniert sein. Die zulassigen MaRtoleranzen der
Platten sind in Normanforderungen festgelegt (DIN
EN 12104).

Farbschwankungen bei Kork-Bodenbeldgen sind
naturbedingt und nicht vermeidbar. Ein gleich-
maRig natlrliches, lebhaftes Oberflachenbild des
verlegten Bodens wird durch das Mischen von
Platten aus verschiedenen Packungseinheiten
erzielt.
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Die Oberflaiche von Kork-Bodenbeldgen muss
gegen Verschlei3 geschiitzt werden. Dazu sind
folgende Verfahren ublich:

e Aufbringen einer
werkseitig

PVC-Verschleil3schicht,

e Oberflachenbehandlung, werkseitig oder vor
Ort

2.1 Kork-Bodenbeldge mit PVC-Nutzschicht
nach DIN EN 655

DIN EN 655 “Elastische Bodenbeldage — Platten
aus einem Ricken aus Presskork mit einer Poly-
vinylchlorid-Nutzschicht —  Spezifikation“. Es
handelt sich dabei um Platten aus einer Press-
korkschicht, ggf. an der Oberseite mit auf-
kaschiertem, dekorativem Kork oder Holzfurnier,
mit aufkaschierter transparenter PVC-Nutzschicht.
Die Rickseite dieser Belage ist mit einer PVC-
Folie als Gegenzug versehen.

2.2 Kork-Bodenbelage aus Presskork nach
ISO 3813 bzw. DIN EN 12104

Die ISO 3813 ,Resilient floor coverings — Cork
floor tiles — Specification regelt homogene oder
heterogene Platten aus Presskork, roh oder
werkseitig furniert oder oberflachenbehandelt. Die
Rickseite dieser Platten besteht aus Presskork.
Die DIN EN 12104 ,Elastische Bodenbelage -
KorkfuRbéden® legt Anforderungen an Boden-
beldge aus Presskork fest, die in Form von Platten
geliefert werden und zur Verwendung mit einem
Oberflachenfinish und/oder einer Versiegelung
vorgesehen sind.

3. Klebstoffe fir Kork-Bodenbelage

Kork-Bodenbelage werden vorzugsweise mit
I6semittelfreien, sehr emissionsarmen EMICODE
EC1-Dispersionskontaktklebstoffen fir den beid-
seitigen Klebstoffauftrag oder spezielle Disper-
sionsklebstoffe sowie Silan-Klebstoffe fur den ein-
seitigen Klebstoffauftrag eingesetzt. Es sind nur
Klebstoffe zu verwenden, die fir die Klebung von
Kork-Bodenbeldgen als geeignet ausgewiesen
sind. Bei der Auswahl des geeigneten Klebstoffes
kommt es sowohl auf die Art des Belags (PVC-
oder Korkriicken) als auch auf die Beschaffenheit
des Untergrundes an (Saugfahigkeit, Rauhigkeit).
Die Hinweise der Belag- und Klebstoffhersteller
sind zu beachten.

3.1 Dispersionsklebstoffe

Dispersionsklebstoffe bestehen aus in Wasser
dispergierten organischen Bindemitteln, anorgani-
schen Fillstoffen und Additiven. Die Abbindung
erfolgt rein physikalisch durch Verdunstung des
Wassers und bei speziellen Kontaktklebstoffen
zuséatzlich durch eine Vulkanisationsreaktion der
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getrockneten Klebstoffflme. Das Abbindeverhalten
von Dispersionsklebstoffen wird wesentlich durch
die raumklimatischen Bedingungen beeinflusst.
Hohe Temperaturen und/oder niedrige Luft-
feuchten beschleunigen, niedrige Temperaturen
und/oder hohe Luftfeuchten verlangsamen das
Abbindeverhalten.

3.1.1 Dispersions-Kontaktklebstoffe

Dispersions-Kontaktklebstoffe werden im Kontakt-
klebeverfahren verarbeitet, d.h., der Auftrag erfolgt
mit einer kurzflorigen Walze beidseitig, ndmlich auf
die Plattenrtickseite und auf den Untergrund. Nach
dem Abtrocknen werden die Korkbodenbelag-
Platten passgenau innerhalb der Kontaktklebezeit
in das Klebstoffbett eingelegt und mit dem
Gummihammer festgeklopft.

Dispersions-Kontaktklebstoffe bendétigen vor allem
einen ebenen, mdglichst glatten Untergrund, der
nicht unbedingt saugfahig sein muss.

Manche Dispersions-Kontaktklebstoffe erlauben
eine rationelle Vorbeschichtung der Platten mit
Klebstoff und nach dem Abtrocknen eine bis zu 24-
stundige Zwischenlagerung der Platten im Stapel.
AuRerdem stehen Spezialklebstoffe zur Verfigung,
die eine Vorbeschichtung bis zu 6 Monaten vor der
Verlegung ermdglichen. Vor der Verlegung wird
dann nur noch der Untergrund mit Klebstoff ver-
sehen und abgelliftet. Mit dieser Methode kbénnen
Quellverformungen bei Beldagen aus Presskork
zuverlassig vermieden werden, weil dabei eine
eventuelle Anfangsquellung schon wieder zuriick-
gegangen ist.

Fir eine dauerhafte Kontaktklebung ist eine
mdoglichst vollflachige Verschmelzung der beiden
aufgetragenen  Klebstoffschichten  erforderlich.
Dabei spielen folgende Faktoren eine wichtige
Rolle:

e Ebenheit des Untergrundes

e Auftragsmethode und Klebstoffmenge
e Ablifte- und Einlegezeit

e Hohe des Anpressdrucks

3.1.2 Dispersions-Einseitklebstoffe

Dispersions-Einseitklebstoffe werden mit einer
geeigneten TKB-Spachtelzahnung nur auf den
Untergrund aufgetragen. Der Belag wird unter
Beachtung der jeweils vorgeschriebenen Ablifte-
und Einlegezeiten in das noch gut benetzende
Klebstoffbett eingelegt, gut angerieben und nach
kurzer Zeit nochmals nachgerieben oder mit der
Linowalze angewalzt.

Kleben von Kork-Bodenbelagen e« November 2017

Seite 3 von 7

Dispersions-Einseitklebstoffe setzen in der Regel
einen saugfdhigen Untergrund voraus, der z. B.
durch Spachteln mit geeigneten Bodenspachtel-
massen in ausreichender Schichtdicke hergestellt
werden kann. Dispersions-Einseitklebstoffe fir
PVC-Korkbeldge nach DIN EN 655 und solche fur
Korkful3bdden nach 1ISO 3813 bzw. DIN EN 12104
kénnen sich  hinsichtlich  Konsistenz  und
Eigenschaften  deutlich  voneinander  unter-
scheiden. Auch hier sind die Herstellerangaben zu
beachten.

3.2 Silan-Klebstoffe

Reaktionsharzklebstoffe auf Basis silanterminierter
Polymere bestehen aus einem chemisch reak-
tionsfahigen organischen Bindemittel, anorgani-
schen Fullstoffen und Additiven.

Diese Produkte werden im gebrauchsfertigen
Zustand (1-komponentig) angeboten und binden
durch chemische Reaktion des Bindemittels mit
Umgebungsfeuchtigkeit (Wasser) ab. Dieser Vor-
gang beginnt unmittelbar nach dem Offnen des
Gebindes und setzt sich nach dem Auftrag bis zur
vollstandigen Erhartung fort. Das Abbindeverhalten
hangt deshalb maR3geblich vom Wassergehalt bzw.
der Feuchte des Untergrundes sowie den klimati-
schen Bedingungen im Raum ab. Weiter wird die
Aushartungsgeschwindigkeit aller weichen Reak-
tionsharzklebstoffe wesentlich durch die Material-
temperaturen (Klebstoff, Untergrund, Kork) beein-
flusst.

Silan-Klebstoffe werden mit einer geeigneten TKB-
Spachtelzahnspachtel nur auf den Untergrund
aufgetragen. Der Belag wird unter Beachtung der
jeweils vorgeschriebenen Einlegezeit in das noch
gut benetzende Klebstoffbett eingelegt, gut ange-
rieben und nach kurzer Zeit nochmals nachge-
rieben oder mit der Linowalze angewalzt.

Die Herstellerangaben sind zu beachten.
3.3 Klebstoffauswahl

Bei der Wahl des einzusetzenden Klebstoffes
mussen die Vorgaben des Belagherstellers einge-
halten werden.

4, Verlegung von Korkboden-
belagen

Um ein gleichmaRig natirliches, lebhaftes Ober-
flachenbild zu erzeugen, kann es sinnvoll sein,
Korkplatten  verschiedener  Packungseinheiten
gezielt zu mischen. Die Verlegevorschriften der
Korkbelag-Hersteller sind zu beachten.



TKB-Merkblatt 5

4.1 Untergrund

Detaillierte Anweisungen und eine Beschreibung
der notwendigen Prifungen werden in folgenden
Merkblattern beschrieben:

o TKB-Merkblatt 8 ,Beurteilen und Vorbereiten
von Untergrinden fir Bodenbelag- und
Parkettarbeiten®

e BEB-Hinweisblatt 8.1 ,Beurteilen und
Vorbereiten von Untergriinden®

An Flachen aus Design- und Multilayer-
bodenbeldgen  werden typischerweise vom
Auftraggeber hohe Anforderungen an das optische
Erscheinungsbild gestellt. Somit werden auch an
den Untergrund, und insbesondere an dessen
Ebenheit, hohe Anforderungen gestellt, die Uber
das in der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 geforderte
MalR hinausgehen kénnen. Das BVPF-Technische
Hinweisblatt Nr. 2 ,Qualitatsanforderung an die
Ebenheit von Untergriinden fir Bodenbeldge und
Parkett* gibt Hinweise Uber die mdglichen
Qualitatsstufen, die zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer vereinbart werden kénnen.

Auf Estrichen ist grundsatzlich eine Spachtelung
mit mindestens 2 mm (bei Estrich nach DIN 18202
Tab. 3, Zeile 4) oder 3 mm Schichtdicke (bei
Estrich nach DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3)
vorzugsweise im Rakelverfahren mit anschliel3en-
der Egalisierung der Flache mittels einer
Stachelwalze erforderlich, um die bestmdgliche
Ebenheit des Untergrundes zu erzielen. Sollten
nachtraglich  weitere  Korrekturen notwendig
werden, koénnen diese durch Schleifen und
Nacharbeiten mit einer auf null ausziehbaren
Feinspachtelmasse ausgefiihrt werden.

4.2 Lagerung und Klimatisierung

Kork-Bodenbelage sind trocken zu lagern. Vor der
Verlegung muss eine Klimatisierung der Ware in
geschlossener Originalverpackung Uber einen
Zeitraum von 2 bis 3 Tagen bei 18 — 22 °C
Lufttemperatur und 40 — 75 % relativer Luftfeuchte
erfolgen.

4.3 Verlegebedingungen

Korkbelage sind vor der Verlegung entsprechend
den Vorgaben der Hersteller zu akklimatisieren.
Bei der Verlegung muss die relative Luftfeuchte
vorzugsweise im Bereich von 40 — 65 % liegen,
jedoch 75 % nicht Uberschreiten. Die Luft-
temperatur, sowie die Temperatur der zur Verwen-
dung kommenden Materialien, z.B. Belag und
Klebstoff, —missen bei der Verarbeitung
mindestens 18 °C aufweisen. Die Boden-
temperatur muss mindestens 15 °C betragen.

Auf Grund der Abbinde-, und Trocknungszeiten
der Verlegewerkstoffe sind die angegebenen
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raumklimatischen Bedingungen 3 Tage vor Beginn
der Vorarbeiten, wahrend und bis zu 7 Tage nach
Fertigstellung der Bodenbelagsarbeiten einzu-
halten.

Treten wahrend der Abbindephase des Klebstoffes
ansteigende Temperaturen auf, z. B. durch direkte
Sonneneinstrahlung, muss mit Mal3dnderungen
der Beldge gerechnet werden. Daher sind Belag
und Verlegewerkstoffe vor, wahrend und nach der
Verlegung bis zum vollstindigen Abbinden des
Klebstoffes vor direkter Sonneneinstrahlung oder
Warmeeinwirkung zu schiutzen. Das Belasten mit
Mobeln jeglicher Art sollte erst nach dem
vollsténdigen Abbinden des Klebstoffs erfolgen.

Ergédnzend sind die Vorgaben der Verlege-
werkstoff- und Bodenbelagshersteller zu beachten.

4.4 Kleben von Kork-Bodenbelagen

Die Platten kénnen sowohl im regelmafigen und
unregelmaiigen Verband, sowie auf Kreuzfuge
verlegt werden.

Fur das Kleben kommen die unter 3.1.1, 3.1.2 und
3.2 beschriebenen Klebstoffe zur Anwendung.
Dabei sind die Vorgaben des Bodenbelag-Her-
stellers einzuhalten.

4.4.1 Kleben von Kork-Bodenbelagen mit PVC-
Nutzschicht

Diese Korkbelage sind beidseitig (auf Ober- und
Unterseite) mit einer PVC-Folie kaschiert.

Zum Kleben missen Klebstoffe mit guter PVC-
Haftung und Weichmacherbestandigkeit eingesetzt
werden.

Die ublicherweise verwendeten Nassbett-Einseit-
klebstoffe benétigen einen saugfahigen Unter-
grund, der z.B. durch Spachteln mit einer saug-
fahigen Spachtelmasse hergestellt werden kann
(vgl. TKB-Merkblatt , Technische Beschreibung und
Verarbeitung von Boden-Spachtelmassen®).

Die Kork-Bodenbeldge werden spannungsfrei
innerhalb der Einlegezeit in das Klebstoffbett ein-
gelegt, angerieben und spéater mit einer Linoleum-
walze angewalzt.

4.4.2 Kleben von Kork-Bodenbelagen aus
Presskork

Charakteristisch fur diese Belage ist die Naturkork-
Ruckseite.

Zum Kleben haben sich Dispersions-Kontakt-
klebstoffe und spezielle Dispersions-Einseitkleb-
stoffe bewahrt.

Dispersions-Einseitklebstoffe eignen sich fiir span-
nungsfreie Korkbeldge und bendtigen einen saug-



TKB-Merkblatt 5

fahigen Untergrund, der z. B. durch Spachteln mit
einer saugfahigen Spachtelmasse hergestellt wer-
den kann (vgl. TKB-Merkblatt ,Technische
Beschreibung und Verarbeitung von Boden-
Spachtelmassen®).

Nach dem Auftrag des Dispersions-Einseitkleb-
stoffes mit der vorgeschriebenen TKB-Spachtel-
zahnung werden die Korkplatten innerhalb der
Einlegezeit spannungsfrei eingelegt und vollflachig
mit ausreichendem Druck angerieben bzw. ange-
walzt. Nach kurzer Zeit wird nochmals nachge-
rieben/nachgewalzt.

Die Verarbeitung von Dispersions-Kontaktkleb-
stoffen erfolgt durch beidseitigen Auftrag auf die
Korkbelags-Ruckseite und auf den Untergrund
mittels kurzfloriger Walze oder fein gezahntem
Spachtel. Nach dem Abluften werden die Kork-
platten passgenau und spannungsfrei innerhalb
der Einlegezeit in das Klebstoffbett eingelegt und
vollflachig mit ausreichendem Druck angerieben,
angerollt oder mittels Gummihammer festgeklopft,
spater nochmals nachgewalzt oder nachgerollt.

Eine dauerhafte Kontaktklebung erfordert generell
eine vollflachige Filmverschmelzung, fur die
folgende Einflussgrofien von entscheidender
Bedeutung sind:

e ebener Untergrund
e ausreichende Klebstoffmenge

e Verwendung des vorgeschriebenen Auftrags-
gerats

e Beachtung der Ablifte- und Einlegezeiten

e Aufbringen eines ausreichend hohen Anpress-
drucks

Die Herstellerangaben zur Art des Auftragsgerats
fur den Kontaktklebstoff, Uber den Zeitpunkt des
Klebstoffauftrags auf den Korkbelag sowie zur
Vorgehensweise, mit der die erforderliche, flachige
Filmverschmelzung der beiden Klebstofffilme zu
erreichen ist, unterscheiden sich z.T. erheblich.
Die Vorgaben der Hersteller sind deshalb unbe-
dingt zu beachten.

5. Oberflachenbehandlung

Die Oberflachenbehandlung von Kork-Boden-
belagen darf frihestens 24 Stunden nach Ab-
schluss der Klebearbeiten erfolgen. Sie richtet sich
ausschlieBlich nach den Angaben des jeweiligen
Korkbelagherstellers.
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0. Relevante Normen und Merk-
blatter

Im Folgenden sind relevante Normen und Merk-
blatter aufgelistet. Sie geben den zur Drucklegung
des Merkblattes aktuellen Stand wieder, grund-
séatzlich ist jeweils die aktuelle Form der Schrift
heranzuziehen.

6.1 Arbeitsschutz

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) Vom 23.
Dezember 2004 (BGBI. | S 3758),.
geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 18.
Dezember 2008 (BGBI. | S 2768)

TRGS 430
Isocyanate  —
SchutzmalRnahmen
(Méarz 2009) Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)
GMBI Nr. 18/19 (04.05.2009)

Gefahrdungsbeurteilung  und

TRGS 610

Ersatzstoffe und Ersatzverfahren fiir stark lose-
mittelhaltige Vorstriche und Klebstoffe fur den
Bodenbereich.

(Mérz 1998) Ausschuss fir Gefahrstoffe (AGS)
BArbBI.Heft 3/1998

TRGS 900

Arbeitsplatzgrenzwerte

(Januar 2006) Ausschuss fiur Gefahrstoffe (AGS)
BArbBI. Heft 1/2006 zuletzt geéndert und erganzt:
GMBI Nr. 12-14 (27.03.2009)

TRGS 907

Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (Bekannt-
machung des BMA nach § 52 Abs. 3 Gefahr-
stoffverordnung)

(Oktober 2002) Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)
BArbBI. Heft 10/2002

GISCODE fir Verlegewerkstoffe
Gefahrstoff-Informationssystem der Berufs-
genossenschaften der Bauindustrie, Frankfurt
Jeweils aktuelle Fassung

EMICODE
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerk-
stoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV),
Dusseldorf

6.2 Normen flr Kork-Bodenbelage

DIN EN 12104:2017-09
Elastische Bodenbelage - KorkfuBbdden -
Spezifikation

DIN EN 655:2011-07

Elastische Bodenbeldge — Platten aus einem
Riicken aus Presskork mit einer PVC-Nutzschicht
— Spezifikation
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ISO 3813:2004-04
Resilient floor coverings — Cork floor tiles —
Specification

6.3 Normen flir Bodenbelagarbeiten

DIN 18365:2015-08
Bodenbelagsarbeiten

6.4 Technische Merkblatter der TKB

Merkblatt TKB-6

Spachtelzahnungen fir Bodenbelag-, Parkett- und
Fliesenarbeiten

05-2007

Merkblatt TKB-8

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden fur
Bodenbelag- und Parkettarbeiten

08-2015

TKB-Merkblatt 9

Technische Beschreibung und Verarbeitung von
Bodenspachtelmassen

04-2008

TKB-Merkblatt 10

Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteil-
estrichen — Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
03-2016

TKB-Merkblatt 14

Schnellzementestrich und Zementestriche mit
Estrichzusatzmittel

08-2015

TKB-Merkblatt 16

Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-
Messung

03-2016
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6.5 Sonstige Normen und Merkblatter

BEB-Merkblatt

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden im
Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und
textilen Bodenbeldgen, mehrschichtig modularen
FuRbodenbelagen, Laminat, HolzfuBbdden und
Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fuf3boden-
konstruktionen

03-2014

BVPF-Technisches Hinweisblatt 02
Qualitatsanforderungen an die Ebenheit von
Untergriinden fur Bodenbelége und Parkett
07-2016

DIN 18299:2012-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen — Teil C Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) — All-
gemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

DIN 1960:2012-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fir
die Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961:2012-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen — Teil B: Allgemeine Vertrags-
bedingungen fur die Ausfihrung von Bau-
leistungen

6.6 Weitere Fachbtiicher und Kommentare

Verbandelbergreifender Kommentar zur
ATV DIN 18365 Bodenbelagarbeiten
1. Auflage, 2017

Kommentar zur DIN 18202 Toleranzen im
Hochbau
3. Auflage, 2013

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen der Herausgeber nach derzeitigem Stand der Technik. Sie
dienen als Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewahrleistungsanspriiche kdnnen daraus nicht abgeleitet werden. Im Zwei-
felsfall sind entsprechende Probeverlegungen durchzufiihren. Die Empfehlungen der Belag- und Verlegewerkstoffhersteller sind vorran-

gig zu beachten.
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Alle verfugbaren Merkblatter der Technischen Kommission
Bauklebstoffe (TKB) im Industrieverband Klebstoffe

finden Sie in der jeweils aktuell gultigen Fassung unter:

“klebstoffe

Die Info-Plattform im Internet.

Alles Wissenswerte aus der Welt, in der wir (k)leben.



