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Massivholzdielen

Was versteht man unter dem Begriff 'Massivholzdiele'?
Massivholzdielen werden Uiberwiegend aus Laubholz als
einschichtige Elemente gefertigt. Sie sind breiter und langer
als Parkettstabe. Als Orientierung fir die kleinsten Male
koénnen zirka 1 Meter Lange und 11 cm Breite dienen.

Welche Holzarten eignen sich zur Verklebung von
Massivholzdielen aus technischer und praktischer
Sicht beziehungsweise welche Holzarten sind hierfiir
nicht oder nur bedingt geeignet?

Holzer fir Massivdielen sollten méglichst wenig quell-
empfindlich sein. Das bedeutet: Die Feuchtewechselzeiten
sollten lang sein, damit die Massivdielen auf Anderungen
der klimatischen Bedingungen mdglichst langsam reagieren
und MaRanderungen somit dampfen. Geeignet und vielfach
bewahrt ist vor allem die Holzart Eiche.

Welche Klebstoffsysteme sind einzusetzen oder zu
bevorzugen unter Beriicksichtigung der zu erwarten-
den Quell- und Schwundtendenzen des Holzes?
Bevorzugt einzusetzen sind schubfeste zweikomponentige
Reaktionsharzklebstoffe. Alle einkomponentigen Reakti-
onsharzklebstoffe sind nach DIN EN 14293 als weiche
Klebstoffe eingestuft. Sollen einkomponentige Reaktions-
harzklebstoffe zur Klebung von Massivholzdielen einge-
setzt werden, sollte nur nach Empfehlung des Klebstoff-
herstellers gearbeitet werden.

Wie sollte diesbeziiglich die Estrichoberflache
beschaffen sein?

Die Druckfestigkeit des Estrichs sollte mindestens die
Klasse C35 nach DIN EN 13813 erflillen. Dartber hinaus
sind geringe Ebenheitsabweichungen anzustreben. Min-
destanforderung ist die Erflllung der DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3, besser ware Zeile 4 (erhéhte Anforderungen an die
Ebenheit).

Bis zu welchen Breiten ist eine fachgerechte
Verklebung technisch méglich?

Massivdielen kénnen in der Regel bis zirka 20 cm Breite
sicher geklebt werden. Bei Landhausdielen (mehrschichtig)
betragt die max. Breite ca. 30 cm in Ausnahmefallen auch
bis zu 40 cm. Grundsatzlich sollte der Klebstoff eher grof3-
zugig aufgetragen werden, um eine moglichst satte Einbin-
dung der Dielen in das Klebstoffbett zu erreichen. In Ver-
bindung mit schubfesten Klebstoffen verhindert dies das
Auftreten von Bewegungsgerauschen beim Begehen. Auch
das Beschweren der Dielen wahrend der Abbindezeit des
Klebstoffs kann sinnvoll sein. Alle diese Arbeiten sollten
nur von einem erfahrenen Fachmann durchgefiihrt werden.
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Sind bei sehr breiten Dielen (gréRer als 200 mm)
Erscheinungsbilder zu erwarten, die den Gesamt
eindruck storen?

Bei ungiinstigen raumklimatischen Bedingungen werden
Verformungen und auch deutlich sichtbare Fugen auftre-
ten. Anschmutzungen lassen Fugen nach einer gewissen
Zeit dunkel erscheinen, was insbesondere bei helleren
Holzarten oder Oberflachen stérend wirken kann. In Ver-
bindung mit FuRbodenheizungen treten diese unerwiinsch-
ten Effekte verstarkt auf.

Welche Holzeigenschaften kommen einer Massivholz-
dielenverklebung entgegen?

Aus dem oben Geschilderten ergibt sich, dass Holzer

fir Massivdielen die folgenden Eigenschaften aufweisen
sollten: Geringe Quellneigung, lange Feuchtewechsel-
zeiten, dunkler Farbton und geradliniger Wuchs.

Mit welchem Feuchtegehalt sollen Massivholzdielen
(Verlegung im Wohnbereich) angeliefert werden?
Grundsatzlich sind Massivholzdielen mit dem Feuchtege-
halt anzuliefern und zu verlegen, der sich im Ausgleich mit
den raumklimatischen Bedingungen 50 % relative Feuchte
und zirka 20 °C einstellen wiirde. Sind raumklimatische
Besonderheiten zu erwarten, zum Beispiel in Ausstellungs-
raumen von Museen oder in Kirchenrdumen, macht die
Angabe eines Pauschalwerts keinen Sinn. Entscheidend ist
dann, dass der Lieferfeuchtegehalt an die zu erwarteten
Raumbedingungen angepasst ist. Vor einer Verlegung von
Massivholzdielen ist immer ein Beratungsgespréach sinn-
voll, in dem diese Frage abgeklart und auf Besonderheiten
hingewiesen werden kann.

Ist eine Verklebung auf Estrichen mit Warmwasser-
fuBbodenheizung zu empfehlen?

Wenn die oben genannten Faktoren beachtet werden, ist
eine solche Verlegung gegebenenfalls mdglich. Eventuell
sollte erwogen werden, die maximale Oberflachentempera-
tur auf 25 °C zu begrenzen. Fir ausreichende Luftbefeuch-
tung im Winter ist unbedingt zu sorgen. Auch bei Beach-
tung dieser MaRnahmen sind verstarkte Fugenbildung und
Verformungen zu erwarten. Der Nutzer sollte vom Verleger
auf diese Erscheinungen hingewiesen werden.
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