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DATEN & FAKTEN // Das Interview

Weniger ,.Schwindsucht”

Calciumbo: Herr Prof. Schief3L, Sie haben die erste vergleichende Studie zum Schwind-
verhalten von Calciumsulfat-FlieBestrich durchgefiihrt. Mit welchem Ergebnis?
Schiefil: Das Schwinden und Quellen von Estrichen aus Calciumsulfat wird im Gegen-
satz zu anderen Baustoffen ausschlie3lich durch Feuchtednderungen verursacht, also
durch rein physikalische Vorgange. Auflerdem weisen Calciumsulfatestriche eine véllig
andere Porenstruktur als z.B. zementgebundene Baustoffe auf.

Calciumbo: Was bedeutet das fiir die Raumstabilitat?

Schiefil: Bei herkdmmlichen Zementestrichen kann die Austrocknung sehr feiner
Poren zu Schwindvorgangen mit zum Teil erheblichen Volumenanderungen fihren.
Im Vergleich dazu sind Calciumsulfat-FlieBestriche weitestgehend raumstabil.

Calciumbo: Was ist die Ursache dafiir?

SchieBl: Die relativ grobe Porenstruktur der Calciumsulfatestriche. Wahrend bei Beton
oder Zementméortel der Uberwiegende Anteil der Poren eine typische, feine Gelporen-
struktur darstellt, Uberwiegt bei Calciumsulfatestrich der Anteil der gréfBeren Kapillar-
poren.

Calciumbo: Welche Auswirkungen hat das?

Schiefil: Die kleineren Gelporen im Zementmortel halten die Feuchtigkeit starker
zurtck. Das fihrt bei der Austrocknung zu einer hohen Gleichgewichtsfeuchte. Gleich-
zeitig ziehen Feuchtednderungen in feinen Poren groflere Schwindverformungen

nach sich. Im Gegensatz dazu trocknen die Kapillarporen in Calciumsulfat-Estrichen
wesentlich schneller aus, ohne deutliche Schwindverformungen. Und es stellen sich
gleichzeitig sehr niedrige Gleichgewichtsfeuchten ein. Deshalb ist FlieBestrich auf der
Basis Calciumsulfat zum Beispiel auch als Heizestrich .warmstens” zu empfehlen.

Keine chemischen Prozesse

Im Gegensatz zu anderen Baustoffen wird das Schwinden und Quellen von Est-
richen aus Calciumsulfat ausschlieflich durch Feuchteanderungen verursacht -
durch rein physikalische Vorgange. Chemische Prozesse wie zum Beispiel die Kar-
bonatisierung bei zementgebundenem Martel wiirden laut Prof. Schief3ls Resimee
bei Calciumsulfat erst gar nicht auftreten. Gerade die Uberlagerung von solchen
chemischen Prozessen und dem physikalischen Austrocknen zieht aber bei her-
kommlichen Zementestrichen nach sich, dass relativ grofle Volumenanderungen
aus vollig unterschiedlichen Griinden auftreten kénnen.
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