GIPSFASER FUR
BODEN UND WAND

Knauf Brio und Vidiwall




Knauf Fertigteilestrich Brio

Knauf Brio ist ein Estrich-System in Fertigteilbauweise. Es besteht aus monolithisch
aufgebauten Elementen mit eingefréstem, robustem Stufenfalz. Die Elemente
werden im Falz verklebt und verschraubt oder geklammert. Auf Grund der
geringen Schichtdicken von 18 mm bzw. 23 mm spart das System an Aufbau-
héhe und an Gewicht. Der ausgekliigelte Stufenfalz erméglicht eine einfache

und sichere Verlegung des Estrich-Systems.




Knauf Vidiwall 1Mann

Die Vidiwall 1Mann-Platte ist eine Gipsfaserplatte aus hochwertigem Spezialgips
und speziellen, aus ausgesuchten Altpapiersorten hergestellten, Zellulosefasern.
Sie wird in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung eingesetzt. Mit
ihrem handlichen Format ist sie insbesondere auf den Ausbau in schwer zu-
géinglichen Bereichen und fir die Ein-Mann-Verarbeitung zugeschnitten. Vidi-
wall-Platten lassen sich problemlos mit handelsiblichen Werkzeugen wie

Stichséige oder Fuchsschwanz ségen.



Knauf Gipsfaser -
die handliche L&sung

Ob als Fertigteilestrich Brio oder als handliche Vidiwall 1Mann-Platte fir die
Wand, Knauf Gipsfaserplatten sind schnell und leicht zu verlegen. Der mono-
lithisch aufgebaute Brio Gipsfaserwerkstoff ist hoch belastbar, die handlichen
Plattenformate von Brio und Vidiwall sind besonders leicht zu transportieren

und perfekt fir die Ein-Mann-Montage.

Gipsfaser am Boden

Knauf Fertigteilestrich Brio

Anwendungsgebiete

> Neubau und Altbausanierung von Wohn- und Birogebéuden
> Hausliche Feuchtréume

> Auf FuBbodenheizung

Nutzen

> Geringe Aufbauhshe

> Nach einem Tag belastbar

> Nach einem Tag belegreif

> Verbesserter Schall- und Brandschutz

> Stuhlrollenfest ohne weitere MaBBnahme

> MaBhaltig, hohe Stabilitét und héchste Sicherheit
> Zur Verlegung auf FuBbodenheizung geeignet

> Schnell und einfach zu verarbeiten

Gut zu wissen

Knauf Brio kann in héuslichen Feuchtréumen bzw. in Feuchtréumen gemé&f
der Wassereinwirkungsklasse W14l eingesetzt werden.
Um den Boden vor Durchfeuchtung zu schiitzen, ist die Oberfléche des

Estrichs mit einer Abdichtung zu versehen.



Knauf Gipsfaser

Nutzen Brio und Vidiwall 1Mann

> Handliches Format

> Optimal fir enge Treppenhduser und schmale Durchgéinge

BRIO: 600 x 1200 mm
VIDIWALL: 1000 x 1500 mm

> Keine Wartezeiten fiir die Trocknung erforderlich
> Schnell und einfach zu verlegen

> Einfaches Handling durch optimale MafBe und geringes Gewicht

Gipsfaser an Wand und Decke
Knauf Vidiwall TMann

Anwendungsgebiete

> Deckenbekleidungen und Unterdecken
> Dachgeschoss-Ausbau

> Holzbalkendecken

> Stéinderwdnde

Nutzen

> Universell einsetzbar

> Feuchtraum geeignet bis Wassereinwirkungsklasse W 1-I
> Nichtbrennbar

> Hohe Festigkeit

> Kann problemlos mit handelsiiblichen Werkzeugen

(Stichséige oder Fuchsschwanz) gesdgt werden



Knauf Brio - technische Daten

Schnitt

F126 Knauf BRIO-Elemente Brio 18
=

Brio 23

1200 #

F127 Knauf BRIO-
Verbundelemente

Brio 18 MW

Brio 23 WF

Knauf Vidiwall - technische Daten

Schnitt

Knauf Vidiwall 1Mann Léngs- und
Stirnkante SK

I

1000

Léngs- und

#FD Stirnkante SK

1500 :I




Technische Daten

Element- Gesamt-  Element- bzw. Mat.-Nr. VE/Palett.
bzw. Plattendicke dicke Platten-Gewicht

mm mm ca. kg/m?

18 Gipsfaser 18 22,5 82667 70 St./Pall.
23 Gipsfaser 23 28 82670 50 St./Pal.
18 Gipsfaser + 28 24,7 82678 50 St./Pall.
10 MW

(Mineralwolle)

18 Gipsfaser + 28 25 82669 50 St./Pal.
10 WF (Holzfaser)

18 Gipsfaser + 38 23 82668 40 St./Pal.
20 EPS
23 Gipsfaser + 33 30,5 82671 40 St./Pal.

10 WF (Holzfaser)

Element- Gesamt-  Element- bzw. Mat.-Nr. VE/Palett.
bzw. Plattendicke dicke Platten-Gewicht

mm mm ca. kg/m?

Plattentyp 10 17,7 00104679 70 St./Pal.
EN 15283-2

GFW2

Plattentyp 12,5 22,2 00063663 60 St./Pal.

EN15283-2



Kombination Brio mit Vidiwall -
zur hohen Lastaufnahme

Stuhlrollenfestigkeit
Fertigteilestrich Brio und Vidiwall 1Mann sind hoch belastbar und ohne zusétz-

liche Mafnahmen stuhlrollenfest.

Sind fir den Gipsfaser-Boden erhchte Lasten geplant, kann die
Lastaufnahme durch eine Kombination mit der Gipsfaser Vidiwall
TMann noch deutlich gesteigert werden. Besonders hohe

Lasten werden mit einer 2-lagigen Verlegung des Brio realisiert.

Bei rechtzeitiger Planung kann der Aufbau so ausgefihrt werden, dass die Vi-
diwall unter dem Brio verlegt wird. Dies erleichtert zum einen die Arbeit, wenn
eine Schittung eingebracht wurde, zum anderen sind die Arbeitsschritte redu-
ziert, weil eine schwimmende Verlegung mit einem Fugenversatz 2 200 mm

ausreicht.

Bei der nachtréglichen Verlegung der Vidiwall 1Mann auf dem Brio sind die
StéBe ebenfalls stumpf zu stoffen und mind. 200 mm zu versetzen. Zusétzlich
muss die Vidiwall TMann vollfléichig mit Brio Fléichenkleber verklebt und ge-
klammert oder verschraubt werden. Der Abstand der Befestigungsmittel betrdgt

in Léings- und Querrichtung < 300 mm.
Verlegeschema

Brio auf Vidiwall TMann Vidiwall 1Mann auf Brio
mit Fugenversatz mit Fugenversatz

—

|
|
|
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Brio und Vidiwall

Aufbau Vidiwall auf Brio

auf Massivdecke

— Vidiwall TMann 10
— Brio 18

— 20 mm Knauf Insulation
Trittschall- Démmplatte TP-GP 20-1

— Rohbodenausgleich, z. B. mit N410
— Massivdecke

Aufbau Brio auf Vidiwall

auf Holzbalkendecke mit Wandanschluss

Knauf Randdammstreifen Mineralwolle

7/777‘, — Brio 23
g — Abdeckplatte Vidiwall TMann 12,5
— Trockenschittung PA

— Rieselschutz Knauf Schrenzlage




Knauf Brio - Unfergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragféhig und eben sein; der Fertigteilestrich muss voll-
flachig aufliegen. An den Wéinden werden Knauf Randdémmstreifen aus
Mineralwolle in Héhe des FuBbodens angebracht, um Schallbrijcken und

Einspannungen der FuBbodenkonstruktion auszuschlieen.

Betondecken

Nicht erdreichberiihrte Betondecken sind mit einer 0,2 mm dicken PE-Folie
(Polyethylenabdeckfolie) abzudecken und an den StéBen 20 cm zu iberlappen,
um eventuell in der Betondecke noch vorhandene Restfeuchte nach oben hin
abzusperren. Die Folie ist an den Wénden bis Oberkante des geplanten Fuf3-

bodens hochzuziehen.

Kleinere Unebenheiten des Untergrundes werden durch auf der Befonplatte
aufgebrachte Knauf Nivelliermaterialien beseitigt. GréBere Unebenheiten
kénnen mit Knauf Trockenschiittung PA oder Knauf EPO-Leicht ausgeglichen
werden. Knauf Trockenschiittung PA darf nur oberhalb der PE-Folie eingesetzt

werden.

Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint schiitzt den Boden
vor Feuchtigkeit bei erdreichberihrten Béden




Umergrundvorberenung

Erdreichberihrte Betondecken

Bei erdreichberihrten Betonplatten ist grundsétzlich eine Abdichtung gegen
Bodenfeuchte mit der selbstklebenden Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint
erforderlich. Der Untergrund muss besenrein und frei von spitzen Erhebungen
sein. Die ausgerollten Bahnen werden mit 10 cm Uberlappung an Léngs- und
Kopfstof3 verlegt. Die Verklebung an den LéngsstéBBen erfolgt nach Abziehen
der Schutzfolie durch Andriicken des Stof3es. Kopfstdfe werden mit dem selbst-
klebenden Anschlussstreifen abgedichtet. An Wénden wird die Knauf Abdich-
tungsbahn Katja Sprint wannenartig bis zur Oberkante des FuBbodens hoch-
gezogen, bzw. nach DIN 18195-4 an die waagrechte Abdichtung der Wand

herangefihrt.

Holzbalkendecken

Federnde Altdielung ist durch Verschrauben zu fixieren. Sind vorhandene Die-
len nicht mehr tragféhig, missen sie ernevert werden. Bei geringfiigigen Un-
ebenheiten bei ausgetretener Altdielung (Waschbrettoberfléche) ist ein Ausgleich
mit Wellpappe oder Filzpappe in der Regel ausreichend. Wenn auf die Dielung
ein Dammstoff verlegt wird, kann auf diesen Ausgleich verzichtet werden. Bei
kleineren Unebenheiten kdnnen festliegende Holzbdden gespachtelt werden.
Gréfere Unebenheiten oder Hohendifferenzen werden mit Knauf Trockenschiit-
tung PA oder EPO-Leicht ausgeglichen. Vor dem Einbringen der Trockenschittung
ist als Rieselschutz Knauf Schrenzlage mit 8 cm Uberlappung der StéBe zu

verlegen. Die Holzbalkendecke darf nicht durch eine Abdichtung oder PE-Folie

abgedeckt werden.




Ausgleichen mit Spachtel- und Ausgleichsmassen

Untergrinde missen entsprechend fest und sauber sein.

Erdreichberihrte Betonplatten werden mit Knauf Estrichgrund grundiert und
mit Knauf N 320 Sprint (O - 20 mm) oder Knauf N 340 (5 - 40 mm) ausge-
glichen.

Hierauf folgt die erforderliche Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Knauf Abdich-
tungsbahn Katja Sprint). Bei Massivdecken kdnnen alternativ Knauf N 410
(0 - 10 mm) oder Knauf N 440 (10 - 40 mm) eingesetzt werden.
Holzuntergrinde werden mit Knauf Spezialhaftgrund grundiert. Kleinere Fugen
werden mit Knauf Acryl, gréBere Fugen mit Knauf Reparaturspachtel (angemischt
mit Knauf Kleber und Boden-Elast) geschlossen. Das Ausgleichen erfolgt mit
Knauf N 320 Flex.

Unebene Holzuntergrinde kénnen
mit Knauf N 320 Flex gespachtelt werden




Knauf Brio Untergrundvorbereitung

Ausgleichen mit Knauf Trockenschiittung PA

Zundchst wird der Boden ausnivelliert, um die notwendige Schiitthéhe festzu-
stellen. Die Schitthhe muss mindestens 20 mm betragen. Rohrleitungen auf
der Rohdecke sind mit Trockenschiittung hohlraumfrei zu ummanteln und mit
mindestens 10 mm zu Gberdecken. Ab einer Schiitthdhe von 50 mm muss zu-

sétzlich verdichtet werden. Die maximale Schitthdhe betragt 100 mm.

Brio auf
Knauf Trockenschiittung PA

Knauf Trockenschiittung PA
— Brio 18 WF

evil. PE-Folie




Knauf Brio - Verlegung
z.B. direkt auf Holzdielung

Knauf Brio wird mit der bedruckten Seite nach oben auf den vorbereiteten
Rohboden (Abdichtung/Abdeckung, Randdémmstreifen, Rohbodenausgleich)

verlegt.

Der durch den oberen Falz gebildete Platteniberstand wird im Bereich des
Wandanschlusses abgeschnitten. Fir den Zuschnitt eignen sich Kreis- oder
Stichsége. Die Elemente werden durchgehend verlegt, d. h. das Reststiick einer
Verlegereihe wird in der néchsten Reihe als Anfangsstiick verwendet, so dass
kein Verschnitt entsteht. Beim weiteren Verlegen ist darauf zu achten, dass

keine Kreuzfugen entstehen und der Fugenversatz mindestens 20 cm betrdgt.

Die Verbindung der Knauf Brio-Elemente wird durch Verklebung mit Knauf Brio
Falzkleber und Verschrauben mit Knauf Brio Schrauben 17 mm bzw. 22 mm
erreicht. Auf dem Stufenfalz der verlegten Platte werden zwei Schniire Knauf
Brio Falzkleber aufgetragen. AnschlieBend wird das néchste Element in den

Falz eingelegt und so angepasst, dass méglichst keine Fuge entsteht.

Fir das Verschrauben der Stufenfalze wird das Element mit dem Kérpergewicht
so belastet, dass der obere Falz auf den unteren Falz des vorherigen Elementes
gepresst wird. Die Schrauben werden in einem Abstand von < 30 cm ohne
Vorbohren gesetzt. So wird eine sichere Verbindung zwischen den Elementen

erreicht. Anstelle der Schrauben kénnen auch Klammern verwendet werden.

Gut zu wissen

Knauf Brio sollte nach dem Verlegen ca. vier Stunden nicht betreten wer-
den, damit der Kleber ungestért abbinden kann. Am néchsten Tag kann

mit den Oberbelagsarbeiten begonnen werden.



Knauf Brio Verlegung

Randdammstreifen werden an allen Wénden, Bei Wandanschluss wird der obenliegende
Stiitzen etc. aufgestellt Falz abgeschnitten

Knauf Brio lésst sich sowohl mit der Kreisséige Am Wandanschluss werden die Elemente mit
als auch mit einer Stichséige schneiden abgeschnittenem Stufenfalz verlegt

Knauf Brio Falzkleber wird in 2 Schniren auf Die ndchsten Brio-Elemente werden mit dem
den unten liegenden Falz aufgetragen oben liegenden Falz in den Kleber eingelegt
und ...

S

... verschraubt oder verklammert. ... oder mit Klammern im Abstand
Fir eine sichere Verklebung wird der Element- < 30 cm fixiert
stoB mit Knauf Brio Schrauben ...



Knauf Brio - Verlegung
nach Plan

Bei der Verlegung von Knauf Brio auf Démmschicht/Trennschicht beginnt man
an der der Tir gegeniberliegenden Wand von links nach rechts.

Wird Knauf Brio auf Knauf Trockenschiittung PA verlegt, erfolgt die Verlegung
von der Tir in den Raum hinein, um die abgezogene Trockenschittung nicht

zu begehen.

Ve
Verlegung
auf Dammschicht/Trennschicht
8
4
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7
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/]
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1
Rest 8
Rest 4 .
A I—»
| A Verlegerichtung



Knauf Brio Verlegung

Zeitsparender ist es, wenn die Trockenschiittung mit Knauf Gipsplatten abgedeckt
wird. Die Verlegung von Knauf Brio erfolgt dann wieder an der der Tir gegen-

tberliegenden Wand von links nach rechts.

In Tirdurchgéngen wird Knauf Brio durchgehend verlegt.

7
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| die Verlegung von Knauf Brio auf
| Dé&mmschicht oder Trennschicht und
A auf Knauf Trockenschiittung PA.




Knauf Brio - Verlegung
z.B. auf Trockenschittung

Knauf Trockenschiittung PA wird mit der
Abziehlatte eingebaut. Nach Ausrichten der
Auflageleisten ...

Die Verlegung der Brio-Elemente erfolgt bei Ausgleich mit Knauf Trockenschiittung PA vom
verlegten Boden aus, damit die Schiittung nicht betreten werden muss



Knauf Brio Verlegung

Auftragen von Knauf Brio
dicken von 5 bis 10 cm Knauf Trockenschiittung ~ Falzkleber in zwei Schniiren
PA zusétzlich verdichten

Der obere Falz wird durch das Kérpergewicht
auf den unteren gepresst und dabei ver-
schraubt...

... oder geklammert



Knauf Brio - Vorbereitung
zur Oberbelagsverlegung

Die Oberflédche von Knauf Brio ist bereits werkseitig vorgrundiert. Es wird jedoch
empfohlen, die Oberfléche vor Belagsverlegung z.B. mit Knauf Estrichgrund
(1:1 mit Wasser verdiinnt) zu grundieren, da eine bauseitige Verschmutzung
der Oberfléiche nicht auszuschliefBen ist. Bei Parkettverlegung systembezogen

zum Kleber vorstreichen.

Textile Belage
Plattenstdfe mit Knauf Uniflott spachteln und nach Erhérten Fléiche mit Knauf
Estrichgrund grundieren. Hierauf kann der textile Belag bei ausreichender

Ebenheit ohne weitere Spachtelung verklebt werden.

Elastische Dinnbelage
(PVC, Linoleum, Kork etc.)
Plattenstdfe mit Knauf Uniflott spachteln und nach Erhérten Fléiche mit Knauf
Estrichgrund grundieren. Am néchsten Tag mit Knauf N 410 ca. 2 mm dick
vollfléchig spachteln. Nach Trocknung (nach ca. einem Tag) kann der Belag

verklebt werden.

Fliesen und Feinsteinzeugbelége
Fliesen (Feinsteinzeug) kdnnen mit einer Kantenlédnge < 120 cm und einer Dicke

> 9 mm verwendet werden. Siehe auch Detailblatt F12.

Parkett

Mehrschichtiges Fertigparkett und Mosaikparkeft (Mosaikwiirfel) sind bei
vollfléchiger Verklebung auf Knauf Brio geeignet. In Riicksprache mit Knauf
oder mit Uzin Utz AG kénnen auch andere Parkettarten verlegt werden. Auf
Trennlage oder mit Biigelmontage kénnen grundsétzlich auch andere Parkett-

arten verlegt werden.

Gut zu wissen

Unter keramischen Beléigen und unter Parkett ist das Spachteln der StéBe

oder ein vollflachiges Spachteln nicht erforderlich!
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Knauf Brio Verlegung

PlattenstéBe mit Knauf Uniflott schliefen Die Oberfléiche wird mit Knauf Estrichgrund
(1:1 mit Wasser verdinnt) grundiert

Knauf N 410 ist spannungsarm und ideal zum  Die flieBféhige Spachtel wird mit Traufel ...
Spachteln von Trockenestrichen

.. oder Zahnrakel auf ein gleichméBiges Niveau  Mit der Stachelwalze wird eine besonders
gezogen ebene Oberfléiche erzielt

21



Materialbedarf

ie m? FuBboden ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Produkt

Einheit

Menge als
Durchschnittswert

Brio 18
Brio 18 WF
Brio 18 MW
Brio 18 EPS
Brio 23

Brio 23 WF

Knau
Knau
Knau
Knau
Knau

Knau

m2

1

Knauf Brio Falzkleber
Flasche 0,8 kg

40 (2 Schniire)

Knauf Brio Schrauben
17 mm, 22 mm, 30 mm,
45 mm oder Klammern

St.

11(Falz)

Knauf Brio Fléichenkleber
(nur bei mehrlagiger
Verklebung)

kg

0,6

g g by

Knauf Uniflott
oder Knauf TRIAS
fur Fugenverspachtelung

kg

0,1-02

-

Knauf Estrichgrund
(1:1 mit Wasser verdinnt)

kg

0,6

22



Knauf Brio Materialbedarf

Produkt Einheit Menge als.

Durchschnittswert
Knauf Spezialhaftgrund g 60 -80
(auf Holzuntergrund)
Knauf N 410 kg 1,6

je mm Schichtdicke
Knauf N 440 kg 1,8

je mm Schichtdicke
Knauf N 430 kg 1,6

je mm Schichtdicke
Knauf N 320 Sprint kg 1,6

je mm Schichtdicke
Knauf N 340 kg 1,6

je mm Schichtdicke
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Menge als

Produkd Bt Durchschnittswert
Knauf N 320 Flex kg 1,6
5 i je mm Schichtdicke
M=
o)
g,
Knauf 10

Trockenschittung PA

by 2

.

je cm Schitthshe

EPO-Leicht, bestehend aus

2 Komponenten

Knauf EPO-Perl + I
Knauf FEImprégnierung kg

10
0,17

i

je cm Schichtdicke

Knauf Randdémmstreifen  m
aus Mineralwolle

anteilig
Wandanschluss

Knauf m
Holzfaserdammplatte WF

Knauf Schrenzlage m




Knauf Brio Materialbedarf

Produkt Einheit Menge als.
Durchschnittswert

Knauf Abdichtungsbahn m 1

Katja Sprint

Knauf Katja m anteilig Wand-

Anschlussstreifen oder Flachen-
Knauf Alu-Abziehlatten-Set St 1

/ 1250 oder 2500 mm

anschluss

=

Knauf Acryl Knauf Flexkleber extra

Knauf Reparaturspachtel Knauf Fldchendicht
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Verarbeitungstipps

Feuchtréume

Knauf Brio kann in hduslichen Feuchtrdumen bzw. in Feuchtrumen geméaf der
Wassereinwirkungsklasse W14l eingesetzt werden. Um den Boden vor Durch-
feuchtung zu schiitzen, ist die Oberfléche des Estrichs mit einer Abdichtung zu

versehen.

Der Estrich wird mit Knauf Fléchendicht mit einer Biirste oder Kunststoffrolle
dreimal beschichtet. Dabei sind die Schichten kreuzweise aufzubringen. In den
frischen, zweiten Auftrag wird das Knauf Fldchendichtband im Wandanschluss
eingelegt und nach Trocknung der dritte Auftrag durchgefiihrt. Die Trockenzeit
zwischen den Beschichtungen betrégt, abhdngig vom Umgebungsklima, min-
destens 4 Stunden (Richtwert).

Die Verlegung der Fliesen erfolgt nach diesen Vorarbeiten im Diinnbettverfahren

mit hydraulisch erhértenden, flexiblen Klebern, z. B. Knauf Flexkleber.




Knauf Brio Verarbeitungstipps

Vorteile im GroBformat
> Knauf Brio stemmt auch grofie Formate bis 120 cm Kantenldnge, die ideale
Basis fir moderne, groBformatige Fliesen- und Platten-Oberbeldge.

> Natiirlich auch in hochbelasteten Bereichen wie Schulen, Museen, Hotels

oder Krankenhdusern.







Knauf Vidiwall 1Mann

Knauf Vidiwall 1Mann
Dachgeschoss-Systeme

Systeme - Eigenschaften, Montage

Dachgeschoss-Bekleidungen aus Knauf Vidiwall TMann-Platten werden mit
einer Holzunterkonstruktion aus Traglatten oder einer Metallunterkonstruktion
aus Tragprofilen oder aus Grund- und Tragprofilen auf Kehlbalken bzw. -zangen,
Sparren oder Abseitenwénden/Drempeln befestigt. Sie schaffen einen Raum-

abschluss und verbessern den Schallschutz.

Hinweis
Ausfihrliche Informationen sowie weitere Systemvarianten siehe Detail-

blatt D61.de Knauf Dachgeschoss-Systeme.
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Knauf Vidiwall 1Mann
Dachgeschoss-Systeme

Kehlbalken/Dachschrége

o

= N

Luftdichtheit

Anschlisse an Bauteile, die mit der AuBenluft in Verbindung stehen, miissen

luftdicht ausgebildet werden, z. B. mit dem Knauf Insulation Luftdicht-Démmsys-
tem LDS (Dampfbremsfolie + Kleberaupen). Bei Anordnung der luftdichten
Schicht direkt unterseitig an den Sparren, Kehlbalken/-zangen ist eine Installa-

tionsebene im Bereich der Tragprofile méglich.

o _ [ -
|
5 I
- !
§ . I ‘
1 UD-Profil 28/27 0000 |
o
%- |osoo | —_— Folie oder Knauf Platte

Luftdichter Anschluss mit geeigneten
] Klebemassen oder gem. DIN 4108-7
A
30

als luftdichte Schicht

Knauf Uniflott + Knauf Trenn-Fix




Knauf Vidiwall 1Mann

Dachschrage/Drempel

Drempel

Soll der Drempelhohlraum zugénglich bzw. nutzbar sein, wird die Dachschré-
ge durchgéngig bis zum Boden beplankt und gedémmt. Die Drempelwand
wird dann nachtréglich gestellt und an die Dachschrégenbekleidung ange-

schlossen.

Maximale UK-Absténde

Beplankungsdicke Achsabsténde Drempel-Unterkonstruktion
in mm in mm

Ix 10 500
1x 12,5 500
2x 10 500

2x 12,5 500
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Drempelwande,/Dachschragen

MaBe in mm

Drempelwénde

> Wandverlauf am Boden z. B. mittels Schnurschlag markieren.

> Knauf UD-Randprofile und CD-Sténderprofile mit Blechschere maf3gerecht
zuschneiden.

> Knauf Dichtungsband auf die Knauf UD-Randprofile kleben.

> Knauf UD-Randprofile entlang des markierten Verlaufs mit Knauf Drehstift-
diibeln oder anderem geeigneten Befestigungsmittel am Boden befestigen
(max. Dibelabstand 1 m).

> Zwei oder, falls erforderlich, mehrere Sténder einstellen, ausrichten und mit
Direktabhénger an Sparren befestigen.

> Oberes UD-Profil auf die ausgerichteten CD-Profile aufschieben.
Pro Sparren einen Stéinder mit Direktabhénger befestigen.

Weitere Stdnder im Achsabstand < 500 mm einstellen.
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Knauf Vidiwall 1Mann

Dachschrégen

> Tiefsten Balken mittels Schnur oder Richtscheit zur Ausrichtung ermitteln.

> Mittels Schnurschlag quer zu den Sparren oberste und unterste Reihe
Abhénger setzen (Befestigung siehe Seite 26).

> Knauf Dichtungsband auf UD-Wandanschlussprofile/Randholz aufkleben
und an der Wand mit Drehstiftdibeln im Abstand 625 mm befestigen.
D611.de
Obere und untere Traglatte an den Randhélzern fluchtgerecht ausrichten
und entweder mit Knauf Schnellbauschrauben TN 4,5x70 direkt an den
Sparren/Kehlbalken befestigen oder mittels Schnellbauschrauben
TN 3,5x25 mit Direktabhéngern an den Sparren/Kehlbalken abhéngen.
D612.de
Oberes und unteres CD-Tragprofil mind. 20 mm in UD-Profil einschieben.
Profile an den Abhéngern befestigen und ausrichten (siehe Seite 26).
D613.de
Oberes und unteres Hutprofil an den UD-Profilen fluchtgerecht ausrichten
und mit Knauf Schnellbauschrauben TN 3,5x35 an den Sparren/Kehl-
balken befestigen.

> Ausrichtung der Unterkonstruktion mittels Richtscheit iberprifen und ggf.
nachijustieren.

Y Richtscheite z. B. mittels Knauf UK-Meister am oberen und unteren CD-/
Hutprofil bzw. Traglatte befestigen und daran die nachfolgenden CD-/
Hutprofile bzw. Traglatten ausrichten.

> Weitere Knauf Abhénger mittels Schnur oder Richtscheit im Achsabstand
von 500 mm an den Sparren befestigen.

> Nachfolgende CD-Profile/Traglatten ausrichten und an den Abhéngern

anbringen.

Maximale UK-Abstédnde (siehe Seite 34)

Beplankungsdicke Max. Achsabsténde Profil/Latte @ siehe Verlege-
q . schema S. 34
in mm in mm

1x/2x 10 375
1x/2x 12,5 500
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Verlegeschema

Dachschrige
Querverlegung

1000 1000 1000 1000 Plattenbreite
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Drempelwand 1000 1000 1000 Plattenbreite
Langsverlegung f—*—*—%

1. lage
2. Lage

@ @ @ @ @ Profil-/Lattenabstand

Beplankung
Vidiwall TMann werden auf allen Stéinder- oder Tragprofilen gem&f Tabelle

(siehe ndchste Seite) verschraubt.

Drempelwénde

Verlegung der Vidiwall TMann horizontal oder vertikal méglich. Vertikale
StéBe der Platten auf Stéindern anordnen (ggf. Platten entsprechend zuschnei-
den). Bei zweilagiger Verlegung Plattenstdf3e zwischen den Beplankungslagen
um einen Sténderachsabstand versetzen. Beplankung auch im oberen und

unteren UD-Randprofil/Randholz verschrauben.
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Befestigung der Beplankung

Knauf Vidiwall Verlegeschema

MaBe in mm

Beplankungsdicke  Befestigung mit Gipsfaserschrauben

in mm Metall-UK Holz-UK

1x 10 SN 3,9x30 SN 3,9x30

1x 12,5 SN 3,9x30 SN 3,9x45

2x 10 SN 3,9x30 + SN 3,9x30 SN 3,9x30 + SN 3,9x45
2x 12,5 SN 3,9x30 + SN 3,9x45 SN 3,9x45 + SN 3,9x45

Max. Schraubabsténde in mm

Beplankung

1. Lage 2. Lage

Dachschréigen-/Deckenbekleidung

Einlagig 170 -
Zweilagig 500 170
Drempelwand

Einlagig 250 -
Zweilagig 750 250

Bei Holzunterkonstruktion auch Verklammern méglich (siehe Seite 51).

Dachschrage

Vidiwall 1Mann quer zu den Tragprofilen/-latten verlegen.

> Stirnkantensté3e um mindestens einen Achsabstand versetzen und auf Trag-

profilen/-latten anordnen.

> Bei mehrlagiger Beplankung kann fir das Befestigen der ersten Lage ein

erhohter Schraubabstand von 500 mm gewdhlt werden, sofern die zweite

Lage am gleichen Tag montiert wird.

ca. 100 <— Befestigungsabstinde
UL S S der Beplankung
Knauf Empfehlung: ‘ gemafB Tabelle oben
Zusétzliche Verschraubung |
der Beplankung mit UD-Profil H 5 |
empfohlen (dichter Platten- & |
rand) S cpeoy27 |
® ® |
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Knauf Vidiwall 1Mann
Sténderwdnde

Stdnderwéinde bestehen aus einem Einfachstéinderwerk und beidseitiger Be-
plankung aus Knauf Vidiwall 1Mann-Platten. Das Sténderwerk wird umlaufend
mit den angrenzenden Bauteilen verbunden. Die Beplankung mit Vidiwall
TMann-Platten kann ein- oder zweilagig ausgefihrt werden. Stéinderwénde

sind bei Befliesung generell mit zweilagiger Beplankung auszufihren.

Gut zu wissen

Ausfihrliche Informationen sowie weitere Systemvarianten siehe Detail-
blatt W11.de Knauf Metallsténderwénde und W12.de Knauf Holz-

stdnderwdnde.

Schallschutz

Beplankungs-  Knauf Profil D&mm- Schalldamm-MaB
dicke schicht
mind. R R
in mm in mm inde inwﬁB
1x 12,5 CW 50 50 45 43
CW 75 60 46 44
CW 100 80 48 46
2x 12,5 CW 50 50 56 54
CW 75 60 56 54
CW 100 80 57 55

> Zum Erreichen der Schallschutzwerte muss bei W112.de die zweite Lage
geklammert werden (siehe Seite 45).
> Kursive Schallddmm-MafBe sind abgeleitete Werte aus Messungen von ab-

weichenden Konstruktionen.
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Knauf Vidiwall 1Mann

Schallschutz

> Luftundichtigkeiten vermeiden

> Anforderungen an die Dédmmschicht beachten (siehe Tabelle oben)

> R, = Gemessener Wert des bewerteten Schalldémm-Mafes im Prijfstand

> R, = Rechenwert des bewertefen Schalldémm-Maf3es ohne Nebenwege

> Schallschutz-Werte gelten nur in Verbindung mit Knauf Profilen und bei Ein-
haltung der empfohlenen Verschraubung (siehe Seite 56).

W11 .de Knaut Metallsténderwénde

System W111.de/W112.de
Beplankung Ein- oder zweilagig
Unterkonstruktion ~ CW-Profile

Knauf Profil Standerachs- Max. Wandhshe in m

Blechdicke abstand Beplankungsdicke je Seite in mm

0,6 mm in mm 1x 10 1x12,5 2x10 2x 12,5
CW 50 500 3,80 4,00 4,00 4,00
CW 75 500 4,25 4,55 545 6,20
CW 100 500 6,00 6,40 7,85 8,75
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W 11.de Details

Deckenanschluss

Beispiel: System W111.de

Knauf Uniflott +
Knauf Trenn Fix

Knauf Drehstiftdibel
Trennwandkitt

Knauf UW-Profil

Bodenanschluss
Beispiel: System W111.de

Knauf Vidiwall 1Mann
Knauf CW-Profil
Knauf UW-Profil

Gipsfaserschraube

SN 3,9x30
Knauf Uniflott

Wandanschluss
Beispiel: System W112.de

i
— Knauf CW-Profil

ST ST

B 7 T \

AN AN AN

o VARV IV

1] vV Y

! LA A

" ]
i

Knauf Uniflott +
Knauf Trenn-Fix

D\
“H

MaBe in mm



Knauf Vidiwall 1Mann

W1 1.de Montage Unterkonstruktion

\\ n Wandverlauf am Boden z. B. mittels
- -

Schnurschlag markieren. Tiréffnungen
einzeichnen. Bei Holz-UK Réhm- und
Schwellholz sowie Holzstéinder maf3ge-
recht zusdgen. Bei Metall-UK Knauf
UW-Randprofile (Decke und Boden) und
— | CW-Standerprofile (Wand) mit der Blech-
—— schere mafigerecht zuschneiden (nicht

mit Winkelschleifer schneiden, da sonst

—

der Korrosionsschutz der Profile besch&digt wird) und Knauf Dichtungsband
aufkleben.

Knauf UW-Randprofile bzw. Schwellholz entlang des markierten Verlaufs am
Boden befestigen (max. Dilbelabstand 1 m, Betondecke/Estrich: Drehstiftdiibel,
Holzuntergrund: Knauf Universalschraube FN 4,3x35 bzw. geeignetes Befes-
tigungsmittel).

Ein CW-Randsténderprofil bzw. Réhmholz an der flankierenden Wand senkrecht
ausrichten und mit Drehstiftdiibeln im Abstand T m (mind. 3 Befestigungspunk-
te) befestigen.

UW-Deckenrandprofil bzw. Réhmholz mittels des bereits befestigten CW-Rand-
stéinderprofils bzw. Holzstéinders sowie eines weiteren senkrecht ausgerichteten
CW-Stéinderprofils bzw. Holzsténders fluchtgerecht zum UW-Bodenrandprofil
bzw. Réhmholz ausrichten und an der Decke befestigen (max. Dibelabstand
1 m, Betondecke/Estrich: Drehstiftdibel, Holzuntergrund: Knauf Universalschrau-
be FN 4,3x35 bzw. geeignetes Befestigungsmittel). Zweites CW-Randsténder-
profil bzw. Randsténder, ausgerichtet an den UW-Profilen bzw. Réhm- und
Schwellholz an Boden und Decke, mit Drehstiftdibeln im Abstand 1 m (mind.
3 Befestigungspunkte) an der flankierenden Wand befestigen.

L Knauf Drehstiftdibel

J Knauf
> Dichtungsband

=

Knauf UW-Profil
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B3 Weitere Knauf CW-Standerprofile (in
die Knauf UW-Randprofile) bzw. Holz-
sténder im Achsabstand 500 mm stellen.
Knauf CW-Standerprofile sollten
ca. 15 mm kirzer sein als das lichte
Raummaf und jeweils mind. 15 mm ins
Knauf UW-Profil eingreifen. Alle Knauf
CW-Sténderprofile zeigen mit den Off-
nungen in eine Richtung (spétere Be-
plankungsrichtung). Ggf. Dammstoffe

lickenlos zwischen die Stéinder einstellen.

HE A Tiréffnungen CW-Stéinderprofile
bzw. Holzsténder anordnen (Lénge um
ca. 40 mm gekiirzt). Knauf Tirsturzprofil
iber CW-Sténderprofil schieben und in
der richtigen Héhe mit den beiliegenden
Klebestreifen fixieren bzw. Tirsturzriegel
einbauen. Die Knauf CW-Sténderprofile
der Tirdffnung im Boden- und Decken-
bereich mit Knauf Tirpfostensteckwinkeln

befestigen.

4] CW:-Stéinderprofile bzw. Holzsténder

oberhalb der Tiréffnung im durchlaufen-

den Sténderachsabstand einstellen.




Knauf Vidiwall 1Mann

Vidiwall TMann
Holzbalkendecken-Systeme

Holzbalkendecken-Systeme aus Knauf Vidiwall 1 Mann-Platten werden mit einer

Holzunterkonstruktion aus Traglatten oder einer Metallunterkonstruktion aus

Tragprofilen auf Holzbalken befestigt.
Sie schaffen einen Raumabschluss und verbessern den Schallschutz.

Gut zu wissen
Ausfihrliche Informationen, sowie weitere Systemvarianten siehe Detail-
blait D15.de Knauf Holzbalkendecken-Systeme.

Verlegeschema

Holzbalkendecke
Querverlegung

@ @ @ @ Profil-/Lattenabstand

Plattenbreite

1500 1500 Plattenlénge
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Holzbalkendecken-Systeme
Beplankung

Maximale UK-Abstdnde (siehe Seite 41)

. = - siehe Verlege-
Peplanungsdlcke Max. Achsabstéinde Profil/Latte @ i &
in mm in mm

1x/2x 10 375
1x/2x 12,5 500

Knauf Vidiwall 1Mann quer zu den Tragprofilen/-latten verlegen.

> Stirnkantensté3e um mindestens einen Achsabstand versetzen und auf
Tragprofilen/-atten anordnen.

> Bei mehrlagiger Beplankung kann fiir das Befestigen der ersten Lage ein
erhdhter Schraubabstand von 500 mm gewdhlt werden, sofern die zweite
Lage am gleichen Tag montiert wird.

> Vidiwall TMann werden auf allen Tragprofilen/-latten und dem umlaufen-
den UD-Randprofil bzw. Randholz geméB Tabelle (siehe néchste Seite) ver-

schraubt.

Befestigung der Beplankung

MaBe in mm
Beplankungsdicke  Befestigung mit Gipsfaserschrauben
in mm Metall-UK Holz-UK
1x 10 SN 3,9x30 SN 3,9x30
1x 12,5 SN 3,9x30 SN 3,9x45
2x 10 SN 3,9x30 + SN 3,9x30 SN 3,9x30 + SN 3,9x45
2x 12,5 SN 3,9x30 + SN 3,9x45 SN 3,9x45 + SN 3,9x45

Max. Schraubabsténde in mm

Beplankung 1. Lage 2. Lage
Einlagig 170 -
Zweilagig 500 170

Bei Holzunterkonstruktion ist auch Verklammern méglich (siehe Seite 51).
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Knauf Vidiwall 1Mann

Deckenverschraubung

Stirnkante
170
Schraubabstand

170

Léngskante

® ®

Profil-/Lattenabstand

Freiliegende Deckenbalken

= — — = = N
&
)
3
NS
- : o
Lichter Balkenabstand s
Beplankung Ein- oder zweilagig
Unterkonstruktion CD 60/27
Beplankungsdicke ~ Max. Achsabsténde
Tragprofil Sparren (= Absténde
in mm in mm Abhénger) in mm
1x 10 375 1400
1x 12,5 500 1300
2x 10 375 1300
2x 12,5 500 1200

Eine weitere Mdglichkeit, Deckenbekleidungen an Holzbalkendecken auszu-
fihren ist, die Bekleidung freitragend zwischen den Holzbalken anzuordnen
und damit die Unterseite der Holzbalken sichtbar zu lassen.

Der maximale lichte Balkenabstand betrégt dabei 1000 mm.
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Holzbalkendecken-Systeme
Befestigung von Lasten

Beleuchtungskarper, Vorhangschienen u. &. lassen sich mit Hartmut Hohlraum-
dibel, Metallhohlraumdibel, Kunststoffhohlraumdiibel oder Federklappdiibel
an Plattendecken befestigen.
> Je Befestigungspunkt diirfen an der Plattendecke befestigte Teile
das Gewicht von 6,0 kg bei Befestigung in der Beplankung und von
10,0 kg bei Befestigung an der Unterkonstruktion nicht iiberschreiten.
> Je Gesamtfléche der Plattendecke darf das Gewicht der befestigten Bau-
teile den Grenzwert von 3,0 kg/m? nicht iberschreiten.
> Schwerere Gegensténde missen direkt an den tragenden Bauteilen (Holz-

balken) oder an Hilfskonstruktionen befestigt werden.

Hohlraumdibel

Hartmut Hohlraumdiibel Federklappdibel

‘ ] |

I 3 |

Metallhohlraumdibel ! D !

Federklappdibel
I I
[0

Kunststoffhohlraumdiibel
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Knauf Vidiwall 1Mann

Sténderwénde - Einzellasten

> X-Haken: Leichte Gegenstdnde. Nur Abscherbelastung bis 15 kg.

> Hohlraumdibel: Héhere Einzellasten. Zug- und Abscherbelastung bis 60 kg.

Hohlraumdibel X-Haken

Maximale Belastung (siehe oben) Maximale Belastung

Knauf Metall- Kunststoff- bis 5 kg bis 10 kg bis 15 kg
Hartmut diibel diibel

Sténderwénde - Konsollasten

Sténderwéinde dirfen an beliebiger Stelle durch Konsollasten (wie Hénge-
schréinke, Héngeregale) nach Tabelle (siehe Seite 46 oben) belastet werden.
Die Befestigung der Konsollasten muss mit mind. 2 Hohlraumdiibeln aus Kunst-
stoff bzw. Metall erfolgen, z. B. Hartmut Hohlraumdibel.

Die Mindestdibelanzahl mittels Schrankgewicht und Belastbarkeit des gewdhl-
ten Dibeltyps ist in Abhéngigkeit von der Beplankungsdicke zu ermitteln. Be-
festigungsabstand der Dibel 2 75 mm.

Héngeschrank

Schrankhéhe
2300 mm
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Maximal zuléssiges Schrankgewicht in kg

Schrankbreite  Schranktiefe in mm

in mm 100 200 300 400 500 600
Einlagig beplankte Standerwande

400 31 28 25 22 19 16
600 46,5 42 8 88 28,5 24
800 62 56 50 44 38 B2
1000 77,5 70 62,5 55 47,5 40
1200 Q3 84 75 66 57 48
Zweilagig beplankte Standerwénde

400 43 40 37 34 31 28
600 64,5 60 555 51 46,5 42
800 86 80 74 68 62 56
1000 107,5 100 92,5 85 YV 775 70
1200 120 120 11 93 84

>

Bei Zwischenwerten ungiinstigeren Wert annehmen.







Verarbeitungstipps
Beplankung

Zu- und Ausschnitte

Platten mit Gipsermesser ritzen und ber Kante mit Latte brechen. Kanten mit
Surformhobel begradigen und entstauben. Saubere Zuschnitte sind auch mit
Fuchsschwanz oder elekirischer Stichsége méglich. Ausschnitte mit Séige (z. B.
Fuchsschwanz, Stichséige) oder Lochkreisséige séigen. Bei Handkreissdgen mit
geringerer Drehzahl arbeiten. Das Tragen einer Staubmaske wird dabei em-

pfohlen.

Klebefugen

Die Klebefléichen missen sauber, fettfrei und tragféhig sein. Hierzu an beiden
Platten die Kanten mit einem nassen Pinsel oder einer Biirste reinigen.

Kleber auf die Kante der montierten Vidiwall 1Mann gleichméBig, raupenférmig
auftragen. Die néchste Platte mit Druck anfigen (Fugenbreite < 1 mm) und

sofort fixieren. Den ausgetretenen Kleber nach Trocknung mit einer Spachtel

flachenbiindig abstofien.
(/
. Klebefuge < T mm,
Vidiwall austretendes
Fugenkleber Material abstoBen

Anwendungstechnische Daten Vidiwall Fugenkleber (Richtwerte)

Verarbeitungstemperatur >5°C

Verbrauch (je Plattenlage) Ca. 30 ml/m?

48



Verarbeitungstipps Knauf Vidiwall

Verarbeitungstipps
Verspachtelung

Spachtelfuge:

Platten mit ca. 3 - 5 mm Abstand montieren und Fugen entstauben (z. B. durch
auskehren, ausblasen oder grundieren). AnschlieBend Fugen satt mit Uniflott
ausdriicken. Nach ca. 45 Minuten berstehenden Uniflott abstofen und nach-

glatten.

Klebefuge:

Plattenfugen zunéchst ohne Abstand mit Vidiwall Fugenkleber verkleben und
austretendes Material abstoBen. Fehlstellen oder Ausbriiche der Platten mit
Uniflott spachteln.

Fir die Standardverspachtelung (Q2) anschlieBend z. B. Knauf Readygips mit
einer Traufel auftragen und in Kellenbreite abziehen bis eine gleichméBige
Fugenoberflache entsteht. Fir erhéhte/héchste optische Anforderungen (Q3/
Q4) zusétzlich vollflachig mit z. B. Readygips abspachteln. AnschlieBend nach
Bedarf schleifen und gemaB Merkblatt 2.1 BVG grundieren.

Uniflott-Spachtelfuge,
3 - 5 mm austretendes
Material abstoBen

Feinspachtelung

Klebefuge < 1 mm,
austretendes
Material abstoBen
Feinspachtelung

z. B. mit Readygips

Weitergehende Informationen zur Verspachtelung
siehe Broschiire Tro89.de Knauf Spachtel-Kompetenz.
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Anschlisse von Dachschrégen
Fugen an Ubergéngen Dachschrége/Decke und Dachschrige/Drempel mit

Fugendeckstreifen Kurt verspachteln.

Kehlbalken/Dachschrége
Beispiel: System D612.de

ey, G ——— N
Knauf Uniflott + >
Fugendeckstreifen Kurt % 4

Dachschrdage/Drempel A
Beispiel: System D612.de S TEN

Knauf Uniflott +
Fugendeckstreifen Kurt

Anschlisse an flankierende Bauteile
Anschlisse an flankierende Bauteile mit Knauf Trenn-Fix ausbilden. Uberstehen-

den Knauf Trenn-Fix nach Verspachtelung biindig abschneiden.

So nicht! (Rissgefahr) Die Lésung

- L
7 Randprofil

B Knauf Uniflott

j p—— Knauf Trenn-Fix
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Verarbeitungstipps Knauf Vidiwall

Bodenanschlisse
Bei Schallschutzanforderungen untere Anschlussfuge mit Acrylat oder Trenn-

wandkitt schliefen.

Eck- und Kantenschutz

AuBenecken kénnen mit dem Eckschutzprofil ,Dallas” hergestellt werden. Dazu
wird die papierbeschichtete Metallschutzschiene mit einer Blechschere passend
abgeléngt und durch den mit pastdser Spachtelmasse (z. B. Readygips oder
Fill&Finish) gefiillten Spachteltrichter Hopper gezogen. Die somit fertig mit
Spachtelmasse beschichteten Schienen werden dann mit der Papierseite nach
oben in bzw. an die Ecke angelegt und mit dem Innen- bzw. AuBeneckroller
angedriickt. Uberschissige Spachtelmasse wird anschlieBend planeben abge-
zogen.

Alternativ kann auch Knauf Alux-Kantenschutz eingespachtelt werden. Dazu ist
auf beiden Seiten der Fuge (aus der Ecke heraus) ein etwa 5 cm breiter und
1 mm dicker Film Spachtelmasse aufzuziehen. Knauf Alux-Kantenschutz mit der
metallbeschichteten Seite in den Spachtelmassen-Film legen, so dass der Falz
médglichst genau in der Kante zu liegen kommt. AnschlieBend mit Spachtel oder

Traufel auf beiden Seiten der Kante in die Spachtelmasse eindriicken und

schlieBBlich mdglichst planeben Uberspachteln.




Verarbeitungstipps
Beschichtungen und Bekleidungen

Vorbehandlung

Vor Aufbringen einer Beschichtung muss die gespachtelte Fléche staubfrei sein.
Vor der weiteren Beschichtung und Bekleidung (Tapezierung) Gipsfaserplat-
tenoberfléichen immer vorbehandeln und grundieren. Grundiermittel auf nach-
folgende Anstrichmittel/Beschichtungen/Bekleidungen abstimmen.

Bei Tapetenbekleidungen wird das Aufbringen einer Tapeten-Wechselgrundie-
rung empfohlen, um im Renovierungsfall das Ablésen der Tapete zu erleichtern.
Bei Bekleidung von Spritzwasserbereichen mit Fliesen ist eine abdichtende
Grundierung mit Flachendicht erforderlich. Fléchendicht ist nur mit der vorheri-

gen Grundierung mit Spezialhaftgrund méglich.

Geeignete Beschichtungen und Bekleidungen
> Tapeten
> Papier-, Vlies-, Textil- und Kunststofftapeten:
Es diirfen nur Klebstoffe aus Methylcellulose gem&B Merkblatt Nr. 16,
Technische Richtlinien fir Tapezier- und Spannarbeiten innen”, herausge-
geben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, verwendet werden
> Putze und Spachtelmassen
> Oberputze (z. B. Noblo, Raumklima Spritzputz, Rotkalk Filz)
> Spachtel vollfléichig (z. B. Readygips, ProSpray Light)
Die Beschichtung mit Putzen darf nur in Verbindung mit Verspachtelung mit
Fugendeckstreifen Kurt/Glasfaserstreifen ausgefihrt werden.
Y Anstriche
> Dispersionsfarben (z. B. Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.)
> Anstrichstoffe mit Mehrfarbeneffekt
> Dispersions-Silikatfarben mit geeigneter Grundierung
> Keramische Beléige
> Auf Metallstéinderwéinden mit mind. zweilagiger Beplankung
Nach dem Tapezieren oder dem Auftragen von Putzen fir eine ziigige Trocknung

durch ausreichende Lisftung sorgen.

Nicht geeignete Beschichtungen und Bekleidungen
> Alkalische Beschichtungen wie Kalk-, Wasserglas- und Rein-Silikatfarben.
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Verarbeitungstipps Knauf Vidiwall
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Gut zu wissen

Nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebetapeten oder dem
Auftragen von Kunstharz- und Zelluloseharzen fiir eine ziigige Trocknung

durch ausreichende Liftung sorgen.




Materialbedarf

Dachschrégen und Holzbalkendecken

Bezeichnung Einheit
Materialbedarf ohne Verlust- und Verschnittzuschlag
Wandanschluss Materialbedarf je m Randanschluss
UD-Profil 28/27 / Latte m
Trennwandkitt (Puppe) St
Alternativ
Dichtungsband, z. B. 50/3,2 mm m
Geeignetes Befestigungsmaterial, z. B. Drehstiftdibel ,K” 6/35 St
Unterkonstruktion Materialbedarf je m? Dachschrége/Holzbalkendecke
Befestigung Traglatte an Sparren/Balken:
Schnellbauschraube TN 4,5x70 St
Alternativ  Befestigung Direktabhénger an Sparren/Balken:
Universalschraube FN 4,3x35 bzw. FN 4,3x65 St
Alternativ 2x Schnellbauschraube TN 3,5x35 St
Direktabhénger fir Holzlatte St
2x Schnellbauschraube TN 3,5x25 St
Direktabhénger fir CD St
2x Blechschraube LN 3,5x11 St
Alternativ  Befestigung Justier-Clip an Sparren/Balken:
Justier-Clip fiir CD St
2x Blechschraube LN 3,5x11 (bei Dachschrégen) St
Alternativ  Befestigung Befestigungs-Clip an Sparren/Balken:
2x Universalschraube FN 4,3x35 St
Alternativ. 2x Schnellbauschraube TN 3,5x35 St
Befestigungs-Clip fir CD St
Befestigung Hutprofil an Sparren/Balken:
2x Schnellbauschraube TN 3,5x35 St
Traglatte m
Profil CD 60/27 m
Léngsverbinder fir CD St
Hutprofil m
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Materialbedarf Knauf Vidiwall

Menge als Durchschnittswert
Achsabstand Traglatte/Tragprofil/Hutprofil in mm"

Holz-UK Metall-UK Hutprofil
1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig
500 375 500 375 500 375 500 375 500 375 500 375

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.6 1,6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

21 28 25 31

21 28 25 31 1,9 22 21 25
42 56 50 62 38 44 42 50

20| 28 | 25 | 8l
42 56 50 6.2

19| 22 | 21 | 25
3,8 44 42 50

34 31
68 6,2
68 6,2
68 62
34 3,1

42 50 42 56

21 28 21 28

21 28 21 28
04 06 04 06

21 28 21 28
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Bezeichnung Einheit

Materialbedarf ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Démmschicht Materialbedarf je m? Dachschréige/Holzbalkendecke

Ddmmschicht, z. B. Knauf Insulation m

Beplankung Materialbedarf je m? Dachschréige/Holzbalkendecke

Vidiwall TMann 10 mm m?

Vidiwall TMann 12,5 mm m?

Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
1. Llage

Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St

Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
2. lage

Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St

Klebefuge Materialbedarf je m? Dachschrége/Holzbalkendecke

Vidiwall Fugenkleber m

Spachtelfuge Materialbedarf je m? Dachschridge/Holzbalkendecke

Spachtelmaterial, Uniflott kg
Fugendeckstreifen Kurt (Ubergénge Decke/Dachschrége) m
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend m
Eck-/Kantenschutz, z. B. Kantenschutzprofil 23/13 m

1) Achsabstand 500 mm nur bei Verwendung 12,5 mm Vidiwall TMann méglich.

Legende
N. B. = nach Bedarf
kursiv gedruckt = Fremdmaterial
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Materialbedarf Knauf Vidiwall

Menge als Durchschnittswert

Achsabstand Traglatte/Tragprofil/Hutprofil in mm"

Holz-UK Metall-UK Hutprofil
1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig
500 375 500 375 500 375 500 375 500 375 500 375

N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.
10 10 20 20 1,0 10 20 20 10 10 20 20
10 10 20 20 1,0 10 20 20 10 10 20 20
24 - 10 19 24 8 10 19 24 8 10

19 8
25 (| - - - 25

19 25 19 19

60 60 120 120 60 60 120 120 60 60 120 120
04 04 07 07 04 04 07 07 04 04 07 07
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.

Hinweis

Die aufgefihrten Angaben zum Materialbedarf stellen nur einen unge-
féhren Richtwert dar, der bei abweichender Geometrie ggf. stark variieren

kann.
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Materialbedarf

Drempelwande

Bezeichnung Einheit

Materialbedarf ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Wandanschluss Materialbedarf je m Randanschluss

UD-Profile 28/27 m

Trennwandkitt (Puppe) St
Alternativ Dichtungsband, z. B. 50/3,2 mm m
Geeignetes Befestigungsmaterial, z. B. Drehstiftdibel ,K” 6/35 St

Unterkonstruktion Materialbedarf je m? Drempelwand

CD-Profil 60/27 m

Befestigung Direktabhénger an Sparren/Balken:
Universalschraube FN 4,3x35 St

Alternativ  Schnellbauschraube TN 3,5x35 St

Alternativ  Befestigung Flexibles Eckenprofil an Direktabhénger:

Schnellbauschraube TN 3,5x35 St
Direktabhénger fir CD St
Blechschrauben LN 3,5x11 St
Alternativ  Flexibles Eckenprofil m
Blechschraube LB 3,5x9,5 St

1) Nur bei Ausfiihrung mit Vidiwall 1Mann 10 mm.
2) Nur bei Ausfiihrung mit Vidiwall TMann 12,5 mm.
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Materialbedarf Knauf Vidiwall

Menge als Durchschnittswert
Stéinderachsabstand Profil in mm

Dachschrége Holz-UK  Dachschréige MetalllUK  Dachschrége Hutprofil
1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig
500 500 500 500 500 500
Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung
Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3,0/ 3,0/ 2,7/ 2,7/ 2,8"/ 28"/ 2,8"/ 2,8/

124 G| 262 | BEA | 202 | 290 | 287 | 297 29 29

29 29

08 08 09 09/ 07" 07"/
1,02 1,02 0,82 0,8
1,6 1,6 1,81/ 18/ 1,4/ 1,4/
2,02 2,02 1,62 1,67

o8 08 08 08 08 08

16 16 16 16 16 16

0,7'/ 07"/

08" 08 08 08

0,9/ 0,9/ 0,7/ 0,7/

08 08 ' yga oga ggn 08 08 08 08 08 08
1,8/ 1,8"/ 1,41/ 1,4/
16 16 Son pon iga 1en M6 16 16 L6 16 16
08 08
08 98 by by
cET 240 2.4
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Bezeichnung Einheit

Materialbedarf ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Dammschicht Materialbedarf je m? Drempelwand

Dammschicht, z. B. Knauf Insulation m

Beplankung Materialbedarf je m? Drempelwand

Vidiwall 1TMann 10 mm m?

Vidiwall 1Mann 12,5 mm m?

Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
1. lage

Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St

Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
2. lage

Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St

Klebefuge Materialbedarf je m? Drempelwand

Vidiwall Fugenkleber ml
Spachtelfuge Materialbedarf je m? Drempelwand

Spachtelmaterial, Uniflott kg
Fugendeckstreifen Kurt (Ubergang Dachschrége/Drempel) m
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend m
Eck-/Kantenschutz, z. B. Kantenschutzprofil 23/13 m

1) Nur bei Ausfiihrung mit Vidiwall 1Mann 10 mm.
2) Nur bei Ausfiihrung mit Vidiwall TMann 12,5 mm.

Legende
N. B. = nach Bedarf
kursiv gedruckt = Fremdmaterial
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Menge als Durchschnittswert

Sténderachsabstand Profil in mm

Dachschrége Holz-UK

Dachschrége Metall-UK

Materialbedarf Knauf Vidiwall

Dachschrége Hutprofil

1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig
500 500 500 500 500 500
Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung Verlegung
Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor. Vert. Hor.
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.
10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20
1.0 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20
251/ 27"/ 131/ 18Y/
26" 28" 13" 191 267 27 13 18 26 082 147 197
279 287 142 182
26" 28" 27" 28"
29"/
ogs 30 277 282 277 282
60 60 120 120 60 60 120 120 60 60 120 120
04 04 07 07 04 04 07 07 04 04 07 07
083 083 083 083 083 083 083 083 083 083 0,83 0,83
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.
Hinweis

Die aufgefihrten Angaben zum Materialbedarf stellen nur einen unge-

féhren Richtwert dar, der bei abweichender Geometrie ggf. stark variieren

kann.

Ein Zuschlag fiir Verschnitt und Verlust in Héhe von 10 % wird empfohlen.
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Materialbedarf

Standerwdnde

Bezeichnung Einheit

Materialbedarf ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Wandanschluss Materialbedarf je m Randanschluss

Anschluss Decke/Boden, UW-Profil 50/75/100 / Réhm-/Schwellholz

Anschluss Wand, CW-Profil 50/75/100 / Réhmholz m
Trennwandkitt (Puppe) St
Alternativ
Dichtungsband, z. B. 50/3,2 mm m
Geeignetes Befestigungsmaterial, z. B. Drehstiftdibel ,K” 6/35 St

Unterkonstruktion Materialbedarf je m? Sténderwand

CW-Profil/Holzstander m

Dé&mmschicht Materialbedarf je m? Sténderwand

Dammschicht, z. B. Knauf Insulation m

Beplankung Materialbedarf je m? Sténderwand

Vidiwall TMann 10 mm m?
Vidiwall TMann 12,5 mm m?
Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
1. lage
Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St
Gipsfaserschraube SN 3,9x30 St
2. lage
Gipsfaserschraube SN 3,9x45 St
Klebefuge Materialbedarf je m? Sténderwand
Vidiwall Fugenkleber ml
Spachtelfuge Materialbedarf je m? Stéinderwand
Spachtelmaterial, Uniflott kg
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend m
Eck-/Kantenschutz, z. B. Kantenschutzprofil 23/13 m

1) Nur bei Ausfihrung mit Vidiwall 1Mann 10 mm.
2) Nur bei Ausfihrung mit Vidiwall 1Mann 12,5 mm.

Legende
N. B. = nach Bedarf
kursiv gedruckt = Fremdmaterial
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Materialbedarf Knauf Vidiwall

Menge als Durchschnittswert

Standerachsabstand Profil/Latte in mm

Holz-UK Metall-UK
1-lagig 2-lagig 1-lagig 2-lagig
500 500 500 500
1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0
0,2 0,2 0,2 0,2
1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0
1,8 1,8 23 23
N. B N. B N. B N. B
2,0 4,0 2,0 4,0
2,0 4,0 2,0 4,0
351 171 85 17
352 172
38!
38 - 382
60 120 60 120
0,4 07 0,4 07
1,7 1,7 1,7 1,7
N. B. N. B.
Hinweis

Die aufgefihrten Angaben zum Materialbedarf stellen nur einen unge-
féhren Richtwert dar, der bei abweichender Geometrie ggf. stark variieren
kann.

Ein Zuschlag fiir Verschnitt und Verlust in Héhe von 10 % wird empfohlen.
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KNAuf

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN
SERVICES VON KNAUF

KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice - von Profis
fir Profis! Wéhlen Sie den direkten Draht zur
Ljust in time” Beratung und nutzen Sie unsere
langjéhrige Erfahrung fir lhre Sicherheit.

> Trockenbau- und Boden-Systeme

KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media - technische Unter-
lagen, interaktive Animationen, Videos und
vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell
und natirlich kostenlos in der digitalen Welt von
Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

> www.knauf.de

Tel. 09001 31-1000*

> Putz- und Fassadensysteme
Tel. 09001 31-2000*

Mo - Do 7:00 - 18:00

und Fr  7:00 - 17:00 Uhr

> www.youtube.com/knauf
> www.twitter.com/knauf_presse

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils oktuslle Auflage. Unsere Gewahrleistung bezieht sich nur auf die
einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Sys-
temen kdnnen nur erreicht werden, wenn die ausschlieBliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf
ausdrijcklich empfohl Produkten sict llt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausfihrungsangaben sind Erfahrungs-
werte, die im Fc”e abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres ibertragen werden kénnen. Die emhcl'enen Anga-
ben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den G i all i
Regeln der B: hnik Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese missen vom Aus-
fihrenden neben den bei rschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen,
Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichen
Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung iber den Fachhandel It. unseren jeweils
giltigen allgemeinen Geschdfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).
* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG
Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen

Festnetz. Mobilfunk fe konnen at , sie sind abhdngig von Netzbetreiber und Tarif.
Knauf Gips KG Knauf AMF Knauf Insulation
Am Bahnhof 7 Decken-Systeme Dammsysteme for Sanierung
97346 Iphofen und Neubau
Knauf Aquapanel
TecTem® Innendémmung Knauf Integral L
Dammstoffschiftungen Gipsfasertechnologie fiir

FI2LD/ger/11.17/0/8r

Knauf Bauprodukte
Profi-Lésungen fur Zuhause

Knauf Design
Oberflachenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme

Puiz- und Fassadensysteme

Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Marbos

Mértelsysteme fir
Pflasterdecken im Tiefbau
Sakret Bausysteme
Trockenmértel fur
Neubau und Sanierung





