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Einsatzbereiche von Calciumsulfat-Fliessestrichen (CAF)

Der Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF) bringt viele Vorteile bei der Verarbeitung und be-

sticht durch die Qualitét und die Vielfalt seiner Einsatzméglichkeiten. Der Einsatz des
CAF in allen Innenrdumen bei Neu- und Umbauten sowie bei Renovationen bewdhrt
sich fir die zeitgemdsse Bauweise.

Selbst in Rdumen mit normaler Feuchtigkeitsbelastung, wie in hduslichen Badern und
Kiichen, findet der CAF seine Anwendung.

Dank evo-Technologie wird die Belegereife bereits viel friher erreicht als bei den
herkémmlichen CAF. Dies wirkt sich positiv auf weitere Anwendungsbereiche aus.

Einsetzbar in

Wohnbauten

Gewerbebauten

Krankenh&usern

Schulen

Sportanlagen

Lagerhallen

Verkaufsflachen

Nasszellen im privaten Wohnungsbau

Estrich fur

Parkett
Platten
Teppiche
PVC-Belag
Linoleum

Sichtbéden

Geeignet als

Estrich im Verbund
Estrich auf Trennlage
Schwimmender Estrich
Heizestrich

Sichtestrich in Kiichen

Estrich fir Parkett und Platten

Sichtestrich in Biros



Die wichtigsten Vorteile des CAF

Der CAF von Fixit bietet dank seinen Eigenschaften deutliche dkologische und dkonomische Vorziige. Dieses Bodensystem ist
gezielt gemdss den Anforderungen des Marktes beziiglich Verarbeitbarkeit, Fliessféhigkeit und Tagesleistungen entwickelt worden.
Regelmassige und konsequente Kontrollen der Werkmischung im eigenen Labor gewdhrleisten eine konstante Produktqualitat.

@ Schneller und wirtschaftlicher Einbau

Die ausgezeichnete Fliessfahigkeit verkiirzt die Einbauzeiten. Der CAF erméglicht
Tagesleistungen, die im Vergleich zum Einsatz von konventionellen Estrichen ein
Vielfaches betragen. Mit Fliessestrich von Fixit sind Leistungen von mehr als
17200 m? pro Tag maglich.

@ Zeitgemdésse und physisch optimale Arbeitsweise

Die zeitgemdsse Verlegeart eines Fliessestrichs wirkt sich giinstig auf die Verlege-
leistung aus und fihrt zu einer Bauzeitverkiirzung. Die ergonomische Arbeitsweise
reduziert die korperliche Belastung der Verarbeiter.

@ Niedrige Bodenkonstruktionshéhe und geringeres Flachengewicht

Der CAF von Fixit kann im Vergleich zu konventionellen Estrichen, je nach Bean-
spruchung und Verlegeart, in dinneren Schichtdicken eingebracht werden. Wird
diese Eigenschaft bei der Planung beriicksichtigt, hat dies einen giinstigen Einfluss
auf die Austrocknungszeit und die Baukosten. Insbesondere in niedrigen Rédumen
und bei tiefen Tirschwellen ist die minimierte Hohe der Bodenkonstruktion ge-
fragt. Das damit verringerte Flachengewicht bietet Vorteile und vielféltige Méglich-
keiten in der Planung von Alt- und Neubauten, Holz-, Stahl- und Massivbauten.
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@ Weitgehend fugenlos verarbeitbar

Der Fixit CAF kann dank der hohen Raumbestandigkeit — je nach Grundrisspla-
nung, Art des Oberbelages und Raumnutzung - weitgehend fugenfrei eingebracht
werden.

@ Keine Schiisselungen, Risse und nachtrégliche Setzungen

Eine der wesentlichsten Eigenschaften des CAF ist das giinstige Verformungsver-
halten. Es entstehen keine Risse und Schisselungen im Randbereich.

© Rationeller Bauablauf

Der Boden ist bereits nach 24 Stunden begehbar und darf nach einer Woche
leicht belastet werden.

ﬁ#' f
| R

@ Alle Fixit CAF evo iiberzeugen dank massiv hcherer Belegereife! Weitere Informa-

tionen folgen auf Seite 11.

@ Gute Wéarmeleitfahigkeit bei Fussbodenheizungen

Der Fixit CAF eignet sich fir alle Fussboden-Heizungssysteme. Die optimale Ei-
genverdichtung sowie die niedrige Bodenkonstruktionshdhe des Materials geben
die Warme gleichmdssig an den Raum ab. Auch bei tiefen Heiztemperaturen
garantiert die gute Warmeleitfahigkeit des CAF eine schnelle Wérmeabgabe und
somit ein angenehmes Raumklima.

Calciumsulfat- konventioneller
Fliessestrich Zement-Estrich



Das CAF-Sortiment

Der CAF ist ein im Fixit-Werk vorgemischter Trockenmértel, der hchste Qualitétsan-
forderungen erfiillt. Das Produkt wird in Sécken oder in speziell dafir geeigneten
Baustellensilos ab Werk geliefert.

Auf der Baustelle wird der Trockenmértel mit Leitungswasser gemischt und mit einer
geeigneten Misch- und Férderpumpe an den vorgesehenen Ort geférdert (bis 200 m
Entfernung oder 80 m Hohe ohne Zwischenpumpe) und eingebracht.

Das Material wird nach dem Eingiessen mit einer Schwabbelstange léngs und quer
entliftet. Es entsteht eine saubere und ebene Fléche zur nachtréglichen Aufnahme
aller bekannten Bodenbelage.

Fliessestriche auf Calciumsulfatbasis sind fiir die verschiedensten Anforderungen und
Beanspruchungen entwickelt worden. Die ausgewdhlte Produktpalette erfiillt bausei-
tige Bedirfnisse und richtet sich nach der Anwendung seitens der Verarbeiter.

Gesundes Bauen IBR|

Institut fir Baubiologie Rosenheim GmbH
Unsere Fliessestrichprodukte erfillen VERLEIHUNGS-URKUNDE
die Vorschriften der Grenzwerte von s st Pt o Foms
Radioaktivitat, Schwermetall und Bio- Chsiis ek
zide. Sie wurden mit dem IBR-Zertifikat o
vom Institut fir Baubiologie Rosenheim o e

ausgezeichnet.

das Priifsiegel
Pz

\ g)

durch das Insttut far Baubiologie Rosenheim GmbH verliehen

IBR Institut fir Baubiologie GmbH D-83022 Rosenheim Minchener Strafte 18
Tel. +49 (0)8031/ 36750 (0)8031/ i

HRB Traunstein 5362 VAT ID DE 131182830

Produkt Fixit 820 evo CAF Fixit 830 evo CAF Fixit 840 evo CAF
Festigkeitsklasse C25-F5 C30-F6 C35-F7
Eigenschaften Fir geringe Beanspruchung. | Fir normale Beanspruchung. | Fiir hohe Beanspruchung.
Kategorien A B* A B C,D* A B CD*
Anwendung Estrich im Verbund, auf Trenn- | Estrich im Verbund, auf Trenn- | Estrich im Verbund, auf Trenn-
lage oder schwimmend. lage oder schwimmend. lage oder schwimmend.
Fir beheizte oder nicht be- Fir beheizte oder nicht be- Fir beheizte oder nicht beheiz-
heizte Innenrdume. heizte Innenrdume. te Innenréume.
Fir Innenrdume mit hoher
statischer Belastung.

* bei entsprechender Dimensionierung (Seite 7/8)



Fixit 845 evo CAF

Fixit 855 evo CAF

Fixit 885 Rapid CAF/CTF

C35-F7

C50-F10

C30-F6

Fir hohe Beanspruchung.
Fir schnelle Austrocknung mit
Bodenheizung.

Fir sehr hohe Beanspruchung.

Fir schnelle Austrocknung
ohne Bodenheizung.

A B,C,D*

C,D*

A B,C,D*

Estrich im Verbund, auf Trenn-
lage oder schwimmend. Fir
beheizte Innenrdume. Muss
wdhrend des Einbaus und

in der Austrocknungsphase
beheizt werden. Beheizung
geméss Fixit Heizprotokoll.

Estrich im Verbund, auf Trenn-
lage oder schwimmend.

Fiir beheizte oder nicht be-
heizte Innenrdume.

Fir Innenrdume mit sehr hoher
statischer Belastung.

Estrich im Verbund, auf Trenn-

lage oder schwimmend.
Fiir beheizte oder nicht be-
heizte Innenrdume.
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Abkiirzungen

CT Zement-Estrich

e CTF  ZementFliessestrich

e CA  Calciumsulfat-Estrich
(plastischer Mértel)

e CAF Calciumsulfat-Fliess-

estrich
e C Druckfestigkeit
o F Biegezugfestigkeit



Dimensionierung der Estriche

Geltungsbereich

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils giiltigen Merkblatter des Verbandes PAVIDENSA, die Normen
SIA 251, 252 und 253 und die darin erwdhnten normativen Verweise. Die Angaben in den technischen Merkblattern und die
Verarbeitungsrichtlinien der Fixit AG sind einzuhalten.

Allgemeines

Aufgabe des projekiverantwortlichen Planers ist die Ermittlung der Eigenschaften des Bauwerks und die Zusammenfassung der
Anforderungen an den geplanten Estrich in der Nutzungsvereinbarung. Ebenfalls legt der Planer die Beanspruchungskategorie und
die zu erwartenden Einwirkungen fest. Die Beanspruchungskategorien A bis D sind in der folgenden Ubersicht dargestellt.

. Fla i
Kategorie Nutzungsart Anwendungsmodell adl‘(e;}‘:: (a) I(E'T/zseg:;'o(:':l.
A Wohnflachen Réume in Wohngebduden 5
Altersheime, Hotelzimmer 2 kN
B Arbeitsfldchen B1: Biros, Verwaltungen, Labors 3
B2 Spicbouten: Zimmer, Korridore | .|
Operationsrédume
B3: Befahrbare Arbeitsrdume mit 3
max. 4 kN Radlast
C Versammlungsflachen | C1: Flachen mit Tischen und Bestuhlung 3
C2: Flachen mit fester Bestuhlung 4 4 kN
C3: Frei begehbare Flachen, Sport- und
Spielfléchen, Flachen fir mégliche 5
Menschenansammlungen
D Verkaufsfldchen Warenhduser, Ladengeschafte, 5
Ausstellungsflachen

Dimensionierung der Fliessestriche nach Kategorie

Estrichtyp, Beanspruchungskategorie und Art des Dammmaterials sind durch den projektierenden Planer zu definieren. Die minima-
le Schichtstarke wird mittels nachfolgender Tabelle ermittelt.

Fixit 820 evo (C25-F5)
Estrichtyp Heizestrich unbeheizt auf Dammung unbeheizt auf Trennlage
Kategorie A, BI B2,B3,C,D A, B1 B2,B3,C,D A, B1 B2,B3,C,D
d-d, <3 mm 40 mm + & 60 mm + & 40 mm 60 mm 40 mm 50 mm
d-d, <5 mm 45 mm + & nicht zulassig | 45 mm nicht zul&ssig
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Fixit 830 evo / Fixit 885 Rapid (C30-F6)

Estrichtyp Heizestrich unbeheizt auf Dédmmung unbeheizt auf Trennlage
Kategorie A, B1 B2,B3,C,D | A, BI B2,B3,C,D | A, BI B2, B3, C, D
d-d, <3 mm 35 mm+ I 50 mm + & 35 mm 50 mm 30 mm 45 mm
d-d, <5 mm 40 mm + & nicht zulassig 40 mm nicht zuldssig

Fixit 840 evo / Fixit 845 evo (C35-F7)

Estrichtyp Heizestrich unbeheizt auf Dammung unbeheizt auf Trennlage
Kategorie A, Bl B2,B3,C, D A, Bl B2,B3,C,D A, Bl B2,B3,C,D
d-d, <3 mm 35mm +J 45 mm + & 35 mm 45 mm 30 mm 40 mm
d-d, <5 mm 40 mm + & nicht zulassig | 40 mm nicht zul&ssig

Fixit 855 evo (C50-F10)

Estrichtyp Heizestrich unbeheizt auf Dammung unbeheizt auf Trennlage
Kategorie A, Bl B2,B3,C,D A, Bl B2, B3,C,D A, Bl B2,B3,C,D
d-d, <3 mm 35mm + 40 mm + @ 35 mm 40 mm 30 mm 35 mm
d-d, <5 mm 40 mm + & nicht zulassig | 40 mm nicht zul&ssig

«+ @» bedeutet: Estrichmértel-Dicke wird um den Heizungsrohr-Aussendurchmesser der Bodenheizung erhoht (in der Regel 17 mm)

Austrocknungsverhalten des CAF und CAF evo

Das Austrocknungsverhalten aller marktiiblichen Calciumsulfat-Fliessestriche ist von
folgenden objektspezifischen Gegebenheiten abhdngig: Estrichtyp, Schichtstarke, Luft-
feuchtigkeit, Estrichtemperatur, Raumtemperatur und speziellen Produkteigenschaften.
Auch regelméssiger Luftaustausch ist fir eine optimale Trocknung unerlésslich.

Der Einsatz von schnell trocknenden Produkten und die Begleitmassnahmen sind in
jedem Fall entsprechend den technischen Merkbléttern der Fixit AG auszufiihren

und zu Uberwachen. Die Austrocknungszeiten sind unter optimalen Bedingungen zu
erwarten (Heizung installiert, regelmassiger Luftaustausch, wenn nétig Entfeuchtungs-
gerate installiert).

Der Fixit CAF evo erreicht die Belegereife viel friher als herkdmmliche CAF. Dank der
Zugabe von Spezialzement ist die Ausgleichsfeuchte dieser Produkte hoher, trotzdem
bleiben alle bekannten Vorteile des CAF erhalten.

Die Aufheizprotokolle fir die Inbetriebnahme der Bodenheizung fir alle Fixit CAF
stehen auf fixit.ch zum Download bereit.



Aufbauten

Im Verbund

Der Fliessestrich wird direkt auf eine mineralische Unterkonstruktion gegossen. Diese Konstruktionsvariante wird speziell bei Béden
gewdhlt, die grossen Belastungen ausgesetzt werden und bei denen keine Démmung oder nur eine minimale Unterbodenkons-
truktion vorgesehen ist. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit muss die Unterlage geschiitzt werden. Ist ein dampfdichter Nutzbelag
geplant, darf die Betondecke eine Restfeuchtigkeit von max. 3,0 Massen-% nicht iibersteigen.

/ “

@ Fliessestrich

@ Grundierung

Auf Trennschicht

Die Trennschicht zwischen Rohboden und Estrich wird mit PE-Folie ausgefihrt. Empfehlenswert ist dieser Aufbau bei unterschiedli-
cher Bodenbeschaffenheit oder in RGumen, in denen mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist. Die Trennlage hdlt Bewegungen
des Unterbodens vom Estrich fern. Wird ausdriicklich eine Sperre gegen Feuchtigkeit gewiinscht, sind spezielle Abdichtungen
vorzusehen.

@ Fliessestrich

@ PEFolie

© Randddmmstreifen
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Schwimmend

Mit einem schwimmenden Aufbau wird eine Trittschall- und Warmed@mmung erzielt. Auch Estriche auf Holzdecken mit einer
Déammschicht sind schwimmend zu verlegen. Rohbdden und aufsteigende Bauteile (Wénde, Installationen, etc.) dirfen dabei nie
mit dem Estrich in Berihrung kommen. Aluminiumkaschierte Démmplatten, welche nicht PE-beschichtet sind, erfordern zusétzlich
eine Abdeckung mit PE-Schutzfolie.

@ Fliessestrich
@ PE-Folie

© Randddmmstreifen

@) Warme- oder Trittschallddmm-
platte

Mit Fussbodenheizung

Der Heizestrich entspricht der «Konstruktion schwimmend» mit einer zusétzlich eingebrachter Fussbodenheizung. Grundsatzlich

kénnen alle Fussbodenheizungssysteme eingesetzt werden. Bei metallischen Heizregistern ist deren Eignung fiir CAF zu priifen
(Korrosionsgefahr).

@ Fliessestrich
© PEFolie
@ Randddmmstreifen

@ Démmplatte oder Tragerplatte

© Heizrohr



Fixit Calciumsulfat-Fliessestrich mit evo-Technologie

Fixit Calciumsulfat-Fliessestriche sind technisch weiterentwickelt worden und
sind dank neuer evo-Technologie DIE Innovation auf dem CAF-Markt.

Durch die Zugabe von Spezialzement wird dank héherer Ausgleichsfeuchte die
zulassige Restfeuchte schneller erreicht als bei einem reinen CAF. So werden
die Vorteile des Zementestrichs mit denen des CAF zusammengefihrt und es
entsteht ein neues hochwertiges Produkt mit allen Systemvorteilen des CAF.

Mehrighrige Erfahrungen mit Einbauten in Testobjekten garantieren die Praxis-

tauglichkeit.
Bei sachgerechtem Einbau
konnen die Fixit CAF evo A 1,3 resp. 1,8 Massen-%
bereits belegt werden bei Restfeuchte
I
()
oo h
< 1,8 % Restfeuchte fur < 03 M ,
dampfoffene Beldge, D 20 3 Massen-%
wie z.B. Naturstein, Kork, "g 83_‘:5‘ Restfeuchte
Fliesen (max. 30 x 60 cm), usw. £ 22
= 20
< 1,3 % Restfeuchte bei % 88
° o0 e, 2
dampfdichten Beldgen, 23
wie z.B. Holz, PVC, Linoleum, < 25 _ Elaizen
Feinsteinzeugplatten, usw. >

Austrocknungsdauer

Die ausschlaggebenden Vorteile der evo-Technologie

v/ Mehr Sicherheit bei der Planung
Keine Bauverzdgerung durch unerwartet lange Austrocknungszeiten. Die eingeplanten Reserven bleiben verschont.

v Erhohte Verlege-Sicherheit
Der Bodenleger kann schneller den Endbelag verlegen. Trotz der hdheren Restfeuchtigkeit ist die Oberflachenhérte bestandig.

v Reduzierter Energieaufwand
Weniger Heizen oder Entfeuchten. Das freut die Energiebilanz als auch den Geldbeutel.

v Dank dem Einsatz von Spezialzement treten die zementtypischen Schwachpunkte nicht auf

e Keine Spatschwindrisse

e Keine Schisselungen beim Austrocknen

e Kein Anschleifen der Oberfléche

e Keine Folgeschaden bei Ubertrocknung oder nach langer Trocknungszeit



Wichtige Hinweise fur die Planung

Trittschalldémmung

Im Schalllabor der EMPA in Zirich konnte die Fixit AG die handelsiblichsten Estrichaufbauten mit Isolation, Trittschalldémmung,
Unterlagsboden und integrierter Fussbodenheizung auf ihre Trittschallwerte untersuchen. Der Fliessestrich hat alle Erwartungen
Ubertroffen. Bei der richtigen Kombination von Trittschalldémmung und Isolation zeigt der CAF bessere Trittschalldémmwerte als
die meist angewandte Variante Zement-Estrich (CT).

Trittschall - Dammung Seite 2
Gegenstand: UB-Calziumsulfatfliessestrich CAF Fixit 830, 50 mm

EFS 20 mm

PS 81 20 mm
Messung:  EMPA, Schallhaus 41, Prifraum 13, Volumen: 51 m3 Datum: 26.05.2011

Probengrdsse: 5,04 x 3,74 m
Temperatur: 25 °C relative Luftfeuchtigkeit: 44 %

dB T ]
Ln. rW = 45 dB E i
Max.AbHS.:ag gﬁ bei 100 Hz ! ' Calciumsulfat-Fliessestrich
ALH= d CI. r= 0 0B ] |
Alyjjn= 23 dB  Cg 4=-10 dB ' '
lin 14 g 40 : ’/\\ : / ! Zementestrich
—— ) i Qi (Standard EPST)
(Hz]  [0B] I[dB) ' : :
100 10.7 56.3 430 ! :
125 16.5 51.0 = ; :
160 20.3 47.7 ' '
200 23.8 44.7 o ! !
250 24.8 44.2 5 ! !
315 20.8 48.7 5 ! / !
400 28.0 42.0 B 20 | i
500 30.1 40.4 = . / / |
630  31.9 39.1 E | i
800 33.9 37.6 — : :
1000 35.8 36.2 £ |
1250 35.1 36.9 X ' :
1600  33.5 38.5 £ 10 ! | :
2000 38.5 33.5 * ]
2500 37.7 34.3 = ' ‘
3150 38.4 33.6 = ! :
4000 43.0 29.0 '
5000 47.2 24.8 0 ! :
AL: Trittschallminderung i |
=10 | i | | | | | | | | | i
Messung: EN IS0 140-8 (1997}
Bewertung: EN IS0 717-2 (1936) 63 125 250 Fpeg’ggnz 199?, 2000 4000 Hz

Sender: Norm - Hammerwerk Empfang: Terzbandfilter

Interne Nr:
E M p A Auftrags-Nr: Auftraggeber: 583401
CH-BBOO Dilbendor f 457919.1 Fixit AG, Im Schachen, 5113 Holderbank 632.5834

Der kompakte Querschnitt des CAF démmt im Gehbereich besser als der CT. Dieser Vorteil vermindert in Mehrfamilienhdusern das
Konfliktpotenzial.



Unterkonstruktionen und Dadmmschichten

o Direkt Gber dem Erdreich liegende Unterkonstruktionen erfordern eine Feuchtigkeitssperre (SIA 251).

e Eine Gesamtzusammendrickbarkeit von d > 5 mm bei ein- oder mehrlagigen Démmschichten sind nicht
zuldssig.

¢ Bei Estrichen unter starren Belégen bzw. der Beanspruchungskategorien B2 bis D darf d

Lieferdicke d Belastung

d

max. 3 mm betragen.

lieferdicke - Belastung

Feldunterteilung

e Vor dem Verlegen der Bodenheizung bestimmt der Projektleiter (Bauherr oder dessen Vertreter) zusammen mit dem Heizungsplo-
ner das Heizregister und die notwendige Fugeneinteilung. Fir die Feldunterteilung ist ein Fugenplan zu erstellen (gemdss SIA
Norm 118/251, 1.1.3.1.).

® Flachen mit eigenstandigen Heizregistern sind in jedem Fall zu trennen.

¢ |m Bereich von Tiren oder vergleichbaren Verengungen sind im Unterlagsboden Bewegungsfugen auszubilden (z.B. mit Fixit
Dehnfugenprofilen).

o Samtliche Gebdudedilatationen missen auch im Unterlagsboden aus CAF evo ausgebildet werden.

ohne Bodenheizung | mit Bodenheizung und/
oder starrem Bodenbelag

Seitenlénge keine Begrenzung max. 8 m
Seitenverhadltnis | keine Begrenzung max. 1,5 : 1

Fixit CAF evo ohne Bodenheizung und mit dampfdurchldssigem Bodenbelag erfordert bis ca. 1’000 m? keine Feldgréssenuntertei-
lung. Bei starren Bodenbelagen ist jedoch eine Feldgréssenunterteilung einzuplanen.

Verputzarbeiten

Die inneren Verputzarbeiten sind vor Beginn der Estricharbeiten abzuschliessen. Der durch die Bauleitung angeordnete Meterriss
ist zu kontrollieren.

Bodenheizung

Nutzen Sie die Vorteile eines kompakten CAF-Systems. Durch das flissige Einbringen des CAF ist eine gleichbleibende Qualitét
garantiert. Im Gegensatz zum CT entféllt das mihsame Verdichten des Materials. Eine gute Rohrumhillung ist garantiert. Die
Waérme kann so gleichméssig und durchgehend an den Estrich abgegeben werden.

Die geringe Schichtstarke ist ein weiterer Vorteil gegeniber konventionell eingebrachten Estrichen.

o CAF erhdht den Wohnkomfort wahrend der Heizperiode
® Raumtemperatur kann schnell und genau reguliert werden

o EMPA geprift

Belegereife

Fixit Calciumsulfat-Fliessestriche sind technisch weiterentwickelt worden und sind dank neuer evo-Technologie DIE Innovation auf
dem CAF-Markt. Durch die Zugabe von Spezialzement wird dank hdherer Ausgleichsfeuchte die zulassige Restfeuchte schneller
erreicht als bei einem reinen CAF.

Die Belegereife wird dank evo-Technologie bereits erreicht bei
< 1,8 % Restfeuchte fir dampfoffene Belége, z.B. Naturstein, Fliesen (max. 30 x 60 cm), Kork, usw.
< 1,3 % Restfeuchte bei dampfdichten Beldgen, z.B. Holz, PVC, Linoleum, Feinsteinzeugplatten, usw.



Heizvorgang mit Infrarot-Wérmebilder

FI)

Fliessestrich nach 2 Stunden Heizvorgang

Aufheizvorgang nach EMPA-Messungen

Anstieg der mittleren Bodentemperatur [°C]

30

ZementEstrich nach 2 Stunden Heizvorgang

29

28 —

27 /
/ _——

s T, Calciumsulfat-Fliessestrich

22 / /

@ T, ZementEstrich

o / /

e

Temperatur [°C]

iz y
i

21
20 T T T T T ]
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Zeit [h]
Anstieg der Raumlufttemperatur [°C]
30
29
28
— 27 e T, CalciumsulfatFliessestrich
% 26
% 95 / e T, ZementEstrich
8 24 Pl
E 23 / /
22 —
21+ —
20 T . T T T
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Zeit [h]

InfrarorWarmebilder und Messwerte der Diagramme aus EMPA-Prisfbericht 458'294,/20 vom 10. Februar 2012.
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Ausfthrung

Anforderungen an die Unterkonstruktion

o Auf feuchten Zwischengeschossdecken (> 3 Massen-%) vor dem Verlegen der
Dé&mmschichten eine Dampfbremse einbringen.

e Uber Bodenplatten im Erdreich muss eine Feuchtigkeitssperre verlegt werden
(z.B. Fixit Dampfsperrbahn).

e Firr die Ebenheit des Untergrundes gelten die Anforderungen gemdss
SIAV414/10 Tab. 38.

Verlegung der Trennlagen

¢ Die Trennlagen sind bei Uberlappungen dicht zu verkleben.

e Uber der Dammschicht ist eine Trennschicht aufzubringen (ausser bei Spezialdém-
mungen mit integrierter Trennlage).

o Die Trennschichten missen bis zur Erhdrtung des Fliessmértels wasserdicht sein.

Verlegung der Dammschichten, Fugenprofile und Stellstreifen

e Bei schwimmenden Unterlagsbéden werden die Randd@mmstreifen an den Wan-
den vor der Verlegung der Warmedammplatten angebracht.

¢ Die Randd@mmstreifen sind iiber den fertigen Bodenbelag hochzufihren und
dirfen erst nach der Verlegung des fertigen Bodenbelages abgeschnitten werden.

¢ Bei Bodenheizungen ist mit mindestens 8 mm dicken Randddmmstreifen zu arbei-
ten.

e Stitzen mitten im Grundriss missen mit doppelten Randdémmstreifen versehen werden.

¢ Fugen sind nach Ausfihrungsplan auszufihren (geméss SIA Norm 251, 2.4.9.).

Verarbeitung des CAF

¢ Die Konsistenz des CAF wird vor und wahrend des Einbringen mit dem Fixit-Prijf-
becher kontrolliert.

e Das Ausbreitmass ist vor dem Einbau zu kontrollieren.

e Einbauhdhe wird mittels Niveaulehre und Lasergerdt Gberprift.

Hinweise fir die Verlegung des CAF bei Bodenheizungen

e Zum Schutze des CAF sind horizontal liegende Vor- und Ricklaufleitungen von
Heizkdrpern oder Warmwasser mit einer Vorlauftemperatur iber +45 °C mit einer
Waérmeddmmung zu isolieren.

e Vor dem Einbringen des CAF Bodenheizung und Wasserleitungen mit einer Was-
serdruckprobe auf Dichtigkeit Gberprifen. Fir die Organisation und Kontrolle der
Dichtigkeitsprifung ist die Bauleitung verantwortlich.

e Steigleitungen mit Randd@mmstreifen isolieren, damit Schallbricken vermieden
werden und die Bodenausdehnung gewdhrleistet ist.

e Heizrohre so fixieren, dass eine vertikale Abweichung von > 5 mm verhindert
wird. Schallbriicken bei Trittschalld@mmungen mit einer Démmstoffdicke von
< 20 mm kénnen durch das sichere Befestigen der Heizrohre vermieden werden.

e Bei der Wahl der Befestigungssysteme darauf achten, dass keine Risse und keine
Verbindungen zur Tragkonstruktion entstehen, wie z.B. durch Clipse oder Flachbett-
schienen.




Anforderungen an die Oberflache

Innerhalb der fir die Héhenlage zuldssigen Abweichungen gelten fiir die Ober-
flache folgende Toleranzen:

Messdistanzen in m bis 0.4 1.0 2.0 4.0 10.0

Zulassige Abweichungen in mm = 1 2 3 4 5

Bedingungen nach dem Einbau

Wahrend 24 Stunden muss der Estrich vor Zugluft und Sonneneinstrahlung ge-
schiitzt werden. Danach sorgt bei frockener Wetterlage eine gute Querbeliiftung
des Gebdudes fir eine rasche Austrocknungszeit.

Bei fachgerechtem Einbau ist das Anschleifen der Oberfldche nicht mehr nétig.
Gerdte zur Luftentfeuchtung erst 7 Tage nach Fertigstellung des Unterlagsbodens in
Betrieb setzen.

Den fertigen Bodenbelag erst nach ausreichender Austrocknung des CAF verle-
gen. Kontrolle der Restfeuchtigkeit durch den Bodenleger.

Die Vorlauftemperatur der Bodenheizung betrégt max. +50 °C.

Beurteilung des fertigen Unterlagsbodens

Die Beurteilung erfolgt nach Kriterien, die messbar sind, wie:

- Einbauhshe

- Oberfléchenqualitat

- Ebenheit

Grundsatzlich eignet sich ein ordnungsgemdéss verlegter CAF dank seiner Festig-
keits- und Qualitétseigenschaften fiir jeden Bodenbelag.

Negative Abweichungen der Standardqualitét, verursacht durch unzureichende
Sorgfalt, kénnen mit folgenden Massnahmen verbessert werden:

- verstdrktes Abschleifen

- spezielle Grundierung

- Auftragen einer Spachtelung oder Ausgleichsschicht

Austrocknungsverhalten

Durch Einsatz der Bodenheizung wird das Austrocknen des Fliessestrichs be-
schleunigt.

Die Beheizung muss in jedem Fall produktspezifisch erfolgen (gemdss Aufheizpro-
tokoll oder technischem Merkblatt der Fixit AG).

Ein Anschleifen der CAF-Oberfléche hat keinen Einfluss auf das Austrocknungs-

verhalten.

Auszug aus der SIA Norm 118/251

1.3.1. Pflichten des Bauherrn
— Angabe im Grundrissplan von Unebenheiten im Untergrund, die ausserhalb der Toleranzen der Empfehlung SIA 414/10 liegen.
— Sicherstellen der Massnahmen zur fristgerechten Trocknung des Estrichs.

FLXIT
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Sichtestriche

Alternativ zu «altbewdhrten» Aufbauten wie Fliesen, Teppichen, Parkett und Kunststoff-
beldgen, bilden eingefarbte Sichtestriche eine neue Generation von Nutzbeldgen.

Dabei konnen fast alle CAF von Fixit verwendet werden.

Die Auswahl an Farbténen und Oberfléchenstrukturen ist vielfdltig. Jeder Boden wird
damit zu einem Unikat.

Einsatzbereich

o Private Wohnraume

e Offentliche RGume, Reprdsentationsréume

e Birorgume, Eingangs- und Empfangshallen

e Bars, Restaurants, Sdle, Verkaufsladen

Farbpalette, Optik

Die Basis bilden die Fixit-Farbmuster. Die Untergrundbeschaffenheit und die Schleifart
nehmen aber einen grossen Einfluss auf die fertige Optik des Sichtestrichs.

Es ist empfehlenswert, Musterfldchen am Objekt anzulegen, um Kundenwunsch, tech-
nische Machbarkeit und gewiinschte Optik aufeinander abzustimmen.

Wichtig dabei ist, die Arbeit einem erfahrenen Unternehmer zu iberlassen.

Oberfléchenversiegelung

Mit der entsprechenden Versiegelung wird die Oberfldche des Sichtestrichs daverhaft
gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschitzt. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie
gerne in der richtigen Produktwahl.



Maschinentechnik

Das Trockengemisch wird aus qualitatsiberwachten Rohstoffen im Werk hergestellt
und unterliegt einer kontinuierlichen Produktionskontrolle. Das Produkt gelangt im Silo
mit integrierter Silomischpumpe auf die Baustelle und ist dort sofort pump- und ver-
arbeitungsfahig. Das aufwdndige Mischen entféllt. Es verbleiben keine Materialreste
auf der Baustelle.

Logistik

e Termingerechte Silo-Lieferung, -Nachfillung und -Abholung
e Saubere, platzsparende Baustellenlogistik
e Keine Restmengen

Zeit ist Geld — besonders auf dem Bau. Durch den zunehmenden Kostendruck ge-
winnt die fortgeschrittene Automatisierung im Baubereich immer mehr an Bedeutung.
Fixit-Dienstleistungen optimieren Abléufe und sparen Geld. Die Silotechnik erfiillt alle
modernen Logistik-Anforderungen.

Silotechnik

Die Silos sind mit einem eigenen Steuersystem ausgeristet. Der regelméssige Auslauf
des Trockenmértels in die Misch- und Férderpumpe wird durch das Austrags- und
Steuersystem gewdhrleistet. Die eingesetzte Misch- und Férderpumpe bedarf somit
keiner permanenten Uberwachung mehr. Zu beachten:

® Genigend Strom

e Genigend Wasserdruck

Nutzen/Vorteile

¢ Geringe manuelle Materialbewegung

¢ Gesundheitsschonende Arbeitsweise, minimaler Kérpereinsatz

¢ Kein Verpackungsabfall

¢ Platzsparend

o Keinerlei Materialverlust durch Witterung oder Restmengen

e Erforderliche Menge stets abrufbar

¢ Umweltschonend, elekirisch angetrieben (es laufen keine LKW-Motoren wahrend
dem Einbau), kein CO,-Ausstoss

Unsere Varianten

e Silo fir kleine und durchschnittliche Férdermengen (Silo + Pumpe 110 1/90 I)
Férdermenge: ca. 12 Tonnen/Std. (ca. 130 m2/Std.)

¢ Silo mit grosser Férdermenge (Silo + Pumpe 180 )
Férdermenge: ca. 18 Tonnen/Std. (ca. 200 m2/Std.)




DIE Innovation fir den Hohenausgleich fir den Innenbereich

Fixit Schaummortel POR

Der Fixit Schaummértel POR ist eine leichte und isolierende Ausgleichsmasse zum
Héhenausgleich und Auffillen von Hohlrgumen. Im Gegensatz zu herkémmlichen
Leichtschittungen sind die POR-Schaummértel nach 1 — 2 Tagen begehbar. Alle
weiterfihrenden Arbeiten werden dadurch wesentlich erleichtert.

Einsatzgebiete

o Durch seine Fliessfahigkeit findet der Fixit Schaummértel POR im Innenbereich viele
Eingelegte Installationsleitungen werden kompakt . K o) .
omschlossen verschiedene Einsatzmdglichkeiten.

1 Auf Geschossdecken zur Einbettung von Installationsleitungen

1 Auf Holzbalkendecken als Ausgleichsschicht und Warmedammung (anstelle einer
Styropor-Leichtschittung)

B Als Hohen-Ausgleichsschicht auf Decken zwischen Innen und Aussen oder
zwischen bestehendem Gebdude und Anbau

B Zum Verfillen von Aussparungen, Kanélen, alten Rohrleitungen und Léchern

Vorteile gegeniiber herkémmlichen Leichtschiittungen / Leichtbeton

« Fir die Verarbeitung sind keine grossen Baumaschinen und Baugerdte ndtig
v Fliessfahig

¢ Muss nicht verdichtet werden

v Sehr grosse Schichtstarken méglich (je nach Trockenrohdichte)

Unebene Untergriinde werden planeben - v Sehr hohe Einbauleistung (je nach Einbauhéhe bis zu 30 m®/Std.)

optimaler Hohenausgleich v Sehr genaue Oberfléchen

v Keine Mehr- oder Mindermengen = Einbauhdhe = gewiinschte fertige Hohe
v Kurze Austrocknungszeiten

Leicht

Der Fixit 812 POR ist mit einer Trockenrohdichte von 400 kg/m? der leichteste und
kann deshalb fir sehr hohe Fiillhdhen eingesetzt werden. Schichtdicken von 50 bis
1000 mm sind in einem Arbeitsgang mdglich (je nach Flache).

Wérmeddmmung und Ausgleichsschicht auf alter
Holzbalkendecke

Fixit 812 POR = 4 to

Mortel = 22 to



Schnell, pumpbar und sicher

Die fertige Trockenmischung wird im Silo auf die Baustelle geliefert und vor Ort mit
Wasserzugabe direkt eingepumpt. Fir das Einbringen des Fixit Schaummértels POR
stellt die Fixit eigens dafir geschulte Maschinentechniker, die den speziellen Schaum-
kompressor bedienen. Dies garantiert einen reibungslosen Ablauf und gleichblei-
bende Materialqualitat.

B Nach 1 -2 Tagen begehbar
H Frost- und feuerbestandig (A1)
m Warmedammend (ca. 0,10 W/mK)

Formstabil

Bei der Verarbeitung des Materials setzt Fixit auf eine eigene innovative Technik:
Mittels speziellem Schaumgenerator erhdlt das Wasser-Eiweiss-Zement-Gemisch ein
besonders standfestes Volumen und lasst sich einfach und schnell mit hoher Ergiebig-
keit einbringen. Es entsteht ein formstabiler planebener Untergrund, der direkt weiter-
bearbeitet werden kann, ohne vorheriges Schleifen.

Sortiment
Bezeichnung Trockenrohdichte Fléchenbelastung
Fixit 812 ca. 400 kg/m?® ca. 1000 kg/m?
Fixit 813 ca. 600 kg/m® ca. 1500 kg/m?
Fixit 814 ca. 800 kg/m? ca. 2000 kg/m?
Fixit 815 ca. 1000 kg/m? ca. 2500 kg/m?
Fixit 816 ca. 1200 kg/m® ca. 3000 kg/m?
Fixit 817 ca. 1400 kg/m® ca. 3500 kg/m?

Austrocknung Fixit 812 POR (bei 20°C / 65 % rF) = ca. 7 Tage / 10 cm

Aufbau

FLXIT

Schweiz. Suisse. Svizzera.

Material wird direkt ab Silo eingepumpt, keine
Restmengen, kein mihsames Tragen

Nach 1 - 2 Tagen ist der Schaummértel bereits

begehbar

@ Installationsleitungen

@ Fixit 812 POR Schaummértel

@ Randdémmstreifen

@ Wérmedammplatte  (wenn nétig)
@ Trittschalldédmmung

@ Heizrohre

@ Calciumsulfat-Fliessestrich CAF
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Anwendungsbeispiele

Fixit Schaummértel POR im Holzhaus (Neubau)

Traditionneller Aufbau

1. Holdecke

2. Splittschittung 1°400 - 1500 kg/m?*, 80 mm oder Gartenplatten oder
Holzbetonverbundsysteme

3. Trittschallddmmung 25 mm

4. CalciumsulfatFliessestrich 55 mm

Aufbau mit Schaummaortel POR

Beispiel fur Holzdecke im EFH

Holzdecke 470 kg/m?

Fixit 816 POR 1200 kg/m?, 80 mm Installationsebene
Trittschalldédmmung, 25 mm

Calciumsulfat-Fliessestrich 55 mm

Mo =

Beispiel fir Holzdecke im MFH

Holzdecke 470 kg/m?

Trittschalldédmmung, 10 mm

Fixit 817 POR 1400 kg/m?*, 80 mm Installationsebene
Trittschalldémmung, 25 oder 30 mm
Calciumsulfat-Fliessestrich 55 mm

v =

Hohenausgleich auf alte bestehende Ausgleich Hohendifferenzen Garagendecke |~  Hohenausgleich 5 — 20 ¢m
Kellerdecke (30 =90 cm)




Erg@nzendes Sortiment

Schittung

Fixit 807 Isolierende Leichtschittung

e Trittschall- und Warmedamm-Schittung

e Gleicht Unebenheiten aus und verfiillt gréssere Hohlrdume in einem Arbeitsgang
e Dient als planebene Unterlage fir schwimmende Estriche

Calciumsulfat-Binder (CA)

Fixit 850 Calciumsulfat-Binder AB 20

e Bindemittel zur Herstellung von konventionellen Unterlagsbéden fir beheizte oder
nicht beheizte Innenréume

¢ Wird mit bauseitig geliefertem Sand gemischt

Spachtelung

Fixit 871 evo Bodenverlaufsmasse

o Selbstverlaufende und schnellabbindende Fliess- und Bodenverlaufsmasse auf
Basis von Zement/Sulfat fir Schichtdicken von 1 = 30 mm

e Fiir den Innenbereich, nicht im erdberiihrenden Bereich, einsetzbar

e Zur Spachtelung von mineralischen Unterbdden vor dem Belegen

Zement-Estrich (CT)

Fixit 808 Leichtestrich Trockenschiittung (Hasiplan 410)

® Besonders geeignet als Fillmaterial zwischen Balkenlagen bei Fehlbsden

® Gewichtsreduzierung gegeniber herkdmmlichen Zementestrichen bis zu 50 %
o Als Ausgleichsschittung und -estrich im Alt- und Neubau, innen und aussen

Fixit 865 Zement-Schnellestrich (Hasit 430)

e Zement-Schnellestrich (C 30-F5); Kérnung O — 4 mm

o Verkirzt Bauzeiten im Innen- und Aussenbereich

® Nach 36 Stunden belegbar (bei +15 °C und 4 cm Einbaustarke)
e Fir Fussbodenheizung geeignet.

Zusatzprodukte

Fixit 492 Megagrund
e Losemittelfreier Dispersionsvoranstrich. Haftverbessernde, egalisierende Schutz-
grundierung fir Estrichoberfléchen vor dem Ausgleich mit Bodenverlaufsmassen.

Fixit 875 2 K-Epoxidharz (Krylon EH 30 / EHK)
e 2-Komponenten-Epoxidharz zum kraftschlissigen Verbinden von Rissen bei Estrich-
flachen.
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Regionale Verkaufsbiiros

Region West

1880 Bex VD

Tél. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte

5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
info@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch

FIXIT.CH




