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R777

Fir saugfdhige Estriche und Betonbéden

» Bindet Reststaub

» SchlieBt Poren im Estrich und reguliert die
Saugfdhigkeit

P Leistungsfahige Haftbriicke

» Hochergiebig

EINSATZBEREICHE

Sehr emissionsarmer Vorstrich als Haftbriicke fur
Thomsit Spachtelmassen auf saugfahigen Untergrinden
wie

— Zementestrichen und Betonbdden

- Calciumsulfatestrichen

- Spachtelmassen

— Trockenausbauplatten

Auch einsetzbar vor der Direktklebung von Bodenbela-
gen mit Thomsit Klebstoffen auf geeigneten Untergrin-
den.

Thomsit R 777 ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrinde missen den Anforderungen der

ATV DIN 18 365 ,Bodenbelagarbeiten” entsprechen.
Sie miissen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken
und trennmittelfrei sein. Bei zementdren Untergrinden
evil. vorhandene Zementschldmmen mit geeigneten Ma-
schinen beseitigen. Calciumsulfatestriche grundsatzlich
anschleifen (16er Korn) und absaugen.

VERARBEITUNG

Gebinde vor Gebrauch gut schitteln.

Auf Betonbdden Thomsit R 777 unverdiinnt, sonst 1:1
mit Wasser verdiinnt mit einer Lammfellrolle
gleichmaBig satt auftragen. Pfitzenbildung vermeiden.
Bei porésen, sehr saugfdhigen Untergrinden kann
nach dem Trocknen ein zweiter Aufirag erforderlich
sein.

Thomsit

- FuBbodenverlegearbeiten nicht unter 15°C Boden-
temperatur und Uber 75% relativer Luftfeuchte durch-
fGhren.

— Nur mit sauberem Wasser verdinnen.

— Arbeitsgerdte kdnnen mit Wasser gereinigt werden.

— Frische Produkt-Flecken sofort mit feuchtem Tuch ent-
fernen.

— Anbruchgebinde dicht verschlieBen und rasch auf-
brauchen.

Die Trocknungszeit ist von Temperatur, relativer

Luftfeuchtigkeit und Saugfahigkeit des Untergrundes

abhéangig. Mit steigender Temperatur und sinkender

Luftfeuchtigkeit wird sie verkiirzt, bei entgegengesetzten

Klimaveranderungen und weniger saugfdhigen

Untergrinden dagegen verlangert.
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| FACHINFORMATIONEN [l TECHNISCHEDATEN

Folgende Merkblatter beachten:

1. ,Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der
Oberflache von AnhydritflieBestrichen” des Bundes-
verband Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf.

2. ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden - Ver-
legen von elastischen und textilen Bodenbelégen,
Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holz-
pflaster - Beheizte und unbeheizte Fulbodenkonstruk-
tionen” des Bundesverband Estrich und Belag e.V.
(BEB), Troisdorf.

3. ,Vorbereitung von Estrichen fir Bodenbelagarbeiten”
des Bundesverband der deutschen Mértelindustrie
e.V., Duisburg.

4. ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden” Merk-
blatt TKB-6, Industrieverband Klebstoffe, Diisseldorf.

PRODUKTSICHERHEIT

Thomsit R 777 ist |6semittelfrei nach TRGS 610 und
gilt damit als Ersatzstoff fir 16semittelhaltige Produkte.
Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Ver-
arbeitung nicht erforderlich. Die mittel- oder langfristi-
ge Abgabe nennenswerter Konzentrationen flichtiger
organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu
erwarten.

Produkt fiir gewerbliche Anwendung

GISCODE D 1 (Iasemittelfrei)
EMICODE EC 1 (sehr emissionsarm nach GEV)
Rolltechnik Sprithtechnik Auf beheizten Fuf3bo-

denkonstruktionen

einsetzbar

Lieferform dinnflissig
Farbe weif3

Dichte ca. 1,0 kg/I
Verbrauch

Zementestriche, ca. 200 g/m?

1:1 verdiinnt,

=100 g/m?R777

Calciumsulfatestriche,
Spachtelmassen,
Trockenausbauplatten

Betonbdden ca. 300 g/m?

unverdinnt

Trocknungszeit vor Spachtelarbeiten

Gipsbasierte Thomsit keine
Ausgleichmassen auf CSE
ca. 30 Minuten

mind. 6 Stunden

Zementgebundene Untergrinde

Calciumsulfatestriche,
Trockenausbauplatten

Trocknungszeit vor Direktklebung von Bodenbelagen

Lésemittel- und Dispersions- ca. 6 Stunden

klebstoffe
PURKlebstoffe ca. 24 Stunden
Temperaturbestandigkeit .
nach Abbindung bis max. 50°C -
fir Transport und Lagerung 0°C bis 50°C é
Lagerfahigkeit 12 Monate - kihl und B
trocken (D)'
Gebindegrsfie Kunststoff-Kanister 10 kg E
/ 20 kg EE

Produkt darf nicht in Gewdsser, Abwasser oder Erd-
reich gelangen. Restentleerte Gebinde (tropffrei und
gedffnet) als Wertstoff der Wiederverwertung zufih-
ren. Die Abfallschlisselnummern gemaf3 europdischen
Abfallkatalog (EAK) kénnen bei uns erfragt werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschlage fir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen
und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der auBerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen
wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte fiir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke
sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns

insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giltigkeit.
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