LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
ABO)OUTE 10 RUE DE LA CROISETTE D'ESSAIS
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 11
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE  Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/6.3C Zl le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS
Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
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La reproduction de ce procés-verbal sans madification d'aucune sorte est seule autorisée. if comporte 1 pags(s)
Les essais faisant I'objet du présent ! portant sur un Schantilion prélevé dens certaines
Leur représentativité ne peut étre étendue 4 la Eopula{mn dont est i :ssu i quo s: gon pel.t—dms Vérifide.
Dans le cas d'un prélévement ENTREPRISE les ir
Cae produit a ét6 contrd!é selon une organisation qualité conforme a ta norme 180 9001 cemﬁ‘ée parl AFAD N'1997/8523




LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL

ABONDOUTE 10 RUE DE LA CROISETTE D'ESSAIS
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 1/
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE  Client : REMY BOULANGER
Granulats: 6/20C Zl le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS

Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
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La ion de ce procés-verbal sans i d'aucune sorte est seule autorisée. Il comporte 1 page(s).
Les essais faisant l‘ub/al du présent procés-verbal portent sur un échantiiion prélevé dans cerfaines conditions.
Leur représentafivité ne peut étre élendye  ia population dont est Issu 1échentiilon que s} son homogéndrté peut-gire vérifiée.
Dans le cas d'un prétdvement ENTREPRISE les ont i sous la 6 du CLIENT.
Ce produit & 68 contrélé sefon une organisation qualité conforme é Ia norme 1SO 9001 certifibe par IAFAQ N°1997/8523




. LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
ABO OUTE 10 RUE DE LA CROISETTE D'ESSAIS
ORAN AINE Tel03 85 47 03 12 Fax03 85 47 32 51 rage 1

Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/20C 2l le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS

Elaboration : Concassé secondaire

Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
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La reproduction de ce procés-verbal sans modification d'aucune sorte est seule autorisée. Il comporte 1 page(s).
Les essais faisant 'objet du présentpmcé verbal portent sur un échantilfon prélevé dans certaines 3

Leur représentativité ne psut stre étendus & ia popuiation dont est lssu Téchantilion que s/ son h: ité peut-étre vérifide,
Dans s cas d'un prélévement ENTREPRISE les sous la ’Iﬁé du CLIENT,




ABO OUTE LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
10 RUE DE LA CROISETTE '
AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT D’ESSAIS
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 1/1
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/31.5C 2l le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS
Dossier LC 22/0087 : ldentification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
S. RAPIN
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0.500 122 g%
0.200 7.4 2
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La reproduction de ce procés-verbal sans modification d'aucune sorte est seule sutarisée. lf comporte 1 page(s).
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- Les essais faisant l'objst du présent procés-verbal portent sur un échanmlon prélevé dans certalnes conditions.

Leurreplésentaavné ne pem &ire étendue dla popularzon dont est Assu ‘ i que s: son peut-btre vérifide.
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du CLIENT.
Ca prudwt a é{é conlrolé selon une organisation quallté conforme é Ia nome /so 9001 oemﬁée parIAFAO N*1997/8523



ABOTDOUTE LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL

10 RUE DE LA CROISETTE '
R AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT D’ESSAIS
. Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 11
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/60C 2l le Neuilly
Pétrographie : Calcaire 88170 CHATENOIS

Elaboration : Concassé

Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
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Ca produit @ été contrdlé selon une organisation qualité conforme 9 la norme ISC 9001 ceniﬁée parIAFAQ N°*1997/8523




LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
ABOJDOUTE R Bt Ui croane O Easnis
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT

Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81

Page 111
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/80C Zl le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS

Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
S. RAPIN
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La repmducaon de ce procés-verbal sans modification d’aucune sorte est soule amanaée I comporte 1 page(s).
Les essais faisant I‘ob]el du pnéssn procés-verbal portent sur un préfevé
Leur représenlativité na peut étre e a la papuladon dont est issu ! iffon que &i son 2 ho ité peut-itre vérifide.
Dans Ie cas d'un prélévemen! ENTREFPRISE jons sont sous la jiité du CLIENT.
Ce produtlt a 666 contrdlé selon une orgamsauon qualité conforme 4 la riorme ISO 9001 certifiée par IAFAQ N°1937/8523




ABO OUTE LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
10 RUE DE LA CROISETTE '
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT D'ESSAIS
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 11
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 0/150C Zl le Neuilly
Pétrographie : Calcaire & polypiers 88170 CHATENOIS
Dossier LC 22/0087 : ldentification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)

S. RAPIN
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Norme NF P 11-300

Matériaux utilisés pour remblai et couche de forme

Prossant & 00 s

Doz

%

100,
e e
200.000] 100.0
150.000 86.7
125.000) 75.4
100.000) 63.1
80.000 51.9
63.000] 245
50.000 379
40.000] 316
31.50 24.0
25.000 18.0
20.000 14.0 2
16.000 1.0 E
14.000 9.9 3
12.500 92 g0
10.000] 7.9 %
8.000 6.7 ; g
6.300 57
5.000 5.0
4.000 45
2.000 37
1.000 3.0
0.500 24
0.200 2.2
0.080] 10

La reproduction de ce procés-verbal sans modification d'aucune sorte est seule autorisée. /i comporte 1 page(s).
is-verbal tant sur un ifon prélevé dans i

Les essais faisant I'objet du présent procé: i porte
Leur représentativité ne peut étre étendue & la population dont est issu ! illon que si son ité paui-ftre vérifiée.
Dans le cas dun prélévement ENTREPRISE les it sont i sous fa ité du CLIENT.
Ce produit & ét6 contrtlé selon une organisation qualité conforme & Ia norme ISO 9001 certifide par IAFAQ N*1997/8523




LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL

ABO N DOUTE 10 RUE DE LA CROISETTE D'ESSAIS
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 11
Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER
Granulats: 40/60 C Zl le Neuilly
Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS

Dossier LC 22/0087 : ldentification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE

prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
S. RAPIN
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La mpmduchun de ce procés-verbal sans modification d'aucune sorte est seule autorisée. il comporte 1 page(s).
Les essais faisant 'objet du présent procés-verbal portent sur un échantillon prélavé dans certeines conditions.
Leur représentativité na peut étre lendus & la population dont est i I&sll Iédwm:llon que &i son homogénélté peuf-éfre Vérifide.

Dans ta cas d'un prélévement ENTREPRISE les us la
Co produit a 616 conlrdié selon une organisalion qualité conforme a /s norme ISO 9001 certifiée par i AFAQ N°1997/8523




LABOROUTE LORRAINE PROCES VERBAL
ABO IDOUTE 10 RUE DE LA CROISETTE D'ESSAIS
OR AINE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Tel:03 83 47 03 12 Fax:03 83 47 32 81 Page 11

Site : Carriére de ROUVRES-LA-CHETIVE Client : REMY BOULANGER

Granulats: 6/20 C Zl le Neuilly

Pétrographie : Calcaire a polypiers 88170 CHATENOIS

Dossier LC 22/0087 : Identification GTR - Carriére de ROUVRES LA CHETIVE
‘Prélévement n° LE 22/5765 | prélevés le 04/11/2022 (Réalisé le 08/11/2022)
Agent préleveur' S. RAPIN
Mode: Sur Stock
Opérateur Ia_bo:_ ] M.ZAAIM
[ESSAIS - [ Minimum [Valeur ~~ [Maximum  [U  |Norme
[Los Angeles sur Fraction 10/14 il | 2] | 3|EN1097-2 i
[Micro-Deval = j = ol fmar= 27 [ 3]EN1097-1
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La raproduction de ce procés-verbal sans modificetion d'aucune sorte est seule autorisée. If comporte 1 page(s)
Les essais faisant I'objet du présent procés-verbal portent sur un échantilion prélevé dans certaines condition:
Leur représentativité ne peul éire élendue & la population dont esl issy l'échanlrllon que 51 san homogénéiie peur-étre vénﬁéa
Dans Ie cas d'un prélévement ENTREPRISE les sont us le #ité du CLI
Cs produit a été contrdlé selan une organisation qualité conforme & la norme IS0 9001 ceriifiéo par IAFAQ N*1! 997/8523
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COUPE TYPE D’UNE STRUCTURE DE CHAUSSEE
UTILISATIONS POSSIBLES

Couche de roulement MATERIAUX

Couche de base _
Couche de fondation 5~

0/31,50u0/20 ¢

Couche de forme <— (/50 0/80 voire 0/150 ¢
en milieu sec , ou 40/60c en
milieu humide

Sol support

COUPE TYPE D’UN REMBLAIEMENT DE FOUILLE
UTILISATIONS POSSIBLES

MATERIAUX s =
L g T
; - U hasssey
0/31,50u 0/20 ¢ e e
0/50c ou 0/80c » Partic supérieure Je remblui
(=R
0/20c,0/31,5¢ >
ou 0/50c ( Milieu sec) Paiie infé n o :
artie mtérieure Jde renbl
40/60 ¢ ( Milieu humide ) [Piﬁ‘:' Erieure dg teublui
0/6¢,0/20 cou0/31,5¢ ;
( Milieu sec ) e | Frorow NLE

6/20 ¢ i N Zone Jde pose
(Miliew bumide ) —
Lin Je pose
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