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PRODUKT — INFORMATION
Exakt Granulat 102-FT

Produktbeschreibung:

Anwendungen:

Technische Daten:

Farbe:
Dichte:
Festkorpergehalt:

Erweichungspunkt (Ring & Ball):

Schmelzviskositéat bei 160°C:

(Brookfield,Spindel 27)
Verarbeitungstemperatur:
Verarbeitung:

Vorbemerkung:

Vorbereitung:

Durchfihrung:

Exakt Granulat 102-FT ist ein hell-transparenter Schmelzklebstoff auf
Basis von EVA-Copolymer, der sich durch eine weite Adhasionsband-
breite auszeichnet und zu einem sehr elastischen Film abbindet.

Unser Exakt Granulat 102-FT wird eingesetzt fiir Verklebungen in der
graphischen Industrie und in der Verpackungsindustrie.
Weitere Anwendungen nach Absprache.

Messmethode:
hell-transparent
ca. 1,0g/cm3 ASTM D 972
100%
71-81°C ASTM E 28
1.100-1.400 mPa.s ASTM D 3236

145-180°C

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des
Sicherheitsdatenblattes Uber VorsichtsmaRnahmen und Sicherheits-
ratschlage zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen
Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen (blichen
Vorsichtsmaf3nahmen zu beachten.

Die Oberflachen der Substrate missen trocken, 6l-, fett und staubfrei
sein.

Exakt Granulat 102-FT wird vornehmlich mit Disen, Walzen oder
Scheiben aufgetragen. Der ubliche Verarbeitungsbereich liegt zwischen
145 und 180°C.

Bei der Verarbeitung ist auf eine schonende Temperaturbelastung durch
Einhalten der empfohlenen Arbeitstemperatur zu achten, da bei
langerem Uberhitzen oder zu oft wiederholtem Aufschmelzen
Veranderungen des Klebstoffes nicht zu vermeiden sind. Die
angegebenen Verarbeitungstemperaturen sind Richtwerte, die dem
Verarbeitungsprozess entsprechend in Grenzen variiert werden kénnen.

Der Klebstoffauftrag soll méglichst nahe an der Stelle erfolgen, wo die
zu verklebenden Teile zusammengeflgt werden in einer Starke, bei der
eine vollflachige, intensive Benetzung beider Oberflachen mdglich ist.
Werden unterschiedlich schwer zu verklebende Materialien verklebt, so
sollte der Klebstoffauftrag mdglichst auf die schwerer zu verklebende
Oberflache erfolgen. Ist dies nicht moglich, ist es ratsam, die
Auftragstemperatur oder Auftragsstéarke des Klebstoffes zu erhéhen.

Unmittelbar nach dem Zusammenfiigen mussen die Figeteile so lange
verpresst bleiben, bis die Klebung durch den Klebstoff selbst gehalten
wird. Die hierzu erforderliche Zeitspanne ist weitgehend vom
Ruckstellvermogen des zu verklebenden Materials sowie vom ,hot-tack”
des Klebstoffes abhangig.

Wird die Klebestelle im Stadium des Abbindens auch nur um einige
Zentimeter auseinandergezogen, so tritt eine Stegbildung ein, die zu
einer verminderten Beanspruchbarkeit der Klebung fiihrt.




Reinigung:
Lagerung:

Frostgefahrdet:

Empfohlene Lagertemperatur:

Lagerzeit:
Lieferform:

Sack:
Gefahrenhinweise/

Sicherheitsratschlage/
Transportkennzeichnung:
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Fir die Reinigung von Verarbeitungsgeraten empfehlen wir unser
Reinigungsgranulat HM BLUE.

Nein
10°C bis 20°C
24 Monate

25kg

siehe Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben, insbesondere Vorschlage fur die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren praxisnahen Kenntnissen und
Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle
ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte fiir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder
aus diesen Hinweisen, noch aus einer mindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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