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Ziel derTestung und Durchlührung

Das Produkt Protungito Beschlchtung antibokterlell sollte auf Testflächen aufgebracht
werden und anschließend bezüglich der Eigenschaft ein Coronavirus zu inaktivieren, getestet
werden.

Um diese Eigenschaft zu überprüfen, wurden Edelstahl-Testflächen mit dem Produkt
Prolungito Beschichtung ontibokteriell beschichtet. Nachdem die Beschichtung abgetrocknet
war, wurden die Testflächen mit demTransmissible Gdstroenteritis Virus (TGEV-Coronavirus)
beaufschlagt und gemäß l5O 2L7Oz bis zu 24 Std. bei 25 "C und 9O % r.LF im Klimaschrank inku
biert. Anschließend wurde das Virusmaterial von den Testflächen zurückgewonnen und die
verbliebene Virusmenge quantitativ bestimmt.

Beobachtungen

Die Testflächen waren gut benetzbar und es konnte ein gleichmäßiger {Virus)-Flüssig-
keitsfilm erzeugt werden. Nach Abdeckung mit der Folie (gemä!3 tso zl7oz) blieb das Virusma-
terial über den Testzeitraum als Film erhalten. Eine gewisse Volumenreduktion war sichtbar.

festergebnisse

Die Testung der Profungit@ Beschichtung antibalcteriellhat unter den beschriebenen
Testbedingungen und unter Verwendung des I6EV- Coronovirus als Testvirus ergeben, dass:

1. bereits nach einer Expositionszeit von 1 Stunde (dies war die küneste getestete Zeit)
der produktassoziierte Reduktionsfaktor RF > 3,90 tO,42betrug, entsprechend ei-
ner lnaktivierungsrate von mehr als 99,9g %.

2. nach t = I Std. und nach t = 24 Std. auf den mit dem Profungrt@ beschichteten Test-
flächen kein Restvirus mehr nachweisbar war:

Beurteilung

Auf der Basis der erhoben Daten kann somit festgehalten werden, dass der beschriebe
ne antivirale Effekt auf das TGEV-Coronavirus eindeutig auf die Wirkung der getesteten Be
schichtung zurückgeführt werden kann.

, . Der zugrundeliegende Test mit dem TGEV-Coronavirus hat gezeigt, dass das profungit@
einp lVirksamkeit aufireist, die erundsätzlich geeignet ist, auch andere Coronaviren {auch
SARS-CoV-2) zu inaktivieren.

Luckenwalde, den 27. April2O20

Dr. Ch. Jursch
(GF und Laborleiter Eurovir)
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